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VLASTNOSTI DROBNEHO BETONOVEHO ZBOZi

Vénujte prosim pozornost nasledujicim fadkdm. Jejich cilem je struc-
né seznameni s charakteristickymi specifiky drobného betonového
ZboZi, které mlze fadé zakaznik( usetfit Uvodni ,,nepfijemna“ prekva-
peni a nedorozuméni s timto druhem vyrobkd po jejich zakoupeni.

VAPENNE VYKVETY

Jde pravdépodobné o nejcastéjsi dlvod reklamaci betonového
zboZi ze strany zakaznikd. Pfitomnost vapennych vykvétl je vSak
pouze do¢asna. Jedna se o pfirozeny jev v prlbéhu zrani betonu,
ktery plsobenim povétrnostnich vlivl postupné odezni. Vice na
www.presbeton.cz v sekci Ke stazeni/Pracovni postupy.

ODLISNOSTI BAREVNEHO ODSTINU

QOdlignosti barevného odstinu souvisi s celou fadou faktort vstupujicich
do procesu vyroby — od vstupnich surovin charakteristickych svoji pfi-
rodni variabilitou az po dalsi faktory spojené s vlastni technologii vyro-
by. Z tohoto divodu je doporuéeno pii zabudovani vyrobky odebirat
z vicero palet souc¢asné (v pfipadé colormixu je toto nezbytnost). Prede-
jde se tak tvorbé barevnych shlukd a hnizd a vysledna konstrukce bude
pUsobit pfirozenym dojmem. Déle je potfeba si uvédomit, Ze kazdy be-
tonovy vyrobek méni vlivem zrani, uzivani a plisobeni povétrnostnich
vlivi postupné svlj vzhled podobné jako jiné pfirodni materidly.

ODRENINY

K odfeni zejména povrchu dlazeb mlze dochazet pfi dopravé a ma-
nipulaci. Opét se nejedna o problém, ktery by ovliviioval dlouhodo-
bou estetiku, nebot dlazebni kameny jsou dimenzovany na plso-
beni obrusu po celou dobu své Zivotnosti (25 az 50 let). V pribé&hu
uzivani dlazby vlivem provozu a plsobenim povétrnostnich vlivd
dojde k optickému sjednoceni povrchu a ustoupeni odfenin.

ODLOMENI, NARUSENi HRAN DLAZEBNICH
KAMENU A DESEK

Aby se pfedeslo mechanickému poskozeni hran a rohd dlazebnich
kamen( a desek pfi uzivani dlazebniho krytu, je nutno vedle kvalit-
né provedeného podlozi, klast jednotlivé dlaZzebni kameny a desky
se sparami 3-5mm, které budou nasledné zcela vyplnény sparo-
vacim piskem frakce 0-2mm (nejlépe Cistym kfemicitym piskem).
Distan¢ni nalitek nema tvofit celou $ifku spar. Jednim z dlivodU vy-
tvareni spar je povolena rozmérova tolerance Sitkového a délkové-
ho rozméru (+ 2mm) dlazebnich prvkd a déle pak statické hledisko,
kdy je pro spravnou funkénost nutny prenos vznikajicich sil skrze
vypliiovy material. Dlazebni kryt se pfi zatizeni chova obdobné
jako pruzna deska a v pfipadé kontaktu distanéniku se soused-
nim kamenem mUze zcela logicky dojit k mechanickému naruseni
dlazebniho kamene. Stejné tak je rizikové kladeni plo$né dlazby
zcela na sraz, kdy dochazi ke tfeni desek o sebe a k vyraznému
mechanickému poskozeni hran prvk{. K tomuto mze dojit i pfi po-
uziti vypliiového materidlu se zrnem vétSim nez 3mm, které zcela
nepropadne do prostoru spary.

ZELEZITE VYKVETY

Vzhledem k ¢isté pfirodnimu plvodu zakladnich vstupnich surovin
pro vyrobu se mohou na betonovych vyrobcich vyskytnout lokalni
zelezité vykvéty. Jejich zdrojem jsou reaktivni Zelezité slouceniny,
které pfirodni kameniva mohou obsahovat a které reaguji se vzdu$-
nou vlhkosti.

RUMPLOVANE VYROBKY

Jedna se o povrchovou Upravu, pfi niz jsou vyrobky mechanicky
otloukany a obruSovany v ota€ivém ocelovém bubnu. Vysledkem je
rliznorodé a nepravidelné opracovani jednotlivych kamend, kdy je
kazdy kamen originalni a jedine¢ny a pfipomina tak kamen pfirod-
ni. Neni zamérem a neni to ani mozné, aby jednotlivé rumplované
vyrobky vykazovaly stejnou miru orumplovani.

UDRZBA A CISTENI DLAZDENYCH POVRCHU
Béhem uzivani dlazdénych ploch dochazi k jejich béznému zaspi-
néni, které doporucujeme pravidelné odstranovat. Povrch dlazby je
tvofen poréznim materialem, ktery je vystaven plsobeni vihkosti,
spadu nedistot z ovzdusi a plsobeni UV zéfeni. Tyto vlivy vyznam-
nym zpUsobem pfispivaji ke zméndm barevnosti betonovych vy-
robkl po celou dobu jejich Zivotnosti. Pravidelné &isténi povrchu
tlakovou vodou pomaha zmirnit projevy téchto vnéjsich vlivd a udr-
Zet dlouhodobé kvalitni vzhled vyrobkd.

UDRZBA DLAZDENYCH PLOCH V ZIMNiM OBDOBI

V zimnim obdobi je pro odklizeni snéhu z povrchu dlazby nutno pouzit
mechanizaci, ktera neposkodi povrch dlazby. Vhodné jsou plastové
zametaci kartace a shrnovaci zafizeni opatfené pryZzovou nebo plas-
tovou hranou. V opaéném pfipadé mdze dojit k nevratnému mecha-
nickému poskozeni povrchu dlazby i obrubnik(l poskrabanim a vrypy.
V pfipadé posypu plochy inertnimi posypovymi materialy je nutné po-
uzivat materidly Cisté, které nebudou zpUsobovat znegisténi povrchu
dlazby skvrnami z vyplavenych necistot apod. Betonova dlazba se vy-
znacuje velmi dobrou odolnosti proti pdsobeni chemickych rozmrazo-
vacich latek, mezi které patfi bézné pouzivané posypoveé soli. Tyto lat-
ky mohou byt na povrch dlazby aplikovany za predpokladu dodrzeni
mistnich predpisl o nejvyssich pfipustnych davkach rozmrazovacich
latek na ploSnou jednotku dlazdéné plochy.

POUZITi BETONOVYCH DLAZEB A JEJICH
POKLADKA

Betonové dlazby o tloustkach do 50mm jsou uréeny pouze pro
pochozi plochy. Pro plochy zatizené pojezdem nebo jinym vySSim
zatizenim Ize vyrobky o tloustkach do 50 mm pouzit pouze za pred-
pokladu uzptsobeni podkladnich vrstev tomuto zplsobu pouZiti.
Dlazebni bloky o tl. 60-100 mm jsou ur€eny pro plochy vystavené
pojezdu a vy$Simu zatizeni rlzné intenzity. Vénujte prosim pred
pokladkou dlazby zvySenou pozornost doporuc¢enym pracovnim
postuplm vyrobce.

IMPREGNACE POVRCHU BETONOVYCH DLAZEB

vrchu betonovych dlazeb doporu¢ujeme povrch ihned po pokladce
opatfit povrchovym natérem impregnaci, a to zejména u svétlejSich
barevnych odstind povrchu. Cast sortimentu betonovych vyrobkd
je jiz z vyroby naimpregnovana a neni tedy nutné povrch dlazby
po pokladce nijak oSetfovat.

Provedend impregnace je pouze povrchovou zélezitosti, ktera
podiéha v pribéhu uzivani dlazdéné plochy otéru a povétrnostnim
vlivim. Po urcité dobé ucinek impregnace sldbne a pro dosazeni
plvodniho uc¢inku je tfeba ji obnovit.

PREPRAVA A MEZISKLADOVANI VYROBKU

Doporucujeme prepravovat a skladovat betonové vyrobky v nepo-
ru$eném originalnim baleni. Pfi prepravé je nutné zajistit zbozi tak,
aby nedoslo k jeho poskozeni. Vyrobky, které jsou v originalnim
baleni opatfeny celoploSnym prekrytim, aby byly chranény pred
vihkosti a znecisténim, doporucujeme stejnym zplsobem zajistit
i pfi jejich dlouhodobéjsim meziskladovani. Nékteré vibrolisované
vyrobky a plo$né dlazby jsou v originalnim baleni prokladany sepa-
ranim materidlem (sitovina, motouz, papir), ktery chrani dlazebni
prvky pred jejich poskozenim. Tento zplsob ochrany doporucéuje-
me pouzit i pfi meziskladovani mimo originalni baleni.

RADY A DOPORUCENI

Doporuéujeme nevybirat barevna ¢&i colormixova provedeni pou-
ze na zakladé fotografii v informaénich materidlech. Fotografické
reprodukce maiji pouze informativni charakter a skuteéna prove-



deni se mohou barevnosti i strukturou liSit. Navstivte prosim nase
centra inspirace, pfipadné vystavky u vaseho nejblizsiho prodejce
betonového zbozi. Pfed pouzitim vyrobkd PRESBETON doporucu-

ROZDELENI VYROBKU

ZAMKOVE A SKLADEBNE DLAZBY
Dlazdéni v8ech typd zpevnénych ploch s riznym stupném zatizeni
— pro pési, pro lehky provoz (osobni automobily) a tézky provoz.

PLOSNE DLAZBY

Dlazdéni pochozich ploch nebo v zavislosti na volbé tloustky plosné
dlazby a zvolené skladby podkladnich vrstev plochy zatizené lehkym
provozem a ob¢asnym pojezdem automobild do 3,5 t, vytvareni po-
chozich stfech a rozebiratelnych teras pfi pokladce na terce.

NATURAL DLAZBY
Dlazdéni zpevnénych ploch s mensim stupném zatiZzeni - pro pési,
pro zahradni architekturu, pro plochy v okoli bazén( atp.

ZDICi TVARNICE

Sortiment zdicich tvarnic pfedstavuje vzhledem a druhem povrch(
Sirokou fadu zdicich prvkd pro vystavbu licovych svislych kon-
strukci. Technologie umoZiuje stavét tradiénim zpldsobem presné
a kvalitné. Tvarnice jsou ur€eny zejména pro stavby oploceni, zi-
dek, opérek, garazi, drobnych staveb venkovni architektury apod.
Ale rovnéz je moZno je vyuZit pro stavby ob¢anské a primyslové
a stavby rodinnych dom0, nebot mohou byt pouZity v systému sen-
dviGového zdiva. Soucasti jednotlivych zdicich systémd jsou dale
doplrikové tvarnice napf. pro ukonéeni sloupkt apod.

ZTRACENE BEDNENI

Tyto tvarnice slouzi pro realizaci betonovych zékladovych pasd.
Nejsou primarné uréeny na vystavbu svislych konstrukci. V pfipadé

jeme seznameni s veSkerymi informacnimi materidly a pracovnimi
postupy pro praci s betonovymi vyrobky, které jsou dostupné na
www.presbeton.cz.

jejich pouziti pro tento ucel je nezbytna konzultace se statikem, ktery
navrhne vyztuz, postup vystavby a povrchovou Upravu konstrukce.

OKRASNE A SVAHOVE TVARNICE

Okrasné a svahové tvarnice jsou uréeny k Upravé a zpevnéni sva-
zitého terénu, ke zfizovani mimouroviiovych ploch v méstskeé a za-
hradni architekture. Tvarnice Rimsky kvadr RK-03 je mozno pouzit
také k vystavbé opérnych zdi.

DOPLNKY KE KOMUNIKACIM

Do této skupiny Ize zafadit pfedevSim obrubniky, pfikopové Zlaby,
Zlaby do dlazby, silni¢ni pfidlazbu a palisady. Tyto vyrobky slou-
Zi pfi vystavbé komunikaci a dlazdénych ploch k jejich ukonceni,
ohrani¢eni a olemovani. Oddéluji pési zoény, parkovisté, silnice
a cyklistické stezky, hristé, zelené pasy apod.

PRVKY VENKOVNiI ARCHITEKTURY

UzZitné a dekoracni betonové vyrobky pro finalni dokonéeni pochozich
ploch, odpocinkovych zakouti a parkovych Uprav (kvétinace rliznych
velikosti pro kvétiny, kefe i stromy, parkové a zahradni lavicky), prvky
k oddéleni plochy (sloupky, zabrany), bazénové lemy, skate prvky apod.

SCHODISTOVE PRVKY

Montovana schodisté k rodinnym a bytovym domim. Zahradni
schodistové stupné v okoli rodinnych domi a zahrad.

DILCE PRO STUDNY

Betonové studniéni skruze a poklopy k budovani studni.

SOUHRNNE UDAJE K VYROBKUM

VLASTNOSTI

Dlouhodoba Zivotnost, funkénost, vysoka esteticka a uzitna hod-
nota, odolnost vici vlivim prostfedi a plisobeni chemickych a roz-
mrazovacich latek, vysoka pevnost, rozebiratelnost a tim moznost
opakovaného pouziti (s vyjimkou zdicich tvarnic). Vyrobky umoz-
fuji vytvaret architektonicky zajimavé celky diky moznostem riizné
skladby barev a tvar(.

POVRCHOVA UPRAVA

TECHNOLOGIE VYROBY A MATERIAL

Produkty jsou vyrobeny z vysoce pevnostniho dvouvrstvého beto-
nu zpracovaného moderni technologii vibrolisovanim zavlhlé beto-
nové smési. V pripadé zdicich tvarnic se jedna o jednovrstvy beton
zpracovany totoZznou technologii. Specidlni lité dlazby se vyrabi
litim specifické tekuté betonové smési.

Obé tyto technologie zarucuji betonovym vyrobkim dlouhodobou
Zivotnost.

Kyvadlova hodnota USRV - orientac¢ni hodnoty

Povrchova uprava hodnota
Tryskani vznikd jednolity jemné zrnity povrch, ktery da vyniknout vzhledu pouzitého kameniva 85
Pemrlovani imituje hruby povrch pfirodnich kamend 85
Rumplovani vytvafi otlu¢eny povrch ploch a hran imitujici starobyly vzhled kamen( 80
Kladivkovani vytvafi otlu¢eny povrch s ostfej§imi hranami, naslapné vrstvy imitujici starobyly vzhled kamen( 80
Vymyvani povrchovym vymytim dochazi k obnazeni pouzitych kameniv, pIné tak vynikne jejich barva a struktura 75
Stipani $tipana pohledova strana vyrobku (napf. tvarnice FACE BLOCK® a SARA) imituje povrch pfirodnich kamen( -
Karta€ovani povrch je Setrné opracovan pomoci karta€¢ovaciho zafizeni, diky ¢emuz ziskava pfirozenou uslechtilou patinu 60
Perfect Clean TOP  povrch je zu$lechtén vysoce odolnou kompozitni latkou 45

Pozn. Standardni neupravovany beton hodnota 70-90
Lity beton — standardni, neupravovany hodnota 50-60
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BAREVNE PROVEDENI

Kromé pfirodni barvy betonu se jednotlivé vyrobky produkuji v celé
fadé barevnych odstini vcéetné jejich kombinaci (tzv. colormix).
Pro jednotlivé vyrobky jsou doddvana barevna provedeni uvedena
v aktudlnim ceniku, pfipadné v dalSich informaénich materidlech
vyrobce.

OSTATNI TECHNICKE UDAJE

Sortiment je ve shodé s evropskymi harmonizovanymi normami —
tyto vyrobky jsou oznaceny znackou CE, vybrané vyrobky jsou
ve shodé s narodni legislativou. Dlazebni bloky, plosné dlazby
a obrubniky odpovidaji pozadavkim evropskych harmonizovanych
norem CSN EN 1338 (Betonové dlazebni bloky), CSN EN 1339 (Be-
tonové dlazebni desky), CSN EN 1340 (Betonové obrubniky). Zdici
tvérnice jsou v souladu s CSN EN 771-3 (Specifikace zdicich prvka).

UDRZBA BETONOVYCH POVRCHU

Obecné je v prvni fadé tfeba predchazet vyskytu estetickych zavad
jiz pFi realizaci plochy. Zejména vhodné vyresit odvodnéni pred-
métné plochy tak, aby se na povrchu nehromadila srazkova voda
a voda stékaijici z okolnich ploch, ktera mdze obsahovat jemné hli-
nité a jilovité ¢astice a dalSi necistoty. Ty nasledné ulpivaji na povr-
chu betonového vyrobku, zplsobuji zmény jeho barevného odstinu
a uZivatel se mize domnivat, Ze doslo ke ,,ztraté barevnosti“.

K vyraznému znecisténi dlazebnich ploch jemnymi hlinitymi podi-
ly Gasto dochazi pfi Upravé zahrad a zahond, kdy neni vydlazdény
povrch v misté pohybu zakryt napf. félii. Tyto hlinité a jilové Castice
a prach Ize pomérné efektivné odstrariovat za pomoci vysokotlakého
vodniho Eistie (nejlépe s rotaéni tryskou). Pokud neni vhodné oddé-
lena plocha dlazby od plochy zahradni, napf. pomoci obrubniku, je
treba pocitat s tim, Ze ¢isténi ploch bude nutné ¢as od ¢asu opakovat.

Pro vysadbu zelené a kvétin se dnes béZné pouzivaji pytlované sub-
straty, které obsahuji fadu organickych slozek, podporujicich rist
rostlin, a tyto latky mohou byt rovnéZ vyplavovany na vydlazdénou
plochu, a mohou tak negativné ovlivnit odstin naslapné plochy dlaz-
by. Zmény v barevnosti dlazeb zpUsobuji déle cukernaté roztoky,
které se uvolriuji z nékterych stromd (lipy, javory) a vazou tak na sebe
prach z ovzdusi a z obuvi. Rovnéz tlejici listi opadané z okolnich stro-
m0 miZe dlohoudobé ovlivnit barevny odstin betonovych dlazeb.
Vzniklé skvrny jsou zpravidla velmi obtizné Cistitelné a vétSinou je
treba vy€kat, az dojde k biologické degradaci téchto latek.

Podle naSich zkusenosti dochazi k jednomu z nejCastéjSich znecis-
téni dlazebnich kamen( pfi stavebni ¢innosti provadéné po zhoto-
veni dlazebniho krytu, nebo pfi Upravach okolnich ploch po prove-
deni pokladky. Jiz jen odprach rlznych silikatovych hmot, lepidel
a omitek pfi rozbalovani jejich oballl mize ovlivnit barevny odstin
dlazebnich kamen(. Podstatné horsi jsou nalepky hotové malty,
tmell a betonl. Dnedni malty a tmely jsou vétSinou modifikovany
rdznymi chemickymi pfisadami a odstranéni nalepkl z nich byva
obtizné. Vétsinou je tfeba kombinovat mechanické odstrafovani
s chemickymi Cistidly, ale i tak jiz bude vysledny povrch ocisténych

Nejvaznéjsi naruseni estetiky povrchu betonovych vyrobkd zplso-
buji ropné produkty, tuky a oleje. Ropné produkty (mineralni oleje,
nafta, petrolej) zpUsobuji skvrny, které v podstaté nelze nikdy zce-
la odstranit a ¢asem pouze dochazi k vyblednuti takto vzniklych
skvrn. Rostlinné oleje a tuky po urcité dobé degraduji a prechazeji
na latky rozpustné ve vodeé, ale doba jejich odbouravani je pomérné

OSVEDCENI

Spolednost je drzitelem certifikétu Fizeni jakosti CSN EN I1SO 9001:2016,
certifikatu environmentalniho managementu CSN EN 1SO 14001:2016
a dale je drzitelem Osvédceni o shodé fizeni vyroby v souladu s nafize-
nim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 (CPR).

POZNAMKA

Technické parametry jednotlivych vyrobkl jsou uvedeny v pfislus-
nych prohlasenich o vlastnostech a prohlaseni o shodég, ktera jsou
volné ke stazeni na www.presbeton.cz. VeSkeré dokumenty pou-
zité pro posouzeni shody jsou na vyzadani k dispozici u vyrobce.

OBCHODNI A DODACI PODMINKY

Ridi se V&eobecnymi obchodnimi podminkami firmy PRESBETON
Nova, s.r.o. a PRESBETON Drahotuse, s.r.o. (pfistupné na www.pres-
beton.cz, v ceniku a prodejnich mistech). ZboZi je baleno na vratnych
paletach. Ostatni aktudlni Udaje jsou uvedeny v platném ceniku.

dlouha. Z tohoto ddvodu by plochy vystavené plisobeni mineral-
nich i rostlinnych olejd, mély byt zhotoveny z jiného druhu materialu
- napf. z keramickych glazovanych dlazdic.

Naruseni povrchu mohou déle zplsobit rlizné organické a anorga-
nické chemické latky. Kyseliny zpUsobuji pfimy rozklad cementové-
velmi slabé kyseliny pfi dlouhodobéj$im plsobeni. Nevratné zmény
na povrchu betonu zplsobuje rovnéz zelena skalice (siran Zelezity).
Reakci s cementovym tmelem vznika ve vodé nerozpustny hyd-
roxid zelezity, ktery je charakteristicky tmavé hnédym zabarvenim.
Jeho odstranéni je mozné pouze pusobenim kyseliny sirové, coz
nelze doporucit vzhledem k vy$e uvedenym dlivodiim a jeji obecné
znamé nebezpecnosti. VhodnéjSim feSenim je tedy spiSe vymeéna
znegiéténych dlazebnich kamend. Vzhledem k tomu, ze chemic-
kych latek poskozujicich beton je velké mnozstvi, je nutno kazdy
ptipad fesit samostatné podle sloZeni plsobici latky.

Dal$i rusivou okolnosti mlze byt rlst vegetace ve sparach mezi
dlazebnimi kameny nebo tvorba mechl a fas na jejich povrchu.
Tuto vegetaci Ize z dlazebniho krytu odstranit chemickymi pro-
sttedky, ale vétSinou dochazi k jejimu opé&tovnému rdstu. Zabranit
a nebo zna¢né zamezit rlstu vegetace na dlazdénych krytech je
mozné pouze vhodnou volbou a skladbou stavebnich material(l pfi
zhotoveni dlazebnich krytd a dokonalym odvodnénim nejen povr-
chu krytu, ale i spodni stavby krytu. Pro spodni stavbu a loZe je
nejvhodnéjsi kombinace nékolika frakci drceného kameniva. Riéni
i kopané kamenivo a pisky zpravidla obsahuiji uréity podil hlinitych
Castic, které umoziuji rdst vegetace. V neposledni fadé je dilezita

ty kfemicity pisek bez obsahu hlinitych ¢astic.

Pouzitim vhodnych materidld pro loZze dlazebnich kamenl a pro
vyplné spar se tedy vyznamné snizi pravdépodobnost rlistu vege-
tace, ale i tak nelze vylougit rlst plevele ze seminek zanesenych
do spar vétrem &i srazkovou vodou. Tyto je potom vhodné pri-
bézné odstranovat, nebo preventivné pouzivat postfik vhodnym
pfipravkem na hubeni plevele.

Povrch betonu Ize proti znecisténi a tvorbé vykvétd pomérné
efektivné chranit impregnaénim pfipravkem. Toto opatfeni je nej-
vhodnéjsi provést bezprostfedné po zhotoveni dlazebniho krytu,
zidek apod., hned pfi zacatku uzivani této konstrukce a pred jejim
vystavenim pUsobeni povétrnostnich vlivi. Impregnacni natér ¢&i



nastfik zamezi, nebo snizi pfijem kapalin do povrchovych vrstev
betonu vytvorenim ochranné vrstvy na povrchu, resp. pfi povrchu
vyrobku. Takto oSetfeny povrch se podstatné Iépe Cisti, jelikoz ne-

Cistoty nevnikaji hloubéji do betonového vyrobku. NejvhodngjSimi
impregnacnimi pfipravky jsou latky na bazi organickych slouc¢enin
kfemiku (silany, siloxany) nebo na bazi akrylatovych pryskyfic.

VAPENNE VYKVETY - IMPREGNACE - CISTENI

Tvorba vapennych vykvétl je privodnim a pfirozenym jevem zrani
betonu, kterému nelze zcela zabranit. Jejich samovolné vymizeni
uginkem povétrnostnich vlivd je dlouhodobéjsi proces v Ffadech
mésicU aZ let, podle danych podminek. Kazda stavebni konstrukce
je vystavena specifickym podminkam, proto se neda nikdy pausal-
né stanovit doba, po kterou se vapenné vykvéty budou vyplavovat
na povrch konstrukce a nasledné plsobenim povétrnostnich vlivd
ustupovat (zpravidla ne déle nez 3 roky). Zaroven je nutno pozna-
menat, Ze vapenné vykvéty nemaiji vedle do¢asného nepfijemného
estetického efektu zadny negativni vliv na uzitné vlastnosti betono-
vého vyrobku.

Jejich vyskyt je vzdy Uzce spojen s vilhkosti. Vlhkost obsazena
v jednotlivych dlazebnich kamenech nebo betonovych tvarnicich
zdiva transportuje na povrch vyrobku ¢&i konstrukce hydroxid va-
penaty Ca(OH), vznikajici hydrataci oxidu vapenatého CaO obsa-
zeného v cementu. Po odpareni této transportni vihkosti z povrchu
betonového vyrobku a kontaktu hydroxidu vapenatého s oxidem
uhlic¢itym CO, z ovzdusi se vytvafi povlaky kalcitu CaCO, zpravidla
bilého zabarveni. Tento plvodné téZce rozpustny kalcit vystave-
ny povétrnostnim vlivim po ¢ase nasledné pfechazi v rozpustnou
formu - hydrogenuhliCitan vapenaty Ca(HCO,),, ktery postup-
né samovolné vymizi. K tomuto dochazi béhem vyse uvedeného
obdobi nékolika mésicl az let. Zjednodu$ené feceno to trva tak
dlouho, dokud se v8echen nevazany hydroxid vapenaty nevypla-
vi z betonového vyrobku ven. Existuji i dalsi, daleko méné casté
formy vykvétl, které se mohou projevovat i za fadu let, pokud je
betonova konstrukce vystavena plsobeni vody obsahujici riizné
rozpustné soli. Tyto soli mohou byt obsazeny v zeminé a pres Spat-
né provedenou hydroizolaci se dostavaji do konstrukce, pfipadné
se mohou dostavat do konstrukce ze srazkové vody. Stejné jako
hydroxid vapenaty na povrchu vykrystalizuji a zplsobi podobné
povlaky a skvrny.

Pro snizeni miry vyskytu vapennych vykvétd doporucujeme pfi
zdéni pouzivat zdici a sparovaci maltu na cementové bazi, ktera
ma oproti malté vapenocementové vyrazné nizsi obsah hydroxidu
vapenatého po zatvrdnuti a tim nizsi pravdépodobnost vyskytu va-
penného vykvétu (vyskyt vykvétu v mensi mite).

Moznosti, jak do jisté miry zamezit tvorbé vapennych vykvéta, je
povrch dlazby &i zidky opatfit ochrannym natérem ¢&i nastfikem
vhodnym impregna¢nim prostfedkem, kterych je na trhu cela rada.
Funk&nost impregnace na dlazebnim krytu je cca 2 az 3 roky, podle
intenzity jeho uzivani. Pfirozenym mechanickym otérem a povétr-
nostnimi vlivy postupné efekt impregnace slabne. Zivotnost ochran-
ného efektu kvalitné aplikované impregnace na svislé konstrukci
(zidce, plotu), ktera neni mechanickym otérem v takové mife nama-
hana, je pfipadné delsi (5 i vice let). To vSe za predpokladu sprav-
né provedeného (vyspadovaného) podlozi, kde se nezdrzuje voda,
resp. funkéné provedené hydroizolace v pfipadé svislé konstrukce.
Naimpregnovany povrch odpuzuje vodu, resp. snizuje jeji pronika-
ni do konstrukce, uzavira transportni kapilary v materialu, zarover
vSak propousti molekulu vodni pary (vihkost) z konstrukce ven. Je
zde tedy predpoklad, Ze nebude dochazet k vyplavovani hydroxidu
vapenatého kapilarami na povrch a opétovné tvorbé vykvétu.

APLIKACE IMPREGNACNIHO PRIPRAVKU

Pred aplikaci impregnacniho pfipravku je povrch konstrukce vhod-
né ocistit od prachovych a jilovych nedistot, pfipadné od jiz vy-
krystalizovanych vykvétQ, nebot tyto p¥ipravky vytvofi na povrchu

ochranny uzaviraci film a necistoty by se timto rovnéz ,.zakonzer-
vovaly“.

K ocisténi povrchu doporu€ujeme pouzit nejprve bézny kartac s vo-
dou, event. s pfidavkem kuchyriského saponatu. Déle je mozno po-
uzit tlakovou vodu nebo ocet na jiz vykrystalizované vykvéty. Po-
kud je vapenny vykvét intenzivnéjsi formy a zadny z téchto postupd
neni uspokojivé Ucinny, Ize s opatrnosti vyzkouset i jemny ocelovy
kartag, pfipadné pak Eisti¢ povrchu betonovych vyrobkd (viz nize).
Po ocisténi povrchu dlazby nebo zidky je nezbytné nechat konstruk-
ci ddkladné oschnout a teprve poté nanaset impregnacni pfipravek.
Vyschly povrch zajisti dobré navazani impregnacniho pfipravku
do povrchovych vrstev oSetfované konstrukce a tim jeho trvalejsi
efekt. Spotfeba pfipravkd se zpravidla pohybuje cca 100 az 200ml
na m? dle savosti povrchu. Pfipravky je mozno nanaset rozprasSova-
¢em, pfipadné Stétkou nebo valeCkem. Nékteré pfipravky je rovnéz
mozno fedit vodou (odvislé od doporuceni vyrobce a typu impregna-
ce). Doporu€ujeme pouzivat impregnacni a Cistici pfipravky z nasi
nabidky, protoZe jsou na naSich vyrobcich odzkou$ené a je diky nim
dosahovano dobrych vysledkd.

IMPREGNACE - INFORMATIVNi ZAKLADNI
ROZDELENI

Pro orientacni rozdéleni Ize impregnacni pfipravky zjednoduSené

rozdeélit na dvé skupiny:

1. Bez ovlivnéni barevnosti a vzhledu o$etfeného povrchu - prevaz-
né na bazi organokfemicitand. Jsou hojné rozsifené, jednoduse
aplikovatelné natérem i postrikem.

2. S ovlivnénim barevnosti a vzhledu o$etfeného povrchu - zpra-
vidla na bazi akrylatovych pryskyfic. Zanechavaji na povrchu
znatelny film (povlak), ktery mlze vykazovat lesk a vytvafi efekt
podobny povrchu betonu za mokra ¢&i za vihka. Vhodny zplsob
aplikace spiSe jen natérem.

APLIKACE CISTICE POVRCHU BETONOVYCH
VYROBKU

Pokud nepomaha k ocigténi povrchu betonovych vyrobkd od vykvé-
tu a jilovych a prachovych necistot bézné vySe uvedené postupy,
je mozno pouzit Cisti€ povrchu betonu. Jedna se o vodny roztok
kyseliny mraven¢i. Doporuc€ujeme nejdfive malé mnozstvi pfipravku
narfedit na niz$i koncentraci a zjistit, do jaké miry se vykvét podafilo
odstranit, posléze pfipadné pouzit koncetrovanéjsi roztok. Jedna se
o0 agresivni pfipravek, ktery nejenom rozrusuje strukturu vykvétd, ale
také naruSuje, resp. barevné ,obnovuje a ozivuje“ povrchové vrst-
vicky betonového vyrobku (,,zaslé* pouzivanim, karbonataci, zranim
betonu). Zarover také neplsobi pozitivné na pevnostni strukturu be-
tonu. Proto je nutné Cistény povrch betonového vyrobku pred aplikaci
(rozpraSovacem, pfipadné lehkym politim) dobre nasaknout vodou, aby
nedoslo k jeho vtazeni hloubéji do struktury betonu, tzn. aby zlstal jen
na povrchu ¢isténé konstrukce. Pripravek se necha na povrchu (dle zvo-
lené koncentrace) pUsobit nékolik sekund aZ desitek sekund (Suméni)
a nasledné je nutno povrch dikladné oplachnout vodou a zcela zbavit
pripravku. MUzZete si pfi jeho plisobeni pomoci i kartaGem. P¥i opako-
vaném nanaseni a del$im plsobeni mlze dojit jakoby k ,vyplavovani®
barvy z povrchu betonu - jedna se nikoliv o samotny pigment, ale o vy-
plavena zrnicka cementového kamene, ktera jsou vlastnim pigmentem
obalena. K probarvovani beton jsou jiz fadu let pouzivany stabilni anor-
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ganické pigmenty, které jsou velmi dobfe vazany na zasaditou hmotu
betonu a samy o sobé& nemohou byt vyplaveny. S timto Cisticim pfi-

pravkem je nutno pracovat obezfetné a opatrné v souladu s pokyny
uvedenymi v navodu a bezpe&nostnim listu vyrobce.

OBECNE ZASADY POKLADKY DLAZEB

Pokladku dlazby doporuCujeme svéfit profesionalni realizaéni fir-
mé, ktera disponuje potfebnym vybavenim a zkuSenostmi pro
zhotoveni kvalitniho podlozi a vlastni pokladky dlazby. Tyto prace
nabizi i Stavebni zavod PRESBETON Nova, s.r.o.

VYBER DLAZBY

Zékladnimi parametry pro vybér druhu dlazby jsou zejména zplsob
uzivani a intenzita zatizeni planované plochy. Vyznamnou roli hraje rov-
néz charakter podlozi. Betonové dlazby v tloustkach 33-50mm jsou
ur€eny pro pochozi plochy, jako jsou pési a nemotoristické komunika-
ce ve méstech, odpocinkové plochy v méstskych zonach, pristupové
chodniky k rodinnym dom@m a jejich okoli, terasy, balkony, okoli bazé-
nl, pochozi stfechy, zahradni plochy a podobné. Dlazby v tloustkach
do 50mm Ize pouZit pro pojizdny zplsob uzivani a pro vyssi zatizeni
pouze za predpokladu uzpdsobeni podkladnich vrstev tomuto Gée-
lu, coZ ve vétsiné pipad(l vyzaduje provedeni ZB podkladni desky,
ktera tak prebira nosnou funkci.

Pro plochy pochozi a plochy zatizené lehkym provozem osobnich au-
tomobill jsou uréeny dlazby v tloustkach 60-70mm. Jedna se zejména
o pouziti na komunikacich s malo intezivnim provozem osobnich aut,
prijezdové komunikace k rodinnym domdm, ale i chodniky a dalsi ko-
munikace pro pési.

Pro plochy s intenzivnim provozem stfedniho zatizeni jsou uréeny
dlazby tloustky 80mm (parkovisté, zastavky, obecni komunikace
apod.), pro plochy s intenzivnim a tézkym provozem pak dlazby
tloustky 100mm (napf. nakladaci mista kamionové dopravy).

PODKLADNI A KLADECIi VRSTVY

Kvalita provedeni téchto vrstev zdsadnim zpdsobem ovliviiuje vysled-
nou kvalitu dlazdéného krytu. Skladbu jednotlivych podkladnich vrstev
je nutno navrhovat v zavislosti na geologickych pomérech konkrétni-
ho mista a predpokladaném zatiZeni, které bude na vyslednou plochu
plsobit. Vyspadovanou zemni plan a jednotlivé podkladni vrstvy je
potfeba z hlediska dlouhodobé spravné funkénosti dlazebniho krytu
dostate¢né zhutnit, v opaéném pfipadé mize dojit k vyznamnému do-
tvareni téchto vrstev pfi uzivani plochy a vzniku znaénych deformaci
a nerovnosti. Tloustka vrstvy pro hutnéni by neméla prekrocit 150mm.
Jako material pro podkladni vrstvy se zpravidla pouzivaji kamenné
drté frakci 8-16, 11-22, 16-32, 0-32 a 32-63mm (pfipadné kombinace
s betonovym recyklovanym kamenivem pfislusné frakce). Pro samot-
nou kladeci loznou vrstvu je nejvhodnéjsi kamenna drt frakce 4-8 mm,
pfipadné frakce 2-5mm, ktera se rozprostfe pomoci profilové trubky
slouzici jako voditko (meziprostor po vyjmuti téchto pomocnych tru-
bek se vyplni kamennou drti a stahne se lati). Hotova kladeci vrstva se
nesmi zhutrovat, ani se do ni nesmi vstupovat a chodit po ni. Dopo-
ru€ujeme pfipravit jen tak velkou plochu kladeciho loze, na kterou se
za pracovni sménu stihne polozit dlazba. V ramci pfipravy plochy pro
pokladku je nutné provést jeji ohraniceni obrubniky po obvodu, které
zajisti stabilitu dlazdéné plochy proti vodorovnému posunu. Pokud je
to mozné, je vhodné pii osazovani obrubnikll vychazet ze skladebnych
moduld dané dlazby a pro krajni fadu kament u obrubnikl vyuZit kra-
jové nebo poloviéni kameny, ¢imz odpada nebo se redukuje nutnost
dofezavani ¢i Stipani dlazebnich kament a desek.

POKLADKA

P¥i pokladani se za¢ina v pravouhlém rohu (kontrola pomoci $riiry),
se pokladaji ve sméru od sebe tak, Ze je mozno na né ihned stoup-
nout. Dlazby klademe vzdy se sparou 3-5mm. Predejdeme tim tak
moznému §tipani hran a rohd jak v prdbéhu pokladky, tak pfi uzivani

plochy a po vyplnéni spar vhodnym separa¢nim materidlem je umoz-
néno pruzné chovani dlazebniho krytu a spravny pfenos zatézovacich
sil. Dbdme na rovnomérné linie spar a kontrolujeme vydlazdény Usek
minimainé kazdé 2 az 3 metry pomoci $nlry nebo laté. Nedoporu-
Sujeme pokladat dlazby po ucelenych vrstvach z jedné palety, ale
pokud mozno z vice palet a vrstev najednou. Predejde se tak tvorbé
barevnych shlukd, hnizd a pfechodU a vysledna konstrukce bude pU-
sobit pfirozenym dojmem. Nepokladejte kameny s viditelnymi vadami.
Velmi dllezité je spadovani plochy min. 2 % v piicném a min. 0,5 %
v podélném sméru, které zajisti odvodnéni plochy tak, ze zabudované
vyrobky nebudou nikde dlouhodobé pod vlivem vysoké vihkosti. Ta
mUze zpUsobovat vyrazné zmény v odstinu barvy vyrobki a rovnéz
prispivat ke vzniku intenzivnich vykvétQ. Dlazebni kameny je tfeba po-
kladat na vySku pfiblizné o 5 az 10mm vysSe nez je konecna vyska
plochy, protoze findlnim zhutnénim dojde k poklesu kladeci vrstvy.

SPARY A SPAROVANI DLAZBY

Betonové dlazby klademe se sparou 3-5mm, ktera se zcela vyplni
sparovacim piskem frakce 0—-2mm (nejlépe Cistym kifemicitym piskem
PR 30/31, ktery neobsahuje jilové podily). Sparovani se u dlaZzebnich
kamen0 provadi pfed koneénou vibraci plochy. Po odmeteni pieby-
te€ného zasypového pisku se plocha obousmérné zhutni a nasled-
né se provede dosypani spar a dosparovani plochy. Doporucujeme
miru vyplnéni spar zkontrolovat i nékolik tydnt po provedeni pokladky
a pfipadné dodate¢né Ubytky sparovaciho pisku doplnit. U plosné
dlazby se sparovani provadi po pokladce dlazebnich desek a jejich
stabilizaci poklepem gumovou palici. Sparovani je vhodné provadét
za sucha. Velmi dllezita je kvalita zasypového pisku, protoze jemné
jilovité a hlinité, prip. zelezité ¢astice mohou vést ke znecisténi povr-
chu dlazby jak ve fazi sparovani, tak v pribéhu uzivani plochy. Jemné
hlinité podily navic podporuiji rist plevell. V pfipadé pouZiti praného
kfemicitého pisku je mozné jej na ploSe cca 2 az 3 tydny ponechat.
Nekvalitni a znegistény sparovaci material mlze vSak v pfipadé delsi-
ho setrvani na vydlazdéné plose, zejména za mokra, zpUsobit znaéné
znedisténi plochy, které mdze byt velmi obtizné odstranitelné.

K zamezeni vyplavovani sparovaciho pisku, zejména u dlazeb se Sir-
Simi sparami (napt. PICADO), je mozno k vyplni spar pouzit sparovaci
hmoty na bazi kfemicitého pisku upraveného pryskyficemi. Tyto spéro-
vaci hmoty vytvafi povrchove soudrzné spary pfi zachovani dostate¢né
pruznosti vyplné spar. Spotfeba sparovaciho pisku se nej¢astéji pohy-
buje v rozmezi cca od 3-6 kg na 1 m? v zavislosti na tloustce a plosné
velikosti forméatu dlazby.

V pfipadé pokladky plosné dlazby do maltového loZe nebo stavebniho
lepidla na Zelezobetonovou desku Ize v pfipadé pozadavku na tzv. ,Cis-
tou a bezprasnou” sparu pouzit ke sparovani flexibilni a mrazuvzdorné
sparovaci tmely. Pfi tomto zplsobu pokladky je v§ak nutno pamatovat
na plosnou dilataci. Pfi sparovani tmelem je tfeba dbat na to, aby nedo-
Slo k zaschnuti sparovaci hmoty na povrchu dlazby mimo sparu, zbytky
sparovaci hmoty jsou velmi Spatné odstranitelné. PFi sparovani povrch
ihned zacistujeme. K aplikaci tmelu do spar Ize velmi dobte pouzit jiz
prazdné obaly od silikonovych tmell apod., které plnime sparovaci
hmotou a tuto pomoci aplika¢ni pistole vtlaujeme do spar. Timto pra-
covnim postupem Ize zne€isténi povrchu dlazby znaéné minimalizovat.

STABILIZACE A SROVNANi DLAZEBNICH
KAMENU VIBROVANIM

Pred vibrovanim se plocha nejdfive dikladné odisti od sparovaciho
pisku. Vhodnou hutnici deskou se zavibruji dlazebni kameny jedenkrat



v podélném a jedenkrat v pficném sméru. U barevnych dlazeb, profi-
lovanych dlazebnich kamenl nebo u dlazebnich kamenl bez fazety,
je bezpodmine¢né nutné pouzit hutnici desku s hladicim pfipravkem
(gumovym nastavcem). Vibrovani je nutné provadét vzdy za sucha
a v suchém stavu. Nasledné se celd dlazdéna plocha jesté jednou di-
kladné zasype sparovacim materialem. Plochu srovnanou vibrovanim
se sparami vyplnénymi zasypovym piskem je mozno ihned pouzivat.

STABILIZACE A SROVNANI DLAZEBNICH DESEK
(PLOSNA DLAZBA)

Plosnou dlazbu tloustky do 62 mm neni mozné v zadném pfipa-
dé stabilizovat pomoci vibraéni desky. Jednotlivé dlazebni desky
se pfi pokladce stabilizuji pouze poklepem gumovou palici pres
dfevéné prkno. Nasledné se pfistoupi k zasparovani plochy. Takto
provedena a zasparovana plocha je pfipravena k okamzitému pou-
ziti. Dlazby tloustky 62 mm Ize stabilizovat pomoci vibraéni desky,
ktera vyvodi maximalni dynamicky uc¢inek do 100 kN/m? (vice viz
technicky list plosné dlazby).

POKLADKA ZATRAVNOVACICH DLAZEB (TBX)

Pokladka téchto vegetacnich dlazeb se provadi obdobné jako
u dlazeb klasickych, tzn. do loze z drté frakce 4-8 mm s tim roz-
dilem, Ze je nutno s ohledem na tvarové feseni téchto prvkd Setr-
né pristupovat k jejich hutnéni (pouziti napt. palicky nebo lehkého
ruéniho valce). Vysypani zeminy s travnim semenem do dutin pro
zatravnéni by pak meélo byt provedeno cca 2 cm pod okraj, aby zde
byl prostor pro rist.

DULEZITE
Ptipadny vyskyt vapennych vykvétl je pfirozenym projevem zrani
betonu a béhem uzivani plochy za predpokladu spravné provedené-

ho podlozi a odvodnéni plochy zpravidla do nékolika mésicd ustoupi.
Vzhledem k gisté pfirodnimu plvodu zakladnich vstupnich suro-
vin pro vyrobu betonového zbozi, zejména kameniva, se mohou
na dlazbach a jinych betonovych vyrobcich vyskytnout lokalni Zze-
lezité vykvéty, které nejsou vadou vyrobku a vzhledem ke svému
plvodu nemohou byt divodem k reklamaci vyrobku.

OdliSnost odstinu barvy a rozdilné nasakavosti souvisi s celou fa-
dou faktor(, které vstupuji do procesu vyroby betonového zbozi
a nelze je nikdy zcela vyloucit. Pocinaje vstupnimi surovinami, které
jsou charakteristické svoji pfirozenou pfirodni variabilitou, pfes dal-
i faktory spojené se specifiky technologie vlastni vyroby a v ne-
posledni fadé také klimatickymi podminkami pfi zrani betonovych
vyrobkd. Vy$e uvedené okolnosti nemaji negativni vliv na deklaro-
vané vlastnosti vyrobkd.

DOPORUCENI PRO ZAKAZNIKY

Ze zkusenosti vyplyva, Ze je z hlediska rizika znecisténi povrchu
dlazeb nevhodné provadét pokladku dlazeb prfed kompletnim do-
kon€enim vsech &innosti u novych staveb. Veskeré stavebni pra-
ce, natéry, montaze v8ech technickych a okrasnych prvk( je tak
vhodné ukongit pred planovanym dlazdénim. Doporucujeme také
pfedem provést zakladni hrubé zahradnické prace (dovoz zemi-
ny, Uprava terénu, instalace bazénu nebo jezirka, osvétleni a za-
vlazovani atd.), vysadbu rostlin nebo pokladku travniho koberce.
Po dlazbé zpravidla nelze bez nasledného znecisténi prevazet
stavebni material, pojizdét vozidly, chodit v pracovni obuvi, odkla-
dat obaly od stavebnich materiald, barev, vozit zeminu a muléo-
vaci kdru atd. V3echny tyto ¢innosti znamenaji pro povrch betonu
mozné zbytecné, Casto i trvalé znecisténi, kterému Ize predejit. PFi
dodrzeni téchto pravidel bude vydlazdéna plocha splfiovat poza-
davky nejen na uzitné vlastnosti, ale i na esteticky vzhled.

POKLADKA DLAZEB V PROVEDENI COLORMIX

Pri pokladce téchto provedeni dlazeb, které sestavaji z nékolika ba-
rev, je tfeba vzdy odebirat jednotlivé dlazebni kameny z vice palet
a vice vrstev souCasné a rovnéz stfidat mista odbéru z jednotlivych
palet. Tim se docili spravného barevného promichani a efektnich
kontrastnich pfechodl dlazebnich kamen(. Pfi postupném ode-
birani dlazebnich kamend za sebou, tak jak jsou uloZzeny na pale-

NESPRAVNE PROVEDENA POKLADKA

™ o -

tach, mohou vznikat nezadouci barevna hnizda, ktera jsou patrna
az po ukonceni pokladky. Tento postup doporu¢ujeme dodrzovat
rovnéz u pokladky jednobarevnych dlazeb, kdy se tak eliminuji od-
lisSnosti barevného odstinu, kterym se nelze ve vyrobé vyvarovat.
Vysledna plocha potom plsobi pfirozenym dojmem bez znatelnych
prechodu ¢i shlukd jednotlivych barev a odstind.

SPRAVNE PROVEDENA POKLADKA
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Barevny efekt dlazeb v provedeni colormix vynikne az s dokoncenou
celkovou plochou, kdy je dosazeno vysledného efektu a nelze tak
posuzovat pouze jednotlivé kameny nebo vrstvy. Pouzitou techno-
logii vyroby dlazeb v provedeni colormix vznika originalni barevna
kombinace, a tudiz se nemusi shodovat s jinymi jiz realizovanymi
plochami. Dlazby v tomto barevném provedeni Ize z hlediska vysled-
ného barevnostniho dojmu uspokojivé vytvofit z minimalniho poctu

alespon tfi palet. Je potfeba si rovnéz uvédomit, ze v ramci dlazeb
v provedeni colormix, kdy se jedna vzdy o mix nékolika barev, se
rovnéz vyskytuji i dlazebni kameny jednobarevné, coz je bézné a pfi-
rozené a nejedna se o vadu barevného provedeni. Colormixové pro-
vedeni dlazby tedy neznamena, Ze kazdy dlazebni kdmen obsahuje
vSechny barvy pouzité pro dany colormix.

PRIKLADY POKLADEK DLAZEBNICH KAMENU TVAROVANE (ZAMKOVE)

DLAZBY

Nize uvedené priklady skladby jednotlivych podkladnich vrstev jsou pouze orientacni a informativni a nelze je brat jako pausalni feSeni pro

konkrétni specifické stavby.

Skladba €. 1: Pochozi plocha

Skladba é. 2: Plocha s pojezdem vozidel do 3,5 t
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1. 40-60 mm — betonovd tvarovand (zdmkova) dlazba B A AR i o A i A S A
2. 40mm — kladeci vrstva — kamennd drt 4-8 mm (2—-5mm)
3. 150 mm — podkladni nosnd vrstva — kamenna drt 8-16, 5
11-22, 16-32mm (pfipadné smés)
4 Zemni pldfi (modul pretvamosti podiozi 30 MPa) 1. 60-80mm — betonova tvarovana (zamkovd) dlazba
2. 40mm - kladeci vrstva — kamenna drt 4-8 mm (2-5mm)
3. 150200 mm — podkladni nosna vrstva — kamennd drt 11-22,
16-32, 0-32mm (pfipadné smés)
4.150-200 mm — ochrann vrstva — kamenna drt 0-32mm
(betonovy recyklat 8-63 mm)
5. Zemni plaf (modul pretvarnosti podloZi 45 MPa)
Skladba €. 3: Plocha s pojezdem vozidel nad 3,5 t - Skladba &. 4: Plocha s tézkym provozem
1
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1. 80 mm — betonovd tvarovana (zdmkovd) dlazba

2. 40mm — kladeci vrstva — kamennd drt 4-8 mm

3. 200-250 mm - podkladni nosna vrstva — kamenna drt 11-22,
16-32, 32—63 mm (pfipadné smés)

4. 200-250 mm — ochranna vrstva — kamennd drt 0-32mm,
32-63 mm (pfipadné smés, betonovy recyklat 8—63 mm)

5. Zemni plan (modul pretvarnosti podloZi 45 MPa)

1. 80-100 mm — betonova tvarovand (zamkova) dlazba

2.50mm - kladeci vrstva — kamennd drt 4-8 mm

3. 200 mm - kamenivo zpevnéné cementem (KSC)

4.200-250 mm — podkladni nosnd vrstva — kamenna drt 11-22, 16-32, 32-63mm
(pfipadné smés)

5.200-250 mm — ochranna vrstva — kamenna drt 0-32 mm, 32-63 mm (pfipadné
smés, betonovy recyklat 8—63 mm)

6. Zemni plan (modul pretvdrnosti podlozi 45 MPa)



PRIKLADY POKLADEK PLOSNE DLAZBY

PloSna dlazba je v dostupnych formatech o tloustce do 50 mm ur-
¢ena pro pochozi plochy (Skladba ¢
podkladnich vrstev (pokladka na Zelezobetonovou desku do mal-
tového loze nebo Stérkového loze), I1ze ploSnou dlazbu tloustky do
50 mm pouzit i pro zatizeni pojezdem osobnimi automobily (Sklad-
ba €. 3, 4, 7). Plosné dlazby ve formatech o tloustce 62 mm Ize po-
uzit pro pochozi plochy (Skladba €. 1) nebo pro plochy zatizené po-

Skladba é. 1: Pochozi plochy

1). V pfipadé ptizptsobeni

jezdem osobnimi automobily (Skladba €. 8). Zakladni format 600 x
400 a fezany format 400 x 98 doporucujeme pouzivat pouze pro
pochozi plochy. Plosnou dlazbu vSech formatl Ize také pokladat
rozebiratelnym zplsobem na plastové terce (Skladba ¢. 2).
PloSnou dlazbu je nutné pokladat se sparami 3-5 mm, které jsou
vyplnény kiemicitym piskem. Pfi zplsobu pokladky na plastové ter-
Ce jsou spary vymezeny plastovymi trny, které jsou soucasti tercu.

Skladba €. 2: Pochozi plochy - pokladka na vymezovaci terce
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. 30-62mm — betonova plo$na dlazba . 30-62mm — betonova plosnd dlazba, vymezovaci terce
1.30-62 b 4 plo$nd dlazb: 1.30-62 b 4 plosna dlazb i ter¢
2. 40mm - kladeci vrstva — kamennd drt 4-8 mm (2-5mm) 2.100 - 200mm - ZB deska
. 150 mm — podkladni nosnd vrstva — kamenna \ . 150 — 200 mm - podkladni nosna vrstva — kamenna dr ,
3.150 dkladni 4 vrstva — k 4 drt 8/16 3.150-200 dkladni 4 vrst ki 4 drt 8/16
11/22, 16/32 mm (pfipadné smés) 11/22, 16/32 mm (pfipadné smés)
4. Zemni plar (modul pretvarnosti podlozi 30 MPa) 4. Zemni plan (modul pretvarnosti podloZi 30 MPa)
Poznamka: VVzniklé spary se nevysypavaji piskem. Tento typ pokladky je urcen pouze pro po-
chozi plochy. Poklddka na terée neni vhodna v pripadé pouZiti fezanych formét(i 98 x 98 mm
2400 x 98 mm.
Skladba é. 3: Lehky provoz (i osob. automobily) — Skladba é. 4: Lehky provoz (i osob. automobily) —
poKiaaka na zelezobetonovou desku do kamenne drte poKiadka na zelezobetonovu desku do stavebnino lepiala
kladk: Zelezobet desku do ki ¢ drté kladk: Zelezobet desku do stavebniho lepidl
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1. 35-50mm — betonova plo$na dlazba

2. 40 mm - kladeci vrstva — kamenna drt 4-8 mm (2—-5mm)

3.100-200mm — ZB deska

4.150 — 200 mm- podkladni nosna vrstva — kamenna drt 8/16,
11/22, 16/32 mm (pfipadné smés)

5. Zemni plan (modul pretvarnosti podloZi 45 MPa)

Poznamka: VydlaZdénou plochu neni moZné zat€Zovat pojezdem pred
dosazenim dostatecné pevnosti podkladni ZB desky (28 dni). Spravna
funkce této skladby je podminéna funkéné spravné provedenym ohra-
ni¢enim plochy obrubniky.

1. 35-50mm - betonova plosna dlazba

2. 3-5mm - stavebni lepidio v tl. dle doporugeni vyrobce tfidy C2FE

3.100-200mm — ZB deska

4. 150-200 mm — podkladni nosnd vrstva — kamenna drt 8/16, 11/22,
16/32mm (pfipadné smés)

5. Zemni plan (modul pretvarnosti podloZi 45 MPa)

Poznamka: Stavebni lepidlo je nutné nanaSet stérkou se zuby, ktera umozni rovnomérné
rozprostfeni materilu, a tim uloZeni dlazby celoplo$né v lepici hmoté. Pfiprava a pouZiti
stavebniho lepidla se fidi doporuéenim a pracovnimi postupy stanovenymi vyrobcem tohoto
materidlu. U ploch nad 20 m? je nutno z diivodu teplotni roztaznosti materidlu vytvaret dila-
tacni spary. Sparovani mezi dlazdicemi se provadi flexibilnimi a mrazuvzdornymi sparovaci-
mi tmely. Vydlazdénou plochu neni moZné zatéZovat pojezdem pfed dosazenim dostatecné
pevnosti podkladni ZB desky (28 dni).
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Skladba ¢. 5: Plo$na betonova dlazba nalepena na stavajici betonovou desku
s provedenim hydroizolacni stérky

Skladba €. 6: Betonova plos$na dlazba nalepena nad hlavni hydroizolaci
a drenazni rohozi (terasy nad zateplenymi prostory apod.)
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1. Rostly terén (modul pretvarnosti podloZi 45 MPa)

2.150-200 mm — podkladni vrstva — kamennd drt 8/16,
11/22, 16/32 (pfipadné smés)

3.100-150 mm — ZB deska

4. Disperzni penetracni natér + dvé vrstvy jednoslozkové
cementové hydroizolaéni stérky

5. 5-8 mm — cementové flexibilni lepidlo na dlazby — tfidy
C2TEST

6. 35-62 mm - plo$na betonova dlazba

7. Spara 3-5 mm - vyplnéna sparovaci maltou

Skladba ¢. 7: Betonova plo$na dlazba nalepena na stavajici betonovou desku
(ochoz bazénu, terasy na rostlém terénu, pochozi polochy popf. pojizdné
se zatizenimdo 3,5t) | -

1. Stavajici konstrukce s tepelnou izolaci

2. 3-5 mm — hlavni hydroizolace (napf. PVC félie,
Bitumenovy pés apod.)

3. Drendzni rohoz

4. Cca 40 mm — cementovy spadovy potér vyztuzeny
vldkny

5. Disperzni penetracni natér + dvé vrstvy jednoslozkové
cementové hydroizolacni stérky

6. 5 mm — cementoveé flexibilni lepidlo na dlazby — tfidy
C2TES1

7.35-62 mm — betonovd dlazdice

8. Spdra 3-5 mm - vyplnéna sparovaci maltou

Skladba €. 8: Plochy s obéasnym pojezdem do 3,5 t
(pro dlazbu tloustky 62 mm)

R T
///////////// ///////////

/i ____s

4

S ’
///////////

oov

a
AQ
6
Q,
Qo
(o)
i
(o

1. Rostly terén (modul pretvarnosti podloZi 45 MPa)

2.150-200 mm — podkladni vrstva — kamenna drt 8/16, 11/22,
16/32 (pfipadné smés)

3. Drenazni beton (pfip. Zelezobetonova deska) 60-80 mm
pochozi plochy, 100-200 mm plochy zatiZeni pojezdem
do 3,5 tun

4. Cca 5 mm — cementového rozlivové bezdutinové lepidlo tiidy
C2FE nebo 520 mm malta pro pokladku pfirodniho kamene

5. 40-62 mm — betonova ploSna dlazba

6. Spara 3-5 mm — vypInéna sparovaci maltou

Poznémka'

né dlazby PRESBETON, naleznete v technickém listu, ktery je vol-
né ke stazeni na strankach vyrobce www.presbeton.cz v sekci Ke
stazeni/technické listy.

E ., >60MPa 1
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1. Dlazba tl. 62 mm

2. Kladeci vrstva — $térkodrt 4-8 mm tl. 40mm

3. Podkladni nosnd vrstva tl. 150 mm — $térkodrt 0-32,
16-32mm (pfip. smés)

4. Ochranna vrstva tl. 150 mm — §térkodrt 0-32mm, 0-63mm

5. Zhutnénd zemni plan



PRIKLADY POKLADEK VELKOFORMATOVE DLAZBY
(Monume XL 120 mm, 160 mm)

Velkoformatova dlazba je uréena pro vSechny typy zpevnénych Maximalni zatiZzeni od vozidel je popsano na obecnych pfikladech
ploch v exteriérech. Zejména je uréena pro plochy s proménnou doporucenych skladeb dale. Pouziti odliSnych skladeb podklad-

intenzitou zatizeni, kde mlze byt ve vétsi mife zastoupeno zatizeni nich vrstev, popf. specifické hodnoty zatizeni a slozité zakladové
vyvolané motoristickym provozem. Svymi pevnostnimi a estetic- resp. hydrogeologické poméry je tfeba ovéfit konkrétnim static-
kymi parametry tak velkoformatova dlazba nalezne uplatnéni napf. kym vypoctem.

u obsluznych mistnich a u¢elovych komunikaci zatizenych prevazné

klidnym automobilovym provozem, u komunikaci zatizenych pojez- Hutngni

dem vozidly udrzby, komunikaci odstavnych a parkovacich ploch, T1. diazby (mm) Max. dynamicky Ginek vibracni desky (kN/m?)
vysoce esteticky hodnotnych ploch méstskych zén a ploch v okoli 120 160

nakupnich zén se smiSenym provozem. Déle je rovnéz vhodna pro 160 200

pfijezdové komunikace k ob&anskym a bytovym stavbam.

Skladba é. 1: Plochy s pojezdem vozidel do 3,5 t (pro velkoformatovou SKLADBA ¢. 2: Plochy s pojezdem vozidel se zatizenim max. 5t / kolo,
dlazbu tl. 120 mm) resp. 10t/ napravu
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1. Velkoformétova dlazba tl. 120 mm 5

2. Kladeci vrstva — Stérkodrt 4-8 mm tl. 40mm

3. Podkladni nosna vrstva tl. 250 mm — $térkodrt 32—63 mm,
16-32mm (pfip. smés)

4. Zemni plan, zhutnéna zemina

1. Velkoformétova dlazba tl. 120 mm

2. Kladeci vrstva — $térkodrt 4-8 mm tl. 40mm

3. Podkladni nosnd vrstva tl. 250 mm — $térkodrt 0-32
4. Ochrannd vrstva tl. 250 mm — Stérkodrt 0-63mm

5. Zemni plan, zhutnéna zemina

SKLADBA ¢. 3: Pro pravidelny provoz 5t / kolo, resp. 10t / napravu.
Limitné 10t / kolo, resp. 20t /napravu (pro velkoformatovou dlazbu

tl. 160 mm)
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1. Velkoforméatova dlazba tl. 160 mm

2. Kladeci vrstva — Stérkodrt 4-8 mm tl. 40mm

3. Podkladni nosna vrstva tl. 250 mm — $térkodrt 0-32
4. Ochrannd vrstva tl. 250 mm — §térkodrt 0-63 mm

5. Zemni plan, zhutnéna zemina
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PRIKLADY POKLADEK NATURAL (LITYCH) DLAZEB

Tyto specidlni dlazby se vyrabi litim betonové smési do forem.
Svym vzhledem evokuji napf. strukturu kamene a dreva. Vzhledem
k této technologii vyroby a estetickym vlastnostem jsou na tyto
dlazby kladeny mensi naroky na rozmérovou toleranci, viz pfislus-
né Prohlaseni o vlastnostech, a z tohoto divodu je doporuéeno je
klast se sparami Sirky 10-15 mm. V pfipadé nutnosti pokladky
s minimalni sparou (1-2 mm) doporuc¢ujeme pro omezeni moznych
nerovnosti plochy dlazebni desky ve vazbé prekladat o max.
1/3 jejich délky. P¥i jejich vyrobé je pouzito pfirodnich materiald,
které maji podil na barevné diferenci jednotlivych odstin(, coz do-
dava dlazbam pfirozeny vzhled.

U pokladky rozeznavame dva zpUsoby kladeni dlazby podle pod-
kladu:

Varianta 1: Dlazba v piskovém ($térkovém) loZi

Varianta 2: Dlazba na betonovy podklad

Varianta 1 - pokladka do piskového loze

Pri realizaci pokladky dlazby a po vyty€eni plochy se provede
skryvka, jeji hloubka je zavisla na skladbé podkladnich vrstev. Slo-
zeni jednotlivych vrstev je zavislé na geologickych podminkdach
a na predpokladaném zatiZeni realizované plochy.

Obecny postup

Na vyspadovanou a zhutnénou zemni plan se rozprostfe a zhutni
vrstva Stérkodrté frakce 8-16, 32-63 nebo 0-63 v tl. 100-200 mm.
Podkladoveé vrstvy se provadeéji ve spadu budouci plochy. Na takto
zhotovené podkladni vrstvy se provede vrstva frakce 4-8 mm v tl.
cca 5cm, ktera se stahne lati a nehutni se.

Do této vrstvy se kladou jednotlivé dlazebni desky se sparou 10—
15mm. Plo$nou nerovnost desek Ize porovnat gumovou pali¢kou.
Vznikla plocha se zasparuje kfemicitym piskem, nebo okrasnou
barevnou drti zrna do 4 mm.

Ukonéeni okrajt

Pro postranni zajisténi volné polozenych dlazebnich desek do pis-
kového lozZe Ize tyto plochy ukongit riznymi ukoncujicimi prvky jako
jsou obrubniky a lemy. Tyto prvky se usazuji do betonového loze
a vytvafi pevny okraj vzniklé plochy.

Schematické nakresy podkladnich vrstev
Varianta 1) Pochozi plochy - pokladka do piskového loze

1. 40-50 mm — betonové lité
dlazebni desky
2. Cca 50 mm - loZe Stérkodrt 4-8 mm
3.100-200 mm — podklad $térkodrt
8-16, 32-63 nebo 0—-63 mm

4 L || 4Zemnipla

Varianta 2 - pokladka na betonovy podklad na flexibilni lepidlo
Velkoplodny betonovy podklad by mél byt rozdélen pomoci dila-
taCnich spar na mensi celky v rastru max. 3 x 3m. Dilataéni spary
je nutno respektovat i pfi kladeni dlazby. Pfi absenci dilataci mize
na dlazebnich deskach dojit k pozdé;jsi tvorbé trhlin vlivem plisobe-
ni objemovych zmén od smrstovani a teplotnich vykyv(. Podklad
musi byt mechanicky pevny, dostate¢né vyschly, zbaveny nesou-
drznych ¢asti. Pokud se vyskytuji drobné rovinné odchylky, Ize
podklad vystérkovat a srovnat. Na tento podklad se nanese lepici
tmel zubovou stérkou ve vrstvé 3—-6 mm. Na takto pFipraveny pod-
klad se lepi jednotlivé desky.

Pro pokladku doporuéujeme pouzit vyrobky specifikace C2TE dle
EN 12004 a S2 dle EN 1202. Sparovani se provadi cementovymi
nebo epoxidovymi tmely, které jsou k dispozici v rlznych barvach.
Povrch dlazby v okoli spar by mél byt suchy, aby nedoslo k rozliti
tmelu po dlazbé. Tmel se dopravi do spar a srovna se sparovackou.
Dlazba je pochozi po cca 24 hodinach. Z hlediska snizeni rizika poz-
déjsiho vzniku trhlin na dlazebnich deskach je vhodné pro vyplr spar
pouziti sparovacich hmot na bazi kiemicitého pisku a pryskyfice.
Pro tuto variantu pokladky nedoporuéujeme pouzivat dlazeb-
ni desky podlouhlych formati (s dominujici délkou), u nichz je
vzhledem k jejich specifickym rozmérovym dimenzim (format ,,prkno*)
pti pUsobeni napéti zplisobenych béZnymi objemovymi zmé&nami
od smrstovani, teplotnich vykyv( atd., vysoka pravdépodobnost jiz
vzpominané pozdéjsi tvorby trhlin.

Je nutné poditat s tim, Ze impregnace vlivem provozu a pdsobeni
povétrnostnich vlivli postupné ztraci svou U¢innost a pro dosazeni
maximalni ochrany je tfeba ji po ¢ase obnovit.

S pokladkou litych velkoformatovych dlazeb fady Natural Vam radi
pomdizeme.

Dilezité

Velkoformatové dlazby, desky, Slapaky a dalsi prvky fady Natural
pocitat s tim, Ze tuto impregnaci je tfeba v rozmezi nékolika let ob-
novit, pokud je dlaZba zatéZovana provozem (terasy, zimni zahrady,
altanky a pergoly atd.). Dlazbu doporuéujeme vybirat pfimo na pro-
dejnim misté, nikoliv podle fotografii z webovych stranek nebo pod-
le reprodukci z tiskovych materiald. Reprodukce nemusi vzdy sto-
procentné zobrazovat skute¢ny vzhled nebo barvu vyrobku.

Varianta 2) Pochozi plochy — pokladka na flexibilni lepidlo

il il 1. 40-50 mm - lité betonové dlazebni

desky

= 2. Cca 5 mm — cementové lepidlo tid
e 190109 2 02 082%% %"géuga\o P y
4 g0°90o9090 00400 S 0°

0 1205100 0.0 — C2TES1 nebo maita pro pokladku
a“o"géo;\%ci@ o° G"Q‘,‘;Ec"s \50&“000 pfirodniho kamene
2 96" o8’ 108 19 9o 0° %% o0’ 3.60-100 mm — betonovy podklad
5 | — 4.100-150 mm — podklad Stérkodrt
0-22 mm

5. Zemni plan




ZAKLADNI POKYNY PRO OSAZOVANI OBRUBNIKU

Betonové obrubniky slouzi k pevnému a stabilnimu ohrani¢eni
dlazdénych ploch a zajistuji tak polozené dlaZzebni kameny proti
vodorovnému posunu. Pokud je to mozné, je vhodné pfi osazova-
ni obrubnikl vychazet ze skladebnych modulli dané dlazby a pro
krajni fadu kamen( u obrubnik{ vyuZit krajové nebo poloviéni ka-
meny bez nutnosti dofezavani ¢i Stipani. Pro tento ucel doporu-
Cujeme pred uloZzenim obrubnikl ovéfit skladebné rozméry uva-
zované dlazby vyskladanim potfebného mnozstvi kamend, véetné
doporuéenych spar pfimo v misté stavby.

Obrubniky se osazuji do loZe ze zavlhlého betonu (tfida C 20/25 XF3)
na pevny, zhutnény podklad, ze kterého se vytvofi také opérka ob-
rubniku (dle obrazku). Povrch podkladu ma byt tak vihky, aby neode-
biral vodu z pokladaného ¢erstvého betonu. LoZze musi mit tloustku
min. 100mm. Mezi jednotlivymi obrubniky je nutno zachovat sparu
Sifky 3 az 10mm (v obloucich az 15 mm). Pro pfipadné vyplInéni spar
se pouziva drobné kamenivo (frakce 0—4 mm) nebo cementova mal-
ta. Vyplnéni cementovou maltou se doporucuje ukonéit 20mm pod
hornim licem obrubnikd. V ptipadé potreby Ize obrubnik zkréatit nebo
fezem upravit podle potfeby. Uvedené zasady vychazeji z normy
CSN 73 6131 Stavba vozovek — Kryty z dlaZeb a dilc(.

Schematické vyobrazeni usazovani obrubniku v dlazdéné plose

OBRUBNIK

zpevnéna plocha / dlazba zpevnéna plocha / dlazba

loze z kamenné drté 4-8

betonové loze 100 mm =~_ ‘s

trida betonu C20/25 XF3 = o &

zemni plan e v % T e

podkladni vrstva z kamenné drté
8-16, 11-22, 16-32 (popf. recyklat)

Pocet kusii do kruhu

Zakladni schéma zabudovani obrubniku

chodnik vozovka

100 %
celkova vyska
obrubniku

1
-

betonové loze

min. 100 mm, 30 %

pocet % kotvené ¢asti obrubniku z celkové vysky obrubniku

Schematické vyobrazeni usazovani obrubniku a pridlazby

OBRUBNIK

zpevnéna plocha / dlazba pridlazba

o

zpevnéna plocha / dlazba

loze z kamenné drté 4-8

betonové loze 1[]'[] mm e~
trida betonu C20/25 XF3 & .

zemni plan ce % LT

podkladni vrstva — Stérkodrt
8-16, 11-22, 16-32 (popf. recyklat)

nézev produktu rozméry podet kusii néazev produktu rozméry podet kusii
délka | Sifka | vyska | dokruhu délka | Sifka | vyska | dokruhu
ABO 2-15 ABO 2-15
voros | 80 150 250 4 0R1 780 150 250 8
J \I *
20
ABO 2-15 ABOK1-8
" VORI 780 150 250 8 . I VORO5 780 300 300 4
" - 780
ABO 2-15 ABOK1-8
- VOR2 780 150 250 16 VOR 1 780 300 300 8
ABO 2-15 ABOK1-8
I0R05 780 150 250 4 VOR16 780 300 300 130
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Schematické vyobrazeni usazovani obrubniku BZ0
OBRUBNIK BZO —

ZPEVNENA PLOCHA / DLAZBA j

203
t—r —t
T
- a4
e P
o &
. 8
. s N
BETONOVE LOZE 8 - 10cm T 4 - —— KOMUNIKACE
c12/15 2 7 g
BN

PODKLADNi VRSTVA Z KAMENNE DRTE — - w
8-16, 11 - 22, 16 - 32 ( popi.RECYKLAT)

s
Schematické vyobrazeni usazovani obrubniku KO
OBRUBNIK KO —
ZPEVNENA PLOCHA / DLAZBA /- L 208
W 1 98| 200
T 1
' s KOMUNIKACE
e ™
2 |
BETONOVE LOZE 8- 10cm- ™+ = = S
C12/15 4 7 v
N
7
PODKLADNI VRSTVA Z KAMENNE DRTE 7ﬂ_* DA -
8- 16, 11-22, 16 - 32 ( popf.RECYKLAT) + 4 4

Ukazka sestav BZ0

370
330

PRECHODOVY

BZO 310/250 P - .
PRECHODOVY

BZO 310/250 P 290

NABEHOVY
BZO 370/310 P
NABEHOVY
BZO 330/310 P . .
PRECHODOVY
BZO 290/250 P

PRIMY
BZO 370

PRIMY
BZO 330

PRIMY
BZO 290

NABEHOVY
BZO 310/370 L
NABEHOVY

BZO 310/330 L

PRECHODOVY

PRECHODOVY
BZO 250/290 L

BZO 250/310 L
PRECHODOVY
BZO 250/310 L



USAZOVANI SLOUPKU

Betonové sloupky ALFA, DELTA, GAMA, OMEGA a TAU slouzi k od-
déleni a k ochrané napt. parkovacich ploch, klidovych zén, cyklo-
stezek a dalSich ploch, kde je potfeba zamezit viezdu vozidel, ¢i
Vymezit prOStOI’ pro Je]lCh VjeZd. SLOUPEK ALFA, GAMA, DELTA, TAU

Sloupky se ukladaji na loze z kamenné drti, které se provede
v dostate¢né mocnosti a co nejlépe se zhutni. Jednotlivé sloupky
maji roznéseci patku, kterd se zapousti do podkladu tak, aby jeji
horni hrana licovala s naslapnou plochou dlazby.

ZPEVNENA PLOCHA / DLAZBA /

CZSiii LOZE ZKAMENNE DRTE4-8

©
T < 4 —— PODKLADNI VRSTVA Z KAMENNE DRTE
M 8-16,11-22, 16 - 32 ( popt.RECYKLAT)

ZHUTNENA ZEMNi PLAN

OBRUBNIK |—+
AL 72
2 % 77 2 %
//// /// ///// Z A ///// 7.7
BETONOVE LOZE 8-10cm —22/// 7/ 7 7,77
c12/15

ﬁ PODKLADNI VRSTVA ZE STERKODRTE
8-16, 11-22, 16-32

7

LOZE ZE STERKODRTE
4-8 50 mm

S +—— PODKLADNI VRSTVA

ZE STERKODRTE

8-16, 11-22, 16-32 300 mm

o1



SPOLECNE HLAVNI ZASADY PRO PRACI S BETONOVYMI

TVARNICEMI

| v pfipadé vystavby relativné jednoduché konstrukce, jakou je
zdény plot, je tfeba jiz od pocatecni faze vystavby respektovat ur-
Cité stavebni zdsady, aby nedo$lo ke znehodnoceni nebo posko-
zeni stavby v budoucnu vlivem konstrukénich chyb. Nedostatky pfi
vystavbé se zpravidla dfive ¢i pozdéji mohou projevit nap¥. tvorbou
trhlin ve sténach tvarnic.

Zakladnimi predpoklady Uspésné realizace jsou:

¢ Projektova dokumentace v souladu s platnymi technickymi nor-
mami a ostatnimi predpisy.

¢ Peclivé provedeni detaild dle doporu¢enych navodl a projekto-
védokumentace.

¢ Dodrzeni optimalnich vzdalenosti dilata¢nich celkd.

Standardnim stavebnim opatfenim je dostatec¢nd hloubka zakladu

pro zdivo. Zakladova spdra musi byt v nezdmrzné hloubce, aby

plsobenim mrazu nedochéazelo k pohybu celého zékladu a tim

k ohrozeni funkénosti a statické bezpenosti zdéné konstrukce.

S ohledem na na$e klimatické podminky se jedna o hloubku cca

80 cm pod urovni terénu.

Vlastni zaklad by mél byt proveden z betonu tfidy C 20/25 XC2 (dfi-
véjsi znaceni B25). Jiz pfi jeho betonazi je vhodné pamatovat na
to, ze zéklad musi byt pevné propojen se zdivem pomoci ocelové
vyztuze, ktera bude prochazet dutinami tvarnic, tzn. do zakladu
osadit ocelové pruty v projektovanych vzdalenostech tak, aby ze
zakladu vyc€nivaly a bylo na né mozno napojit vyztuz vlastniho
zdiva. Pfipadné Ize osazeni propojovaci vyztuze do zakladu pro-
vézt dodateéné vlepenim ocelovych prutl do pfedvrtanych otvord
v zakladu (kotvici délka min. 200 mm dle typu lepidla, nebo dle
individualniho statického posouzeni).

Pro vylou€eni vzlinani vihkosti do vlastniho zdiva skrze zaklad je
nutno zdici tvarnice od zakladu oddélit vodorovnou hydroizolaci.
Vzhledem k vyénivajici armatufe (prostuptim) jsou pro tento ucel
vhodné tekuté hydroizolaéni stérky. Obdobné pro zamezeni pre-
nosu vlhkosti ze strany zeminy, pokud neni vodorovna hydroizolace
nad pfiléhajicim okolnim terénem, je nutno chranit tuto boéni ¢ast
zdiva nopovou folii.

Principialni obecné schéma fe$eni zakladu (fez zakladem)

Pro zatizeni vétrem jsou limitni vySky zdiva uvedené v tabulkach
jednotlivych zdicich systém, kde jsou rovnéz uvedeny informace
k proarmovani zdiva (prdmér vyztuze, maximalni vzdalenosti jed-
notlivych integrovanych zelezobetonovych sloupkd). V§echny tdaje
uvedené v technickych navodech vychazeji z obecného statického
posouzeni se zahrnutim nej¢astéjSich navrhovych podminek. Neni
je tak mozno brat jako pausalni feSeni pro jakoukoliv stavbu. P¥i
realizaci v odliSnych podminkach, pfi pouZziti lepidel odli§nych pev-
nostnich charakteristik nebo pfi navrhovych rozmérech presahuji-
cich uvadéné hodnoty je nutné provéfeni navrhované konstrukce
individualnim statickym vypoc&tem.

FAKTORY OVLIVNUJICi VYSLEDNOU ZIVOTNOST
KONSTRUKCE

Pfi vlastni realizaci je nezbytné respektovat fadu faktord ovlivriu-
jicich vyslednou kvalitu a Zivotnost konstrukce. Velmi ddlezitym
faktorem je dodrzeni optimalni vzdalenosti dilatanich celk(. Ze-
jména u plotovych konstrukci je nutné umoznit konstrukci rozpi-
nani a smrstovani v zavislosti na okolnich teplotnich a vihkostnich
podminkach. Pfi absenci dilata¢nich spar dochazi k délkovym
deformacim, které mohou mit za nasledek napf. zablokovani
vstupnich vrat. V krajnim ptipadé mize dojit k potrhani celé kon-
strukce. Dilatani sparu doporucujeme z estetického i funk&niho
hlediska vytvofit v misté napojeni vyplfiové konstrukce na sloupek
nebo zdvojenim sloupkl v misté dilatace (tloustka dilatacni spary
1-2 cm, vyplIni se vhodnym pruznym tmelem, nebo se mdze po-
nechat volnd). Dllezité je dbat na provazani dilatace vypliiového
zdiva s dilataci zakladového pasu, kterou je potfeba pfipravit jiz pfi
betonazi zakladové konstrukce (v praxi se zpravidla Fesi nafezanim
zakladu v daném misté). Obecné statické doporuceni pro zdivo bez
vodorovné vyztuze jsou dilatace po cca 6 m.

Aby se predeslo naruseni konstrukce z dutinovych tvarnic vlivem
objemovych zmén od vyplhového betonu, je tfeba pro vyplnéni
dutin tvarnic pouzit kvalitni beton pevnostni tfidy C 20/25 (B25),
pfipadné vyssi, s velikosti zrna max. do 8 az 10 mm. Tato charakte-
ristika priblizné odpovida betonu vlastnich tvarnic. PouZiti nekvalit-
niho tzv. hubeného betonu, nebo nedostatec¢né zhutnéného betonu
s nasakavosti vySSi nez 7 %, ma velmi €asto za nasledek vznik

zakrytova deska

6-10m 10 6-10m
svisla vyztuz dle tabulky H
T - 7 / O|0oa|@o0|0c
SOUHRN DOPORUCOVANYCH MATERIALU: / : i :
| [ A ‘ [
HYDROIZOLACE TEKUTA NEBO LEPENKA zdici systém [ ‘ A RE ‘ [ ‘
il 4 /-
BETON C 20/25 XC 2 [ 7 [
LEPIDLO C2TE MAPEI ADESILEX P9 [ 77 [ [
PR . % ] 4 R \
MONTAZNI PENA POLYURETHANOVA ‘x /hydmizolace ///// . /? —
. v Lo /
Zici MALTA SALITH 2T feren 77 ;"OPOVG folie ///// /////
] Lo W ’ p s v ////
SILIKON TRANSPARENTNI UNIVERZALNI — / / ///
o L s s oSS
DILATACE BUTYLENOVY TMEL § I
= R [ dilatace po 6-10m, prochazejici az do zékladu
& /7 § preruseni vazby zdiva sparou 10mm
| vloZeni polystyrénu nebo pruzného materialu do spary

\—befonovy zaklad

vyplnéni spary butylenovym tmelem



trhlin ve tvarnicich v priibéhu zimniho obdobi ¢i po ném (nejc¢astéji
zpravidla ve sloupkovych tvarnicich). Podobna situace nastava pfi
provadéni betonaze pfi nizkych teplotach (pod 5 °C), kdy postupné
dochazi k zastaveni procesu tvrdnuti a vyplfiovy beton nemusi
v pribéhu nasledujiciho zimniho obdobi vykazovat dostate¢nou
odolnost proti mrazu, coz mize mit za nasledek jeho zvysené ob-
jemové zmény a opét moznost vzniku trhlin. K porucham vlivem
objemovych zmén miZze za urditych okolnosti dochéazet rovnéz za
kladnych teplot, tj. bez pfitomnosti mrazu.

Vyplfiovy beton je potfeba rovnéz také kvalitné zhutnit, aby doslo
k rovnomérnému rozlozeni betonové smési a nevyskytovaly se ve
vysledné vyplni kaverny. Vyplfiovani dutin betonem je tak doporu-
¢eno po dvou vrstvach pro zajisténi potfebné kvality zhutnéni vypl-
flového betonu (napf. propichem tyci).

V priibéhu provadéni stavby je velmi dilezité zabezpedit zabranéni
vnikani srazkové vody do konstrukce provizornim zakrytim, v ide-
alnim pripadé bezprostfednim opatfenim zidky finalnimi zakryto-
vymi deskami, které je mozno navic opatfit hydrofobni impregnaci.
Obecné zvysena vlhkost v konstrukci podporuje tvorbu vapennych
vykvétl, pfipadné mlze zvySovat riziko tvorby trhlin vlivem pUso-
beni objemovych zmén a je proto vhodné mnozstvi vihkosti vstupu-
jici do konstrukce co nejvice omezit.

Pro eliminaci pfipadnych dilataci vlivem objemovych zmén vyplfo-
vého betonu je pfipadné mozno vlozit do dutin tvarnic pred jejich
dobetonovanim napt. PE pasy Mirelon tl. 5 mm.

Zakrytové desky, které nedisponuji zkosenou stfiSkou doporucu-
jeme osadit s urCitym spadem, aby mohla srazkova voda stékat
z konstrukce. DUleZité je vyplnéni jednotlivych spar mezi zakryto-
vymi deskami vodovzdornym materialem (tmel, silikon — napf. Ma-
pesil LM transparentni), aby srazkova voda snadno nevnikala pfimo
do konstrukce.

Doporuéené slozeni surovin pro vypliiovy beton tvarovek

priblizny podil jednotlivych slozek v jednotce betonu

pojivo — cement 15 % hmotnostni
kamenivo 80 % hmotnostni
voda 5 % hmotnostni

zjednoduseni pro domaci podminky pfipravy betonu (pouZiti 25 kg pytle cementu)

Jelikoz samotné zakrytové desky nejsou vodotésné, je dalsi moz-
nosti, jak minimalizovat mnozstvi srazkovych vod do konstrukce
vnikajicich, opatfeni horni vodorovné plochy pfed nalepenim za-
krytovych desek hydroizolaéni stérkou. Vnikanim vody do kon-
strukce se vedle rizika pozdéjSiho vzniku trhlin také zvysSuje prav-
dépodobnost vyskytu vapennych vykvétd, které byt pouze do-
€asné, negativné ovliviuji esteticky vzhled.

DALSi DOPORUCENI

Obdobné jako u dlazebnich prvk(, je rovnéz doporuceno k optic-
kému potlaceni pFipadnych barevnych odliSnosti, odebirat zdici
prvky z vicero palet sou¢asné. Ke srovnani tvarnic do vodorovné
polohy pfi usazovani do maltového loze doporué¢ujeme pouzit gu-
mové pali¢ky. Lepidlo doporu¢ujeme nandset na vniténi hranu tva-
rovky tak, aby pfi osazeni nedoslo k vytla¢eni malty na povrch.

PFi vyzdivani je vhodné pfedem pamatovat na kotevni prvky. PFi
dodate&ném Fezani nebo vrtani do jiz zabudovanych tvarnic mlize
dojit k jejich poskozeni a nasledna oprava mdze byt zbyte¢né kom-
plikovana a draha. Idedlnim feSenim je pouziti nerezavéjici oceli,
¢imz se predejde mozné budouci tvorbé skvrn rzi na konstrukci.
Dale doporuc¢ujeme pouzivat kotveni na chemické kotvy, nikoliv
klasické hmozdinky, které mohou do zdiva vnaSet nadmérna napéti
od mezisloupkovych vyplni pfi jejich zatéZzovani vétrem.

Kotveni brany je nutné fesit individualné dle jeji velikosti a hmot-
nosti. Nejvhodnéjsi fedeni je jeji zabudovani staticky nezavisle na
zdéné konstrukci, tj. samonosné napf. na zdivu nezavislém ocelo-
vém ramu.

Pfed zahajenim praci velmi doporuéujeme dikladné seznameni
s nasimi dal$imi technickymi navody a doporu¢enimi pro praci
s betonovymi vyrobky. Tyto navody jsou dostupné k nahledu i ke
stazeni na nasich webovych strankach - www.presbeton.cz nebo
ve vybranych tiskovinach firmy PRESBETON Nova s.r.o.

1 dil = 5 % hmotnostnich = cca 8-9 kg

pojivo — cement 3 dily 25kg ik bsahuie k
- . * urcitou vihkost obsahuje kamenivo, pomér
kamenivo 16 ditu 130kg zamésoveé vody ku pojivu 0,38-0,40
voda 1 dil 9-10* kg
cca 160 kg betonu z jednoho 25 kg pytle

kamenivo - celkem

kamenivo 130 kg 100 % hmotnostni
z toho frakce 0-4 80 kg 60 % hmotnostni
4-8 50 kg 40 % hmotnostni
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HLAVNI ZASADY PRO PRACI S BETONOVYMI TVARNICEMI
ZDENYMI NA KLASICKOU MALTOVOU SPARU

Spole¢né hlavni zasady po praci s betonovymi tvarnicemi jsou k dis-
pozici na str. 194.

e \/yska zdiva nad terénem max. 2,5 m pfi tloustce zdiva 200 mm se
sloupky (400 x 400 mm) v osové vzdalenosti 3,2 m.

e Stabilita zdiva je zaji$téna integrovanymi Zelezobetonovymi sloupky
s vyztuZzi vedenou ze zakladu ve vzdalenosti viz tabulka a schéma
(dle vysky zdiva a vétrové oblasti). Uvedené dimenze predpokla-
daji pouze zatizeni od vétru a vlastni konstrukce

Pro zdéni tvarnic klasicky na maltu doporu€ujeme cementovou maltu
(vhodna je specializovana malta uréena pro zdéni a nasledné spa-
rovani zdiva v jedné pracovni operaci), ktera obsahuje nizsi podil
Ca0, resp. Ca(OH), po smichani s vodou, a tim by pfipadné vzniklé
vykvéty mély byt nizsi intenzity. Zdéni na maltu se tyka tvarnic
FACE Block, CRASH Block a betonovych licovych cihel BCL.

Tloustka loznych a styénych spar vzhledem ke skladebnému mo-
dulu tvarnic a licovych cihel ma byt 10 mm. Na vytvofeni vodo-
rovné spary se doporucuje pouzit dfevéné nebo ocelové kolicky (dl.
asi 300 mm), které se ulozi napfi¢ zdivem a na néz se usadi krajni
tvarnice. Mezi nimi se napne vodici $rilira pro umisténi ostatnich
tvarnic.

Zdéni beze spary u tvarnic FACE Block, CRASH Block nedopo-
ruéujeme, nebot tyto tvarnice nejsou uréeny k presnému beze-
sparému zdéni a maji jistou rozmérovou toleranci. Tvarnice zdéné
na maltu se sparou, navic spolu s vnitini betonovou vyplni dutin,

POSTUP ZDENI A SPAROVANI

2. Vysoka vlaénost a pfilnavost
malty k tvarnici umoznuje radné
a celoplo$né vyplnéni spar.

1. Suchou maltu Ize rozmichat
s vodou v libovolné nadobé
nebo v michacce.

5.-6. Zdéni a sparovani probiha v jedné operaci. Povrch spar se
uzavre uhlazenim sparovacim hladitkem nebo upravenym drevénym
kolikem.

tvofi po vyzrani kompaktni celek, ktery Iépe plsobi ze statického
hlediska a Iépe odolava povétrnostnim vlivim.

Tvarnice se usazuji do maltového loze klasicky za pomoci gumové
pali¢ky. Prebyte¢na malta vytlacena ze spar se odstrariuje po ¢as-
te¢ném zavadnuti. Pro sty¢né spary se malta nanasi na boéni plo-
chu tvarnice po jejim oto¢eni do vodorovné polohy. Takto pfipra-
vena tvarnice se usadi do maltového loze a srovna se podle vodici
$nlry. Sparovani probiha soutasné se zdénim. Dojde-li pfi zdéni
ke znecisténi pohledovych ploch, je nejlépe toto misto odistit az po
¢aste€ném zavadnuti malty. Dutiny vyplfiujeme kvalitnim betonem
spide zavlhlej§i konzistence viz vyse uvedené SPOLECNE HLAVNI
ZASADY PRO PRACI S BETONOVYMI TVARNICEMI.

sténu spolu s vkladanim tepelné izolace. Spojeni vnéjsi a vnitini
sendvicové stény musi byt detailné a presné feseno v projektové
dokumentaci. Na ukonéeni hotového zdiva, pfedevsim pfi vystavbé
oploceni a zidek, Ize pouzit vhodné typy zakrytovych desek, které
jsou opatfeny okapovou drazkou na odvedeni destové vody vné
zdiva.

Na zdéni a sparovani v jedné pracovni operaci lze pouzit nékterou
ze suchych cementovych malt vhodnych pro licové zdivo, které se
na stavbé jiz smichaji pouze s potfebnym mnozstvim vody. Speci-
fické slozeni malty poskytuje urcité vyhody. Zdéni a sparovani se
provadi souc€asné, plasti¢nost malty umoznuje pracovat presné
a zamezit tak vzniku dutin a mezer.

&

3. Malta vytlacovana ze spar

/ytl | Z ) . 4. Vytlatovanou maltu odstra-
neodpadava a po sefiznuti se da nime az po mirném zavadnuti,

znovu pouZzit. zabrani se tak moznému znegis-

téni tvarnic.

L

HOTOVE ZDIVO: pfi preciznim
uzavreni spdr jsou spoje odolné
v(ci povétrnostnim vlivim a mrazu
a konstrukce po vyzrani vyplfio-
vého betonu plsobi jako jeden
monoliticky celek.



NAVRH VYZTUZENI STEN Z TVARNIC FACE BLOCK,

CRASH BLOCK

Tento navod vychazi ze statického navrhu pro vystavbu venkov-
nich zidek z tvarnic FACE BLOCK a CRASH BLOCK v¢etné navrhu
rozmérl zakladd pro nize popsané parametry stanovisté. Varianty
v tabulkach nize dale vyjadfuji posouzeni Uunosnosti stén vysky
1,5 m, 2,0 m a 2,5 m na zatizeni vétrem a navrh vyztuze do svislych
dutin a vyztuze vodorovnych spar ve sténach.

PREDPOKLADY STANOVISTE A PARAMETRY
VYSTAVBY

Zatizeni vétrem

Navrh vyztuze do stén byl proveden pro jednotlivé vysky stén a pro
vétrové oblasti I, I, lll. U kazdé vétrové oblasti byl vypocet prove-
den pro 4 kategorie terénu:

e Kategorie terénu | — jezera nebo oblasti se zanedbatelnou vege-
taci a bez prekazek.

Kategorie terénu Il — oblasti s nizkou vegetaci jako je trava a izo-
lovanymi prekazkami (stromy, budovy), vzdalenymi od sebe nej-
méné 20 nasobek vysky prekazek.

Kategorie terénu lll — oblasti rovnomérné pokryté vegetaci, po-
zemnimi stavbami nebo izolovanymi prekazkami, jejichz vzdale-
nost je maximalné 20 nasobek vysky prekazek (jako jsou ves-
nice, pfedméstsky terén, souvisly les).

Kategorie terénu IV - oblasti, ve kterych je nejméné 15 % povr-
chu pokryto budovami, jejichz prdmérna vyska je vétsi nez 15 m.

Pro zjednodus$eni jsou nize v tabulce uvedeny udaje pro vétrové
oblasti Il a lll, které v souhrnu pokryvaji vétsinu tzemi CR. Pro vét-
rové oblasti IV a V, jez se tykaji vySSich ¢asti horskych oblasti, je
nutné individualni posouzeni. Stejné tak, pokud zidka bude umis-
téna na svahu, €i na vrcholku svahu, je nutné provést individualni
posouzeni z ddvodu zvys$eni zatizeni vétrem.

Predpoklady navrhu

Dané udaje vychazeji z prfedpokladu, ze zidka bude mit tloustku
190 mm. Ve tvarnicich FACE BLOCK a CRASH BLOCK jsou vy-
tvoreny dutiny, do kterych bude vkladana svisla vyztuz a nasledné
zabetonovana betonem C 25/30 XC3, XF1. Velikost a mnozstvi
svislé vyztuze je uvedeno v tabulce €. 1 a €. 2. Ve vypoctu se pred-
poklada zaru¢ena pevnost betonu tvarnic CRASH BLOCK 20 MPa
a FACE BLOCK 10 MPa. Tvarnice budou vyzdivany na cementovou
maltu M10. Sty€né spary budou vyplhovany také maltou. Vyztuz je
navrzena pro vSechny vysky stény.

Svisla vyztuz ve sténé z tvarnic CRASH BLOCK a FACE BLOCK
Tvarnice FACE BLOCK a CRASH BLOCK budou vyztuzovany pruty
betonarské vyztuze vkladané do stfedu otvoru ve tvarnici. U tvar-
nic FACE BLOCK HX 2/19 (390/190/190), SX 2/19 (390/190/90)

a CRASH BLOCK HX 4/19/R (390/190/190) je vyztuz navrhovana
v kazdém druhém otvoru (tedy po 400 mm), u tvarnic HX 6/19/R
(290/190/190) a HX6/9/RO (290/190/90) v kazdém druhém otvoru
(tedy po 300 mm). Vyztuz je navrzena jakosti B500B.

Vodorovna vyztuz ve sténé z tvarnic CRASH BLOCK

a FACE BLOCK

Vodorovna vyztuz musi byt do stén vkladana vzdy z dGvodu pre-
vzeti pficnych napéti od ohybu. Vodorovna vyztuz bude vkladana
do loznych spar. Pro pfeneseni pfi¢nych napéti postaci vyztuz 1x R6
v kazdé druhé lozné spare, tedy po 400 mm. Jelikoz cementova
malta netvofi dostate¢nou ochranu proti korozi vyztuze, doporucu-
jeme pro vodorovnou vyztuz pouzit korozivzdornou ocel. Navrhu-
jeme vyztuzit vodorovné spary nerez vyztuzi, nejlépe prvky Mutfor
RND/S 150x4.

Délky dilataénich celku

Pri vodorovném vyztuzeniv kazdé druhé lozné spare, tedy po 400 mm,
by neméla délka dilatacniho celku prekroCit hodnotu 12,0 m, pfi vyztu-
zeni v kazdé spare, tedy po 200 mm, by délka dilatacniho celku méla
byt maximalné 14,0 m.

Zakladovy pas

Pfi navrhu zakladového pasu byla pfedpokladana zemina tfidy
F6 tuhé konzistence (jil s nizkou a stfedni plasticitou). Terén kolem
stény je uvazovan rovinny s nulovym sklonem. Hloubka zalozeni je
navrzena 0,8 m. Zaklad ma tvar obraceného ,T*. Zakladovy krcek je
tloustky 200 mm a vySky 400 mm. Spodni ¢ast zakladu je navrzena
do vysky 400 mm a Sitky podle zatizeni. Beton zakladového pasu je
navrzen tfidy C20/25 XC2. Kréek zakladového pasu navrhujeme vy-
ztuzeny svislou vyztuzi R8/200. Svislou vyztuz stény z tvarnic FACE
BLOCK a CRASH BLOCK je nutné zakotvit do zékladového pasu
nejlépe na celou vysku pasu.

Vysvétlivky:

V tabulkach je uvedena minimalni svisla vyztuz stény z hlediska
mezniho stavu Unosnosti. Pokud je u hodnoty svislé vyztuze uve-
dena hvézdi¢ka (X*), pak z hlediska mezniho stavu omezeni trhlin
je dana sténa nevyhovuijici. U téchto stén mohou jiz vznikat vétsi
nepfipustné trhliny, coz mlze mit vliv na snizeni Zivotnosti stény,
popf. na vzhled stény. Proto takové stény nedoporucujeme navr-
hovat. Pro stény, u nichz je nevyhovujici mezni stav omezeni trhlin,
a které proto nedoporucujeme navrhovat, neni Sitka zakladového
pasu navrzena.

Pasy Sitky 1 000 mm a vice je nutné vyztuzit pfi spodnim povrchu
siti R6/100, kryti 40 mm.
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Tabulka ¢. 1
Navrh svislé vyztuze a Sifky zakladového pasu

II. vétrova Il
oblast '
kategorie ! . . v,
terénu
tvarovky . " " p p " . .
zaklad - — vzdalenost| zaklad - wziuz vzdalenost| zaklad - — vzdalenost| zaklad - wztuz vzdalenost
sitkaB | V" | vyztuzen | sitkaB | VAU |wjztuzeA | $itkaB | VO | vjztuzeA| $itkaB | 'Y vjztuze A
vy$ka priameér primér primér primér
: mm mm mm mm mm mm mm mm
stény H mm mm mm mm
HX2/19 |390x190 mm
Face Block | 1,5m
SK2M19 | 390x90mm | g, 6 400 | 750 6 400 | 700 6 400 | 700 6 400
Crash Block 15 HX4/19R | 390x190 mm
5m
390 mm HX 4/9 RO | 390x90 mm
Crash Block HX6/19R | 290190 mm
1,5m 850 6 300 750 6 300 700 6 300 700 6 300
290 mm HX 6/9 RO | 290x90 mm
HX2/19 |390x190 mm - 8 8
Face Block 2m 400 950 400 900 8 400 850 8 400
SX2/19 | 390x90 mm - 10* 8*
Crash Block HX 4/19R | 390x190 mm
2m 1150 8 400 950 8 400 900 8 400 850 8 400
390 mm HX 4/9 RO | 390x90 mm
Crash Block HX6/19 R [290x190 mm
2m 1150 8 300 950 6 300 900 6 300 850 6 300
290 mm HX 6/9 RO | 290x90 mm
HX2/19 |390x190 mm 12* 400 8
Face Block | 2,5m - 10* 400 - 10* 400 - 400
SX2/19 | 390x90 mm nelze - 10*
pouzit
Crash Block HX 4/19R [ 390x190 mm - 1200 10
2,5m 12* 400 400 1150 10 400 1000 8 400
390 mm HX 4/9 RO | 390x90 mm - 10*
Crash Block HX6/19R | 290190 mm 1200 8
2,5m 10* 300 300 1150 8 300 1000 8 300
290 mm HX 6/9 RO | 290x90 mm - 8*
Tabulka €. 2
Navrh svislé vyztuze a Sifky zakladového pasu
I1l. vétrova i
oblast '
kategorie I . . V.
terénu
tvarovky . - . . . - - .
zaklad - viztuz vzdalenost| zaklad - wztuz vzdalenost| zaklad - vztuz vzdalenost| zaklad - viztuz vzdalenost
sitkaB | VM | wyztuzen | sitkaB | VY vztuze A | §itkaB | Y viztuzeA | SitkaB | "V vyztuze A
vyska priamér primér primér primér
~ mm mm mm mm mm mm mm mm
stény H mm mm mm mm
HX2/19 |390%x190 mm
Face Block | 1,5m
S§X2/19 | 390x90 mm
1000 8 400 850 6 400 800 6 400 750 6 400
Crash Block 15m HX 4/19R [390x190 mm
390 mm ' HX 4/9 RO | 39090 mm
Crash Block HX 6/19R [290x190 mm
1,5m 1000 6 300 850 6 300 800 6 300 750 6 300
290 mm HX 6/9 RO | 29090 mm
HX2/19 |390x190 mm 1000 8 950 8
Face Block 2m - 10* 400 - 8 400 400 400
SX2/19 | 390x90 mm - 8 - 8
Crash Block HX4/19R |390x190 mm | 1300 10
2m 400 1100 8 400 1000 8 400 950 8 400
390 mm HX 4/9 RO | 39090 mm - 10*
Crash Block HX6/19R |290x190 mm | 1300 8
2m 300 1100 8 300 1000 8 300 950 6 300
290 mm HX 6/9 RO | 29090 mm - 8
HX 2/19 |390x190 mm - 14* 400 - 12* 400 - 10* 400 - 10* 400
Face Block | 2,5m
SX2/19 | 390x90 mm nelze -
pouzit
Crash Block HX 4/19 R | 390x190 mm 10* 1200 10 1100 10
25m - 12* 400 - 400 400 400
390 mm HX 4/9 RO | 39090 mm 12* - 10* - 10*
Crash Block HX6/19 R |290x190 mm 10* 1200 8 1100 8
2,5m - 300 - 10* 300 300 300
290 mm HX 6/9 RO | 29090 mm 12* - 8 - 8

Pasy Sitky 1 000 mm a vice je nutné vyztuZzit pfi spodnim povrchu siti R6/100, kryti 40 mm.
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NAVRH VYZTUZENI STEN Z BETONOVYCH LICOVYCH

CIHEL BCL, BCL 2

Tento navod vychazi ze statického navrhu pro vystavbu venkovnich
zidek z betonovych licovych cihel BCL 1 a BCL 2 v€etné navrhu
rozmérl zakladd pro nize popsané parametry stanovisté. Varianty
v tabulkach nize dale vyjadfuji posouzeni Uunosnosti stén vysky
1,0 m, 1,5 m a 2,0 m na zatizeni vétrem a navrh vyztuze do svislych
dutin sloupkt a vyztuze vodorovnych spar ve sténach.

PREDPOKLADY STANOVISTE A PARAMETRY
VYSTAVBY

Zatizeni vétrem

Navrh vyztuze do stén byl proveden pro jednotlivé vysky stén a pro

vétrové oblasti I, II, lll. U kazdé vétrové oblasti byl vypocet prove-

den pro 4 kategorie terénu:

e Kategorie terénu | — jezera nebo oblasti se zanedbatelnou vege-
taci a bez prekazek.

e Kategorie terénu Il - oblasti s nizkou vegetaci, jako je trava a izo-
lovanymi prekazkami (stromy, budovy), vzdalenymi od sebe nej-
méné 20 nasobek vysky prekazek.

e Kategorie terénu lll — oblasti rovhomérné pokryté vegetaci, po-
zemnimi stavbami nebo izolovanymi prekazkami, jejichz vzdale-
nost je maximalné 20 nasobek vysky prekazek (jako jsou ves-
nice, predméstsky terén, souvisly les).

e Kategorie terénu IV - oblasti, ve kterych je nejméné 15 % povr-
chu pokryto budovami, jejichz prdmérna vyska je vétsi nez 15 m.

Pro zjednoduseni jsou nize v tabulkach uvedeny udaje pro vétrové
oblasti Il a lll, které v souhrnu pokryvaji vétsinu tzemi CR. Pro vét-
rové oblasti IV a V, jez se tykaji vySSich €asti horskych oblasti, je

Tabulka ¢. 1, 2
BCL 1 pro vétrovou oblast Il a lll

nutné individualni posouzeni. Stejné tak, pokud zidka bude umis-
téna na svahu, €i na vrcholku svahu, je nutné provést individualni
posouzeni z dlivodu zvyseni zatizeni vétrem.

Predpoklady navrhu

Ve vypocétu se predpokladd, Ze zidka bude mit tloustku 115 mm
(BCL 1), a 140 mm (BCL 2). Stény z BCL 1 budou ztuzeny sloupky
365 x 365 mm v osovych vzdalenostech 2,115 m a 3,115 m a v pfi-
padé BCL 2 ztuzeny sloupky 440 x 440 mm v osovych vzdalenos-
tech 2,24 m a 3,44 m. Tyto rozméry vychazi z velikosti cihel BCL 1
(7 x 250 + 365 = 2 115 mm, 11 x 250 + 365 = 3 115 mm), resp.
BCL 2 (6 x 300 + 440 = 2 240 mm, 10 x 300 + 440 = 3 440 mm).
Predpokladame tloustky loznych a styénych spar 10 mm. Ve sloup-
cich jsou vytvoreny dutiny, do kterych bude vkladana svisla vyztuz
a nasledné zabetonovana betonem C25/30 XC3, XF1. Lozné spary
zidky mezi sloupky budou vyztuzeny nerez vyztuzi Murfor RND/S
50 x 4, nebo budou nevyztuzeny (viz. dale). Primér svislé vyztuze
sloupkd je uveden déle. Ve vypoctu se predpoklada primérna pev-
nost betonu licovych cihel v tlaku 30 MPa. Licovky budou vyzdi-
vany na cementovou maltu M10. Sty¢né spary budou vyplfiovany
také maltou.

Svisla vyztuz ve sloupcich

Sloupky budou vyztuZzovany pruty betonarské vyztuze vkladané do
stfedu otvoru vzniklého pfi vyzdivani sloupku. Otvor ma velikost
135 x 135 mm a po vlozeni vyztuze bude zabetonovan betonem
C25/30 XC3, XF1. Vyztuz je navrhovana v kazdém sloupku v poctu
1 ks. Vyztuz je navrzena jakosti B500B.

vétrova oblast .
kategorie ! I . V.
terénu
zaklad - vyztuz |vyztuzeni | zaklad- | vyztuz |vyztuzeni| zaklad- vyztuz |vyztuzeni | zaklad- | vyztuz | vyztuZeni
patka B sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky patka B sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky
vyska pramér pramér primér pramér
X sloupky osa mm mm mm mm mm mm mm mm
stény H mm mm mm mm
; 2,115 m 950 x 950 8 ano/400 | 950 x 950 8 ano/400 | 900 x 900 8 ne 850 x 850 8 ne
m
3115 m 1100 x 1100 8 ano/160 |1050 x 1050 8 ano/160 | 1050 x 1050 8 ano/160 (1000 x 1000 8 ano/160
Blci |15 2,115 m 1200 x 1200 10 ano/240 | 1100 x 1100 10 ano/320 | 1100 x 1100 8 ano/400 |1050 x 1050 8 ne
5m
3,115m - 12 |nelze pouzit - 12 |nelze pouzit| 1250 x 1250 10 ano/160 |1200 x 1200 10 ano/160
) 2,115 m - 14* ano/240 (1300 x 1300 12 ano/320 | 1250 x 1250 12 ano/320 (1200 x 1200 12 ano/400
m
3,115m - 18*  |nelze pouzit - 14*  |nelze pouZit - 14*  |nelze pouZit|1400 x 1400 14 ano/160
vétrova oblast .
kategorie I 1. . Iv.
terénu
zaklad - vyztuz |vyztuzeni | zéklad- | vyztuz |vyztuzeni| zaklad- vyztuz |vyztuzeni| zaklad- | vyztuz | vyztuZeni
patkaB | sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky
vy$ka primeér primér primeér primér
X sloupky osa mm mm mm mm mm mm mm mm
stény H mm mm mm mm
2,115 m 1050 x 1050 8 ano/240 | 1000/1000 8 ano/320 | 950 x 950 8 ano/400 | 950 x 950 8 ano/400
im 3,115 m - 8 nelze pouzit - 8 nelze pouzit| 1100 x 1100 8 ano/160 (1050 x 1050 8 ano/160
BLC 1 2,115 m 1300 x 1300 12 ano/160 |1200 x 1200 10 ano/240 | 1150 x 1150 10 ano/320 (1100 x 1100 10 ano/320
1,5m 3,115 m - 14*  |nelze pouZit| - 12 nelze pouzit - 12 nelze pouzit - 12 nelze pouzit
) 2115 m - 16* ano/160 |1400 x 1400 14 ano/240 |1350 x 1350 12 ano/240 |1300 x 1300 12 ano/320
m
3,115 m - 20*  |nelze pouZit - 16*  |nelze pouZit - 16*  |nelze pouzit - 14*  |nelze pouzit
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Vodorovna vyztuz ve sténé mezi sloupky

Sténa mezi sloupky je navrzena nevyztuzena, nebo vyztuzena vo-
dorovnou nerez vyztuzi Murfor RND/S 50 x 4. Vodorovna vyztuz
bude v pfipadé BCL 1 vkladana do kazdé paté lozné spary (tedy
po 400 mm), &tvrté lozné spary (tedy po 320 mm), tfeti lozné spary
(tedy po 240 mm), nebo druhé lozné spary (tedy po 160 mm).

V ptipadé BCL 2 pak bude vodorovna vyztuz vkladana do kazdé
Sesté lozné spary (tedy po 450 mm), paté lozné spary (tedy po
375 mm), Ctvrté lozné spary (tedy po 300 mm), treti lozné spary
(tedy po 225 mm), nebo druhé lozné spary (tedy po 150 mm).

Délky dilataénich celk

Pokud je sténa navrzena bez vodorovné vyztuze, doporucujeme
provadét dilataéni spary v maximalnich vzdalenostech 6,0 m. P¥i
vodorovném vyztuzeni v kazdé paté lozné spare (tedy po 400 mm
u BCL 1, resp. 375 mm u BCL 2), by neméla délka dilata¢niho celku
prekrocit hodnotu 12,0 m, pfi vyztuzeni v kazdé treti spare (tedy
po 240 mm u BCL 1, resp. 225 mm u BCL 2), by délka dilatacniho
celku méla byt maximalné 14,0 m. Dilatace by méla byt provedena
zdvojenim sloupka.

Zakladovy pas

P¥i navrhu zaklad( byla pfedpokladana zemina tfidy F6 tuhé kon-
zistence (jil s nizkou a stfedni plasticitou podle [7]). Terén kolem
stény je uvazovan rovinny s nulovym sklonem. Hloubka zalozeni je
navrzena 0,8 m. Pod sténami jsou navrzeny zakladové pasy Sirky

300 mm, pod sloupky jsou navrzeny Ctvercové zakladové patky.
Zaklad ma tvar obraceného T. Zakladovy kréek je navrzen vySky
200 mm. Spodni ¢ast zakladu je navrzena vySky 600 mm. Beton
zakladového pasu je navrzen tfidy C20/25 XC2. Kréek zakladové
patky je v navrhu vyztuzen svislou vyztuzi v rozich 4 x R10. Svis-
lou vyztuZ sloupkd je nutné zakotvit do zakladové patky nejlépe na
celou vysku patky.

Dale jsou uvedeny velikosti zakladovych patek pro jednotlivé vysky
stén a vzdalenosti sloupkd.

Pro sloupky, u nichZz je nevyhovujici mezni stav omezeni trhlin,
a které proto nedoporucujeme navrhovat, neni Sirka zakladovych
patek navrzena.

Vysvétlivky:

V tabulkach je uvedena minimalni svisla vyztuz sloupku z hlediska
mezniho stavu Unosnosti. Pokud je u hodnoty svislé vyztuze uve-
dena hvézdi¢ka (X*), pak z hlediska mezniho stavu omezeni trhlin
je dany sloupek nevyhovuijici, nebo je nevyhovujici smykova unos-
nost v paté sloupku. U téchto sloupkd mohou jiz vznikat vétsi nepfi-
pustné trhliny, coz mdZe mit vliv na sniZeni Zivotnosti sloupkd, popf.
na vzhled sloupkd. Proto takové stény nedoporucujeme navrhovat.

Pokud je u hodnoty vyztuzeni vyzdivky mezi sloupky uvedeno
~NE*, pak takové stény neni nutné vyztuzovat.

Pokud je u hodnoty vyztuzeni uvedeno ,NELZE POUZIT*, pak ta-
kové stény nedoporuc€ujeme navrhovat.

Tabulka ¢. 3, 4
BCL 2 pro vétrovou oblast Il a 1l
vétrova oblast Il
kategorie L I, in. Iv.
terénu
zéklad- | vyztuz |vyztuZeni| zaklad- | vyztuz |vyztuzeni| zdklad- | vyztuz |vyztuZeni| zéklad- | vyztuz |vyztuzeni
patkaB | sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky
vyska pramér primér priamér primér
* sloupky osa mm mm mm mm mm mm mm mm
stény H mm mm mm mm
| 2,24m 950 x 950 8 ne 900 x 900 8 ne 850 x 850 8 ne 850 x 850 8 ne
m
344m 1100 x 1100 8 ano/225 |1100 x 1100 8 ano/225 | 1050 x 1050 8 ano/300 |1000 x 1000 8 ano/300
BLC2 | 15 2,24m 1200 x 1200 10 ano/375 |1100 x 1100 8 ne 1050 x 1050 8 ne 1100 x 1100 8 ne
,5m
3,44m 1400 x 1400 12 ano/150 |1300 x 1300 10 ano/150 | 1250 x1250 10 ano/150 |1200 x 1200 10 ano/225
) 2,24m 1450 x 1450 14 ano/300 |1300 x 1300 12 ne 1200 x 1200 10 ne 1200 x 1200 10 ne
m
3,44m - 16 |nelze pouZit| 1500 x 1500 14 ano/150 | 1450 x 1450 14 ano/150 |1400 x 1400 12 ano/150
vétrova oblast (18
kategorie I I . v,
terénu
zaklad - vyztuz |vyztuzeni | zéklad- | vyztuZz |vyztuZeni| zaklad- vyztuz |vyztuZeni| zaklad- | vyztuz | vyztuZeni
patkaB | sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky | patkaB | sloupku | vyzdivky
vy$ka primér primér primeér primér
“ sloupky osa mm mm mm mm mm mm mm mm
stény H mm mm mm mm
im 2,24m 1000 x 1000 8 ne 1000 x 1000 8 ne 950 x 950 8 ne 900 x 900 8 ne
344m 1200 x 1200 8 ano/150 | 1150 x 1150 8 ano/150 | 1100 x 1100 8 ano/225 1100 x 1100 8 ano/225
BLC 2 1,5m 2,24m 1300 x 1300 10 ano/300 |1200 x 1200 10 ano/375 | 1150 x 1150 10 ne 1100 x 1100 8 ne
3,44m - 12 |nelze pouZit| 1400 x 1400 12 ano/150 | 1350 x 1350 12 ano/150 |1300 x 1300 10 ano/150
2m 2,24m 1550 x 1550 14 ano/225 |1400 x 1400 12 ano/450 |1300 x 1300 12 ano/450 (1300 x 1300 12 ne
3,44 m - 18*  |nelze pouzit - 16 nelze pouzit| 1550 x 1550 14 ano/150 (1500 x 1500 14 ano/150
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Schéma provedeni stény z BCL — POHLED, PUDORYS A REZY

365 BCL 1
440 BCL 2

e e
/svislé vyztuz
T e = — *
terén
T hydroizolace
— — s
g = 777 T
® ® A
€ — - g A 3
Yo

2115mm (3115mm) BCL 1
2240 (3440mm) BCL 2

\—be'ronovy zaklad

@

ZABUDOVANOI' KOVOVE DOPISNi SCHRANKY
DO SLOUPKU Z TVARNIC FACE BLOCK

Schranka je ur¢ena pro zazdivani do plotovych zdi. Pfedni strana je
vybavena krytym otvorem pro vhazovani posty do velikosti formatu
A4. Déle mdze byt vybavena: jmenovkou, tlacitkem zvonku nebo

A - Navod zabudovani schranky do sloupku 40 x 40cm, vySky 160cm,
z tvarnic FACE BLOCK se Stipanym povrchem ze v§ech stran

1. Vyzdime nad sebou $est fad po dvou kusech tvarnic. Zdéni provadime na vazbu a se
sparou mocnosti cca 1 cm. Otvory ve tvarnicich vyplnime zavihlym betonem. Pro zapojeni
zvonku nebo audio jednotky vedeme od 1. Fady v dutinach tvarnic tunel pro kabely.

2. Na Sestou fadu usadime téleso schranky bez nerezovych stitki tak, aby bylo
v pozadovaném sméru ve stfedu sloupku. Limce schranky by mély byt cca 1-1,5¢m
od okraje sloupku ve sméru dovnitf sloupku. Vedle télesa schranky zapichneme
do betonu Ctyfi ocelové vyztuze nejméné 60 cm dlouhé. Tyto vyztuZe umistime
po stranach schranky. Jejich svislé uloZeni by mélo dosahovat alespori 20 cm pod
schranku a 0 20 cm by mély prevySovat téleso schranky.

3. NafeZeme si pasky z tvarnic na obloZeni télesa schranky tak, aby byla dodrZena zapoCata
vazha. Je-li posledni fada pod schrankou z éelni strany tvofena jednou tvarnici, nafezeme
si z tvarnic 2 segmenty rozméru 39 x 19cm o tloustce 5cm.

4. Naneseme zdici smés okolo schranky a do ni poloZime pfipravené pasky tak, aby se
dotykaly limce schranky a vzniklou mezeru mezi schrankou a pasky vybetonujeme.

Na tuto fadu vyzdime dalsi fadu z celych tvarnic a otvory, ve kterych jsou provieceny
vyztuZe, opét vyplnime betonem. K zakonceni pouzijeme zakrytovou desku.

5. Po dozdéni a dogisténi sloupku osadime zadni a potom i predni §titek, zapojime tlaGitko
zvonku, popfipadé hlasovou jednotku a videokameru.

zafizenim pro audio a video provoz. Zadni strana ma otvor pro vy-
birani bez uzamykani. Schranku dodavame pro silu zdi &i sloupku:
20cm, 40cm a variabilni 30-50cm.

A - Zdéni sloupku 40 x 40cm se schrankou

——  _——

o

Smér odfezani obkladovych past

Spotfeba zdiciho materidlu: 14 ks tvarnic HX 2/19/4B pro zdéni, 1 ks HX 2/19/5B pro Fezani
paskii na oblozku schranky, 1ks zakrytova deska ZD 3-40.



B - Navod na zabudovani schranky pro sloupek 20 x 40 cm, vySky
160 cm, z tvarnic FAGE BLOCK se $tipanym povrchem ze vSech stran
(tento zplisob Ize modifikovat i na osazeni schranky do pribézné zdi
z tvarnic FACE BLOCK)

1. Vyzdime 5ks tvarnic nad sebou a otvory vyplnime zavihlym betonem. V pfipadé zdi
respektujeme poZadavky na vazbu.

2. Z betonové tvarnice vyfizneme segment ve tvaru pismene ,U“ a tento dilec vyzdime
na patou fadu.

3. Na vyzdény sloupek poloZime téleso schranky bez nerezovych stitk(. Limce télesa by
mély byt cca 1-1,5cm od okraje sloupku smérem dovnit sloupku. Vedle télesa schranky
zapichneme do betonu Etyfi ocelové vyztuZe o délce cca 80 cm, které zasadime az
do paté rady.

4. Pfipravime si pasky na obloZeni télesa. Ziskame je odfezanim kratSich stran tvarnice
na konecny rozmér 19 x 19 x 5¢m. Tyto pasky pribetonujeme k télesu stranky a volné
prostory vyplnime betonem.

5. Vrchni fada tvarnic mdZe byt poloZena na limci télesa, ten je vyroben na miru tak, aby
byla dodrZena vySka spér. Po dozdéni a dogisténi sloupku osadime zadni a poté pfedni
Stitek, zapojime tlagitko zvonku, popfipadé hlasovou jednotku a videokameru.

TIP: pro maximalni zabezpeceni prostoru schranky pfed moznym
vniknutim vlhkosti (napf. pfi dlouhodobé&jSim a intenzivnim desti)
doporuc¢ujeme loznou plochu pfed nalepenim zakrytové desky
opatfit hydroizola¢ni stérkou.

B — Zdéni sloupku 20 x 40cm se schrankou

e — e —]
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Spotreba zdiciho materialu: 7 ks tvarnic HX 2/19/5B, zakrytova deska.

Uprava tvérnice do segmentu ,U*

HLAVNI ZASADY PRO PRACI S BETONOVYMI

TVARNICEMI SIMPLE BLOCK

Spole¢né hlavni zdsady po praci s betonovymi tvarnicemi jsou
k dispozici na str. 194.

¢ V/ySka zdiva nad terénem max. 2,4 m pfi tloustce zdiva 200 mm

se sloupky (400 x 300 mm) v osové vzdalenosti 3,2 m.

Stabilita zdiva je zajiSténa integrovanymi zelezobetonovymi sloup-

ky s vyztuzi vedenou ze zakladu ve vzdalenosti ,,A“ viz tabulka

a schéma. Uvedené dimenze predpokladaji pouze zatizeni od vé-

tru a vlastni konstrukce

Dilatace v podélném sméru po dvou polich, tj. 2 x 3,2 m. Ukonce-

ni dilatace zdvojenym sloupkem, nebo probetonovanim posledni

tvarovky s vyztuzi na celou délku.

e Zdéni na na flexibilni cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9, nebo
lepidlo srovnatelnych parametrd, prvni vrstva tvarovek se pro vy-
rovnani pfipadnych nerovnosti zakladového pasu uklada do mal-
tového loze

Z dGvod( opatfeni tvarovek systémem pero — drazka, se svislé spa-
ry lepidlem nevypliuji. Vyjimku tvofi svisla spara mezi sloupkem
a vyzdivkou, kterou je z dlivodu zmonolitnéni konstrukce nutné vy-
plnit flexibilnim lepidlem. Zmonolitnéni je mozné provést také pro-
stfednictvim ocelovych kotev, na coz je vhodné pamatovat jiz pred
zahajenim praci. ldealnim feSenim je pouziti kotev z pozinkované
oceli pfipadné nerezavéjici oceli, €¢imz se prfedejde mozné budouci
tvorbé skvrn rzi na konstrukci. Vzhledem k pfitomnosti zamku je
rovnéz mozno lepidlo v loznych sparach neaplikovat a zdit tak su-
chym zplsobem. Pfi tomto postupu je vSak pfi vypliovani tvarnic
vypliiovym betonem potfeba postupovat obezfetné, aby nedoslo
k posunuti tvarnic. Vyplfiovani dutin betonem je doporu¢eno po
dvou vrstvach pro zajisténi moznosti dobrého zhutnéni vypl-
nového betonu (napf. propichem tyci).

Vedle ukong&eni zdiva klasickou zakrytovou deskou je mozno pouzit
uzavrené pIné varianty tvarnic SIMPLE BLOCK AFU, tj. bez dutin.
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Schéma provedeni stény z tvarovek SIMPLE BLOCK — POHLED, PUDORYS A PODELNY REZ

— SIMPLE BLOCK HX 3/20/AF — SIMPLE BLOCK  HX 2/20/AF
—— SIMPLE BLOCK  HX 1/30/AF

r— SIMPLE BLOCK HX 1/20/AF
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dilatace po 6-10m

B betonovy zaklad

betonovy zaklad

osové 3200

Schéma provedeni plotu s pouzitim sloupkovych tvarovek SIMPLE BLOCK — POHLED, PODORYS A PODELNY REZ

— SIMPLE BLOCK  HX 4/20/AF

—— —— —
o — SIMPLE BLOCK  HX 1/20/AF
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Navrh $ifky zakladu, svislé vyztuze a jejich vzdalenosti pro stény zdéné systémem SIMPLE BLOCK se sloupky 40 x 30 cm.

geometrie stény

vétrna oblast dle GSN EN 1991-1-4

L. . V.
vyska stény tloustka Sifka pasu vyztuz vzdalenost Sifka pasu vyztuz vzdalenost Sifka pasu vyztuz vzdalenost
H t B pramér A B pramér A B pramér A
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
10 800
1400 200 500 10 1000 550 10 1000 600
12 1000
10 800 10 600
1600 200 550 10 1000 600 650
12 1000 12 800
10 800 12 800
1800 200 600 650 12 800 700
12 1000 14 1000
10 600 12 800
2000 200 600 700 750 14 800
12 800 14 1000
2200 200 650 12 800 750 14 800 850 14 600
12 600
2400 200 700 800 14 600 900 14 600
14 800

Navrh $ifky zakladu, svislé vyztuZe a jejich vzdalenosti pro stény zdéné systémem SIMPLE BLOCK bez sloupki 40 x 30 cm (pro zdivo tl. 20 cm)

geometrie stény

vétrna oblast dle GSN EN 1991-1-4

L. . V.
vyska stény tloustka Sifka pasu vyztuz vzdalenost Sifka pasu vyztuz vzdalenost Sifka pasu vyztuz vzdalenost
H t B pramér A B primér A B primér A
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
10 800
1400 200 500 10 1000 550 10 1000 600
12 1000
10 800 10 600
1600 200 550 10 1000 600 650
12 1000 12 800
10 800 12 800
1800 200 600 650 12 800 700
12 1000 14 1000
10 600 12 800
2000 200 600 700 750 14 800
12 800 14 1000

V ptipadé realizace sloupkd z tvarovek HX 4/20/AF je maximalni doporuéena vyska 2 000 mm. Nad tuto hodnotu doporucujeme individualini

statické posouzeni.
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Moznosti pouziti tvarovek SIMPLE BLOCK

Tvarovka sloupkova / HX 1/30/AF;
400 x 300 x 150 mm

Tvarovka priibézna celd /
HX 1/20/AF;
400 x 200 x 150 mm

Tvarovka ukonéujici celd /
HX 2/20/AF;
400 x 200 x 150 mm

Tvarovka sloupkové /
HX 4/20/AF;
400 x 200 x 150 mm

Schéma betonaze plotu z tvarnic SIMPLE BLOCK
Gervené jsou znazornény plochy, které je nutno probetonovat

W

N
v
v

Tvarovka ukongujici poloviéni /
HX 3/20/AF;
200 x 200 x 150 mm

Tvarovka pind sloupkova /
HX 1/30/AFU;
400 x 300 x 150 mm

Tvarovka pind ukongujici celd /
HX 1/20/AFU;
400 x 200 x 150 mm

Tvarovka pIné ukongujici poloviéni /
HX 3/20/AFU;
200 x 200 x 150 mm

Zakrytova deska priibézna ZDS 200;
280 x 200 x 55 mm

Zékrytové deska pribézné ZDS 300;
380 x 240 x 55 mm




ZABUDOVANI KOVOVE DOPISNi SCHRANKY DO SLOUPKU
Z TVARNIC SIMPLE BLOCK

G — Schéma zabudovani dopisni schranky do sloupkové tvarnice SIMPLE BLOCK (HX 1/30/AF)

Dopisni schranka SB/S — pro zdivo tloustky 30 cm
nebo sloupek 30 x 40 cm z tvarnic SIMPLE
BLOCK.

1) Vyzdime potfebny pocet tvarnic nad sebou
a otvory vypInime zavihlym betonem. V pripadé
zdi respektujeme pozadavky na vazbu. Pro
zapojeni zvonku nebo audio jednotky vedeme
od 1. fady v dutinach tvarnic tunel pro kabely.
Ze dvou betonovych tvarnic vyfizneme
segmenty ve tvaru pismene ,,U“.
Na posledni fadu usadime téleso schranky
bez nerezovych stitk( tak, aby bylo
v pozadovaném sméru ve stfedu sloupku.
Vedle télesa schranky zapichneme do betonu
Ctyfi ocelové vyztuze nejméné 60 cm dlouhé.
Tyto vyztuze umistime po strandch schranky.
Jejich svislé uloZeni by mélo dosahovat
alespofl 20 cm pod schranku a 0 20 cm by
mély prevySovat téleso schranky.
4) Segmenty ve tvaru ,U“ osadime k télesu
stranky a volné prostory vyplnime betonem.
5) Po dozdéni a docisténi sloupku osadime zadni
a poté predni Stitek, zapojime tlaCitko zvonku,
popfipadé hlasovou jednotku a videokameru.

2

3

TIP: pro maximalni zabezpeceni prostoru schranky pfed moznym vniknutim vihkosti (napf. pfi dlouhodobéj$im a intenzivnim desti) doporu-
¢ujeme loznou plochu pfed nalepenim zakrytové desky opatfit hydroizola¢ni stérkou.

D - Schéma zabudovani dopisni schranky do priibézné tvarnice SIMPLE BLOCK (HX 1/20/AF)
Dopisni schranka SB/P — pro zdivo tloustky 20 cm z tvarnic SIMPLE BLOCK.

1) Vyzdime potfebny pocet tvarnic nad sebou a otvory vyplnime zavlhlym betonem. Pro zapojeni
zvonku nebo audio jednotky vedeme od 1. Fady v dutinach tvarnic tunel pro kabely.

2) Ze dvou betonovych tvarnic odizneme koncové Casti viz obrézek a ze dvou vyfizneme segmenty
ve tvaru pismene ,C“ viz obrazek.

3) Usadime segment ve tvaru ,C* a téleso schranky bez nerezovych $titk(. Po stranach télesa
schranky zapichneme do betonu Ctyfi ocelové vyztuze. Jejich svislé ulozeni by mélo dosahovat
alespoi 20 cm pod schranku a 0 20 cm by mély prevySovat téleso schranky.

4) V dalsi vrstvé zdiva osadime po strandch télesa schranky tvarovky bez koncovych ¢ésti.

5) Osadime posledni segment ,,C“ a vSechny volné prostory vypInime betonem.

6) Po dozdéni a dociSténi osadime zadni a poté predni Stitek, zapojime tlaCitko zvonku, popfipadé
hlasovou jednotku a videokameru.

TIP: pro maximalni zabezpeceni prostoru schranky pfed moznym vniknutim vihkosti (napf. pfi dlouhodobéj$im a intenzivnim desti) doporu-
¢ujeme loznou plochu pred nalepenim zakrytové desky opatfit hydroizola¢ni stérkou.
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HLAVNi ZASADY PRO PRACI SE STIPANYM ZDIiCiM
SYSTEMEM ALFA BLOCK

¢ VySka zdiva nad terénem max. 2 m pfi tloustce zdiva 200 mm se Tvarovky jsou k dispozici ve variantach:
sloupky (400 x 200 mm) v osové vzdalenosti 3,2 m Jednostranné stipané,

* Stabilita zdiva je zaji$t&na integrovanymi zelezobetonovymi slou- ~ Oboustranné stipané,
ky s vyztuzi vedenou ze zakladu ve vzdalenosti ,A* viz tabulka  StiPané rohové (pravé a leve),
a schéma. Uvedené dimenze predpokladaji pouze zatizeni od vé-  Polovicni tvarovky (jednostranné i oboustranné stipané).
tru a vlastni konstrukce

¢ Dilatace v podélném sméru po dvou polich, tj. 2 x 3,2 m. UkonCe-
ni dilatace zdvojenym sloupkem nebo probetonovanim posledni po dvou vrstvéch pro lepsi zhutnéni (napF. propichem ty&).

tvarovky s vyztuzi na celou délku. Pro zakon&eni zdiva Ize pouit hladkou zakrytovou desku ZDS 200
e Zdéni na flexibilni cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9 nebo nebo $tipanou variantu ZDV.

lepidlo srovnatelnych parametr. Prvni vrstva tvarovek se pro  Tento tipany zdici systém Ize kombinovat v zakladnich barvach
vyrovnani pfipadnych nerovnosti zakladového pasu uklada do s hladkym systémem SIMPLE BLOCK, coz umoziuije flexibilni vyu-
maltového loze. Ziti p¥i navrhu i realizaci.

PFi zdéni je tfeba dbat na presnost uloZeni tvarovek, zejména pfi
vypliiovani dutin betonem, které je doporu¢eno provadét postupné

Navrh Siifky zakladu, svislé vyztuze a jejich vzdalenosti pro stény zdéné systémem ALFA BLOCK

y vétrna oblast dle CSN EN 1991-1-4
geometrie stény
. 118 V.
vy$ka stény tloustka Sifka pasu vyztuz vzdalenost Sifka pasu vyztuz vzdalenost Sifka pasu vyztuz vzdalenost
H t B pramér A B pramér A B pramér A
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
10 800
1400 200 500 10 1000 550 10 1000 600
12 1000
10 800 10 600
1600 200 550 10 1000 600 650
12 1000 12 800
10 800 12 800
1800 200 600 650 12 800 700
12 1000 14 1000
10 600 12 800
2000 200 600 700 750 14 800
12 800 14 1000
V pfipadé realizace zdiva vy$siho jak 2 000 mm, doporucujeme individualni statické posouzeni.
ALFA BLOCK vazba rohu jednostranné reseni ALFA BLOCK vazba rohu oboustranné reseni

HX 5/20/3BFP

HX 5/20/3BFP

0‘\\
HX 5/20/BF — A& ] HX 5/20/BF HX 520/ 2BF o - HX 5/20/28F

HX 3/20/BF

HX 3/20/2BF

HX 5/20/3BFL

HX 5/20/3BFL
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1950

min 800

— ALFA BLOCK HX 5/20/2BF oboustranné feSeni

svisl viztuz & x o tmm

o 4300

C A
-

fhiin L
; . v /
G //J/%f//ﬁ A

X

A A A A
00000000007

dilatace po 6-10m

.
betonovy zaklad

osové 3200

/
//Z/Q/j

. e r— ALFA BLOCK HX 5/20/2BF oboustranné fedenf
F— ALFA BLOCK HX 5/20/BF jednostranné feseni
[— ALFA BLOCK HX 5/20/BF jednostranné Feseni
r ZDV 200 nebo ZDS 200
B T T T T T T T 7 —
I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I
‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ — ZDV 200 nebo Z0S 200 .
= I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I
s I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I
| I I I ] ] ] I I I I I I I I I I
N O O
svisld vjztuz o 8mm
L 1
M I I I I I I I I —
I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I LT
I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I [T
- I I I I I I I I I [T
2 I I I I I I I I u
- I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I
| ~ ] ] ] ] ] ] ] I ] ~ I I I I I I I
- /. /! s 7 /. S
N
727 /4//% A A A A A A P A
betonovy zaklad
DS 300
— ALFA BLOCK HX 3/20/BF
— ALFA BLOCK HX 5/20/BF [ SIMPLE BLOCK. KX 1/307AF 70 200
—— — hL
B /jy@//yfﬁ/j/yj/y — ALFA BLOCK  HX 3/20/BF %4%
A [— ALFA BLOCK  HX 5/20/BF
1A 1A 1A A YA Y 705 200
s 7 000 [
2 AN SAAA SN A AN  —
AL LA 1A SIS YA LA A YL LIS AL A A,
LA AN, Yo /AL AAI ) ST 105 A YA Y
Ao YA SN Ao LA AL AL SIAIAN AN 1195 .
A AN A /I, 10 0 v
LA ALY, N8 0 k0 d
L A A YAl Yl Y, LA AL ALY,
N '%%&HH A E%A-EH:I
lepidlo flex. vodorovna vyztuz ¢ 8mm
[ ZI I I
2l 72 ] I
| | I I
. —

v
o/

i

svisld vyztuz & x ¢ 1kmm

hydroizolace

ZDS 200

svisla vyztuz dle tabulky

=

ALFA block HX 5/20/BF

H max 2000

terén—‘
{

/ hydroizolace

7
=3
=3

min 800

oA

Lo

=3
=3
3

betonovy zéklad

— ALFA BLOCK HX 5/20/BF

pozn.
Pokud je poZadavek na tloust'ku sloupkl vétsi neZ 20 cm,
tj. napriklad rozmér 40x30 cm, je mozné kombinovat Stipany
systém ALFA s hladkym systémem SIMPLE.

Tato kombinace je dostupnd v zakladnich barvach,

jako jsou biloSeda, pFirodni a Cerna.

ZDS 300

svisld vyztuz & x ¢ 1hmm

SIMPLE BLOCK ~ HX 1/30/AF

H 1050 - 2400

terén
hydroizolace

min 800
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HLAVNI ZASADY PRO PRACI S BETONOVYMI TVARNICEMI

DEMI BLOCK

Spole¢né hlavni zasady po praci s betonovymi tvarnicemi jsou
k dispozici na str. 194.

ZpUsobem zabudovani se jedna o obdobu zdiciho systému SIMPLE
BLOCK s rozdilem, Ze tvarovky nemaji systém pero-drazka a je tak
vzdy potiebné pouziti lepidla v loznych sparach.

¢ \/ySka zdiva nad terénem max. 2,4 m pfi tloustce zdiva 200 mm se
sloupky (400 x 400 mm) v osové vzdalenosti 3,2 m.

e Stabilita zdiva je zajiSténa integrovanymi Zelezobetonovymi
sloupky s vyztuzi vedenou ze zakladu ve vzdalenosti ,,A“ viz ta-
bulka a schéma. Uvedené dimenze predpokladaji pouze zatizeni
od vétru a vlastni konstrukce

e Dilatace v podélném sméru po dvou polich, tj. 2 x 3,2 m. Ukonc¢e-
ni dilatace zdvojenym sloupkem, nebo probetonovanim posledni
tvarovky s vyztuzi na celou délku.

Schéma provedeni stény z tvarovek DEMI BLOCK — POHLED, PUDORYS A PODELNY REZ

r— DEMI BLOCK  HX 8/15/K
r— DEMI BLOCK HX 4/15/K

r— DEMI BLOCK HX 4/15/K

— DEMI BLOCK  HX 8/15/K

r— DEMI BLOCK HX &/15/K

ZDD 200
zakryti sloupku
400x400

1950

min 800

Ho o Ho o o o
5 o2 °Io]o o]0 o[ oo o]o o]0 o]ofe[o o[ oo o]0 o]0 o]0 oo oo
© o @ o @
=

(g m
lepidlo flex vodorovna vjztui o 8mm svisld vjztui & x o Thmm svisla viztuz 4 x o thmm

T i: . -

Al s DEMI BLOCK  HX 4/15/K
e | L
) | | i

terén

Y ., @ @ g
B A A A A A A A L A | / g

——-0

Jp—_—
|

|

|

i

|

L

L

t

Tabulka
Navrh Sirky zakladu, svislé vyztuze a jejich maximalnich vzdalenosti pro stény zdéné systémem DEMI BLOCK
vétrna oblast dle CSN EN 1991-1-4
geometrie stény
. L. IV.
vy$ka stény tloustka Sifka pasu vyztuz vzdalenost Sifka pasu vyztuz vzdalenost §ifka pasu vyztuz vzdalenost
H t B primér A B primér A B pramér A
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
10 800
1400 200 500 10 1000 550 10 1000 600
12 1000
10 800 10 600
1600 200 550 10 1000 600 650
12 1000 12 800
10 800 12 800
1800 200 600 650 12 800 700
12 1000 14 1000
10 600 12 800
2000 200 600 700 750 14 800
12 800 14 1000
2200 200 650 12 800 750 14 800 850 14 600
12 600
2400 200 700 800 14 600 900 14 600
14 800

V pfipadé realizace zdi o tloustce 200 mm bez sloupkll je doporuéend vyska 2 000 mm. Nad tuto hodnotu doporuc¢ujeme individualni
statické posouzeni.
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HLAVNI ZASADY PRO PRACI S BETONOVYMI TVARNICEMI

VISTA BLOCK

Spole¢né hlavni zdsady po praci s betonovymi tvarnicemi jsou
k dispozici na str. 194.

¢ V/ySka zdiva nad terénem max. 2 m pfi tloustce zdiva 200 mm se
sloupky (500 x 200 mm) v osové vzdalenosti 3 m.

e Stabilita zdiva je zajiSténa integrovanymi zelezobetonovymi sloup-
ky s vyztuzi vedenou ze zakladu ve vzdalenosti ,,A viz tabulka
a schéma. Uvedené dimenze predpokladaji pouze zatizeni od vé-
tru a vlastni konstrukce

VISTA BLOCK obecny postup
[ VISTA block VB 50/20/AF Fez pilka

— VISTA block VB 50/20/AF — ZDA 200

— ZDA 200

¢ Dilatace v podélném sméru po dvou polich, tj. 2 x 3 m (6 m). Ukon-
¢eni dilatace zdvojenym sloupkem, nebo probetonovanim posled-
ni tvarovky s vyztuzi na celou délku.

e Zdéni na flexibilni cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9, nebo
lepidlo srovnatelnych parametrl, prvni vrstva tvarovek se pro vy-
rovnani pfipadnych nerovnosti zakladového pasu uklada do mal-
tového loze. Lepeni dalSich tvarovek je dostalujici pouze v loz-
nych sparach.

SKLADBA NA VAZBU

2000

svisla vyztuz dle tabulky

ZDA 200

svisld vyztuz dle tabulky

VISTA block VB 50/20/AF

S

H max 2000

hydroizolace

terén —‘

T T A T T L
e i

min 800
NN

betonovy zaklad

— VISTA block VB 50/20/AF — ZDA 200

— ZDA 200

A A I A A
A A A A
B 4//2/@{4//44 A A

dilatace po 6—10mJ

VS A A 7 o
/ / s g
7 A |
/// ///; € s
//L/,/4///4 — il

betonovy zaklad

77
B

SKLADBA NA STRH
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VISTA BLOCK rohy a ukonéeni 500

L 500 |, 250 |
4 7 K
UKONCENI NATUPO ROH NATUPO
REZANE PULKY 250 mm REZANE PULKY 250 mm
——
200 300
1
o
N
500 200
ROH VAZBA ROH VAZBA
REZANE PULKY 200 a 300 mm REZANE PULKY 200 a 300 mm

Navrh Sirky zakladu, svislé vyztuze a jejich vzdalenosti pro stény zdéné systémem VISTA BLOCK

vétrna oblast dle GSN EN 1991-1-4
geometrie stény
L. . V.
vyska stény tloustka Sifka pasu vyztuz vzdalenost Sifka pasu vyztuz vzdalenost Sifka pasu vyztuz vzdalenost
H t B primér A B primér A B pramér A
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
10 800
1400 200 500 10 1000 550 10 1000 600
12 1000
10 800 10 600
1600 200 550 10 1000 600 650
12 1000 12 800
10 800 12 800
1800 200 600 650 12 800 700
12 1000 14 1000
10 600 12 800
2000 200 600 700 750 14 800
12 800 14 1000

V pfipadé realizace zdiva vy$siho jak 2 000 mm, doporucujeme individudini statické posouzeni.



HLAVNI ZASADY PRO PRACI S TVARNICEMI DUO STONE

Spole¢né hlavni zdsady po praci s betonovymi tvarnicemi jsou
k dispozici na str. 194.

Jedna se o zdici systém, jehoz soucasti je nékolik délkovych variant
zdicich kamend. V jednotlivych rozmérovych variantach jsou zdici
kameny pIné (DS) a rovnéz kameny obsahujici otvory (DSO) pro
moznost proarmovani.

e Systém DS (DSO) 400 - tvarnice délek 400 mm, 200 mm
e Systém DS (DSO) 600 - tvarnice délek 600 mm, 500 mm, 200 mm

Moznosti pouziti (realizace)

¢ A - PIna zidka bez provazani se zakladem - vy$ka zdiva nad
terénem max. 600 mm. Bloky (verze DS bez otvord) nejsou kot-
veny do zakladl pomoci viepené vyztuze. Lepeni blokl na celou
plochu loznych spar.

¢ B - PIna sténa se sloupky s provazanim se zakladem - vys-
ka zdiva nad terénem max. 2,4 m pfi tloustce zdiva 200 mm se
sloupky (400 x 400 mm) v osové vzdalenosti 3,2 m. Propojeni zdi-

DUO STONE SYSTEM 400

DSO sloupek
’7 DS 200
= T

DSO 400
DS 400 DSO 400
T T,— DSO 200

va se zékladem pomoci zdicich kamen( s otvory (verze DSO s ot-
vory), vyztuzi vlepenou do zakladu s min. kotevni délkou 200 mm
(dle typu lepidla). Proarmovani po celé vysSce zdiva.

Potfebné parametry armovani:

Systém DSO 400 - vyztuz priméru 8 mm, ve vzdalenostech po
200 mm

Systém DSO 600 - vyztuZ prdméru 10 mm, ve vzdalenostech po
300 mm

¢ Uvedené dimenze predpokladaji pouze zatizeni od vétru a viastni
konstrukce

¢ Lepidlo Adesilex P9 (MAPEI), nebo srovnatelnych parametr(

¢ Dilatace v podélném sméru do max. 12 m.

Pro ukonéeni vazby hladkou stranou u sloupkd v systému 600 s pre-

loZenim o polovinu viz schémata nutno zakladni zdici kameny fezat na
poloviny (DSO 600 fez 300 x 200 x 150 mm).

ES schod

‘ |
‘ ‘ DSO 400
( ’7DS 400 Fnso 200 DS 400 roh
DSO 200 roh
- DS 400 DSO 400 TF
e ‘ T ‘ !7 ’7 T ‘
hladka strana — |— Stipané strana
g
oo oo
oo..!e‘o aJo o[e[o]o]o]o]o[o]o]o[e]e]o]e[o]o]o]o]e]o o] o]e e‘e!..ee t 05 schod
Stipand strana
svisld vyztuz o 12mm /svisté vjztuz o 12mm
s DSO sloupek
3 /
b
terén
T /—hydrmzntace
— hydroizolace — 7
s S 3 4 7 " g :
A s o :
A T LI Y A LAY A S TS LA A A A I LI

L—betonovy zaklad

VyztuZovani systém 400 - vyztuz 8/200 mm

dilatace po 6-10mJ

[/: ’/7’3 g
B betonovy zaklad

geometrie stény Vétrna oblast dle CSN EN 1991-1-4
. L. IV,

vyska tloustka §ifka pasu vyztuz vz‘(,lg;ﬁf)st §ifka pasu vyztuz vz‘(?:if:::)st §ifka pasu vyztuz vzzgfé:f)st

H t B ’ A B ’ A B ’ A
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1600 200 450 8 200 450 8 200 500 8 200
1800 200 450 8 200 500 8 200 550 8 200
2000 200 500 8 200 550 8 200 600 8 200
2200 200 550 8 200 600 8 200 650 8 200
2400 200 550 8 200 650 8 200 700 8 200

V pfipadé realizace zdi o tloustce 200 mm bez sloupk je doporu¢end vyska 2 000 mm. Nad tuto hodnotu doporuc¢ujeme individualni
statické posouzeni.
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DUO STONE SYSTEM 600

DSO sloupek
’7 DSO 600Fez (300x200x150)

DS schod

DS 600Fez (300x200x150)
— DS 600
— DSO 600fez (300x200x150)

[ ! L 5 L L ]

1950

— DS0 600

— DS 600

DS 600fez (300x200x150)

r— DSO0 600
’7 DS 600

DS 200 roh
’: DSO 500 roh

=

hladks strana [ [ [ [

|— stipans strana

L DSO 600Fez (300x200x150)

min 800

o[e ole

$tipana strana

I

t
DS schod
%svislé vjztuz o 10mm
1Y

DSO sloupek

svisld vyztuz o 10mm

1950

H 1050 - 2400

212

min 800

betonovy zaklad

Vyztuzovani systém 600 — vyztuz 10/300 mm

RN

dilatace po 6-10m J

hydroizolace —

min 800

terén
—‘ | | ;/hydruizola:e
2

7 g

=
3
3

5 betonov§ zklad

geometrie stény Vétrna oblast dle CSN EN 1991-1-4
. L. V.

wika | toutka | Sikapasu | yjptur | aenr . | Sikapasu | yjptuz e | Sitkapast | yjatuz e

H t B ’ A B ’ A B ’ A
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1600 200 450 10 300 450 10 300 500 10 300
1800 200 450 10 300 500 10 300 550 10 300
2000 200 500 10 300 550 10 300 600 10 300
2200 200 550 10 300 600 10 300 650 10 300
2400 200 550 10 300 650 10 300 700 10 300

V ptipadé realizace zdi o tloustce 200 mm bez sloupki je doporué¢end vyska 2 000 mm. Nad tuto hodnotu doporu¢ujeme individualni
statické posouzeni.



Moznosti pouziti kamenti DUO STONE

Ukonceni zdiva sloupkem

Systém DUO STONE DS(0) 600

Ukonceni zdiva z pribéznych tvarnic
(hladka licové plocha)

Systém DUO STONE DS(0) 400

Ukonceni zdiva rohovymi tvérnicemi
(Stipand licova
plocha)

Roh vnéjsi Stipany

Roh vngjsi

Zidka z pInych tvérnic stipany
DS 600 bez propojeni se zékladem
Zidka z plnych tvarnic
DS 400 bez propojeni
se zakladem

Schod DUO STONE a tvarovka
zakrytové na sloupek

s DS 600 Q DS0 400 ’
DS0 500 roh ~ DS 500 ron 6 DS0 400 roh ’ DS 400 ron

Schod DUO STONE a tvarovka
zakrytova na sloupek

DSO sloupek DSO sloupek

DSO 600 DS 400

DS0 200 roh DS 200 roh DS0 200 roh DS 200 roh

DS0 600 fez

(300x200x150 mm) DSO 200

DS 600 fez
(300x200x150 mm) DS 200
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HLAVNI ZASADY PRO PRACI S TVARNICEMI LINE BLOCK

Spole¢né hlavni zasady po praci s betonovymi tvarnicemi jsou e Konce stény nutno vzdy ukongit probetonovanym sloupkem s vlo-

k dispozici na str. 194. zenou vyztuzi, stejné tomu bude u ukon&eni v misté branky nebo
v misté vyplni. Kotveni brany je nutné fesit individualné dle jeji veli-
¢ Vyska zdiva nad terénem max. 2,4 m pfi tloustce zdiva 300 mm. kosti a hmotnosti.
e Zdéni na na flexibilni cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9, nebo e Zaklad je navrzen jako odstupriovany, spodni stupen Sifky ,B“/
lepidlo srovnatelnych parametrd. vysky 400 mm, horni stuper Sitky 300 mm, vysky 400 mm. Je vSak
e Stabilita zdiva je zajiSténa integrovanymi Zzelezobetonovymi sloup- mozné provadét také jednostupriovy zaklad Sirky ,,B“ — jde o pro-
Ky s vyztuzi vedenou ze zakladu ve vzdalenosti ,A" viz tabulka ménlivy parametr dle vySky stény a vétrné oblasti (viz. tabulka).

a schéma. Uvedené dimenze predpokladaji pouze zatizeni od
vétru a vlastni konstrukce.

Schéma provedeni stény z tvarovek LINE BLOCK

r— LINE BLOCK LB 60/30/UK

0L 200
LINE BLOCK LB 60/30/PR LINE BLOCK LB 60/30/UK — LINE BLOCK LB 60/30/5L
’7 — LINE BLOCK LB 30/30/PL-UK

= —F

[

[ — LINE BLOCK LB 30/30/PL-PR [

— LINE BLOCK LB 60/30/PR 60-PR MEZERU VYPLNIT BETONEM,

- r MALTOU, LEPIDLEM ...
S f —

[

[ 1 — — —

60-PR W

r ‘ ——
8 L LINE BLOCK LB 60/30/PR wzzE
g
: oo
< LU

7jfffffff7 60-UK 60-PR
dilatace po 6-10m

DL 200
svisld vjztuz o Temm

LINE BLOCK

'
]—/swslé viztuz & x o Temm
— /

1920

H max 2400

! ! terén

1 1 hydroizolace
7 7 i y

i | i /

L 4 hydroizolace

7 7 2 ™ 72
3 s 0 : ?
s A A A s - %e g
R A A A e e i L / ’

dilatace po 6-10m

s betonovy zaklad

Navrh $ifky zakladu, svislé vyztuze a jejich max.vzdalenosti pro stény zdéné systémem LINE BLOCK

geometrie stény Vétrna oblast dle CSN EN 1991-1-4
. . V.

vyska tloustka Sifka pasu vyztuz vz‘c’lg;::ist Sifka pasu vyztuz vz‘«;g;::ist Sifka pasu vyztuz vz‘t?z;l:)st

H t B ’ A B ’ A B ’ A
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1200 300 500 10 1200 500 10 1200 500 10 900
1320 300 500 10 1200 500 10 900 600 10 900
1440 300 500 10 1200 500 10 900 600 12 900
1560 300 500 10 900 600 12 1200 600 12 900
1680 300 500 10 900 600 12 900 700 12 900
1800 300 600 12 900 600 12 900 700 14 900
1920 300 600 12 900 700 14 900 700 14 900
2040 300 600 12 900 700 14 900 800 14 600
2160 300 600 14 900 700 14 900 800 14 600
2280 300 700 14 900 700 14 600 800 14 600
2400 300 700 14 900 800 14 600 800 14 600
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DESKOVE PLOTY

Jedna se o Zelezobetonovy montovany plotovy systém sestavajici
z nosnych sloupkd, vypliiovych paneld a zakrytovych desek sloup-
kl a vypliiovych paneld. Dle zvolené délky sloupkl je mozno vy-
tvofit plotovou konstrukci o nadzemnich vySkach 120 cm, 160 cm,
200 cm a 240 cm. K dispozici je varianta plotové konstrukce jed-
nostrannd a oboustranna. Sloupky jsou univerzalné pouzitelné pro
vS§echny varianty plotovych vyplfiovych desek.

Vystavba této plotové konstrukce je principialné pomérné snadna,
vyzaduje v8ak dodrzeni presnosti zejména pfi vytyceni a zabu-
dovani nosnych sloupkl. Vzhledem k hmotnosti jednotlivych dill
a mozné vysSce plotu je vyjma nizsich variant plotu nutno pfi monta-
Zi pocitat s vyuzitim vhodné manipulaéni a zvedaci techniky.

P¥iprava zalozeni

Zalozeni je nutno provést na dostate€né unosné a stabilni podlozi.
Zakladova spara musi byt v nezamrzné hloubce, coz je odvislé od
klimatickych podminek konkrétniho mista. Pro vét$inu mist v CR se
jedna o hloubku min. 80 cm pod terénem.

Pfed zahajenim vystavby je nezbytné polohové a vyskové zaméreni
budouci plotové konstrukce s ohledem na konkrétni terénni podmin-
ky. Pomoci zednické $idry si vymezime linii budouciho plotu. V ori-
entacni osové vzdalenosti 215 cm se pfipravi vykopy pro zakladové
patky ve tvaru Etverce, nebo kruhu. Rozmérové dimenze zaklado-
vych patek jsou odvislé od vy$ky plotu a vétrné oblasti, viz pfiloZzena
tabulka.

Osazeni sloupku

Do pfipravenych zakladovych vykopl se mohou ve vytycené linii
usazovat sloupky. Pro orientaci pfi vyskovém vymezeni sloupkt ma-
zeme vyuzit spodni hranu drazky slouzici pro uloZeni plotovych vypl-
ni. Spodni hrana drazky se nachazi ve vy$ce 80 cm od paty sloupku.
Tato montazni ¢ast sloupku je uvazovana pro zabudovani pod terén
do zakladové patky (minimalni délka montazni ¢asti sloupku pro ulo-
Zeni v zékladu je 60 cm). Sloupky se do vykopu pro zékladové patky
ukladaji do potfebné vrstvy zhutnéného stérkového loze, nebo vrst-
vy podkladniho betonu (min. tl. 10 cm).

Nejprve vystfedime do svislosti v obou smérech krajni sloupek,
ktery po osazeni do kone¢né polohy stabilné zajistime zavétrova-
nim. Stejné postupujeme i u dalSich sloupkl. Pevné zajisténi osa-
zenych sloupkd je nezbytné k zamezeni jejich dodate¢ného vychy-
leni v prabéhu betonaze a béhem tvrdnuti betonu.

Po osazeni a zajisténi krajniho sloupku pokracujeme osazenim
sousedniho sloupku. Pro vymezeni rozte€e pro sousedni sloupek
je vhodné si pfipravit dvé prkna v potfebné délce, pficemz jedno
prkno se ulozi na spodni hranu drazky a druhé k vrcholu sloupku.
Takto se vymezi kolmost sloupkl po celé jejich vySce k roviné linie
plotu. Plotové vypiné jsou celkové délky 207 cm (jejich svétla vidi-
telna ¢ast po zasunuti do drazek sloupk( je cca 200 cm). Pro roz-
te¢ jednotlivych sloupkd je nutno uvazovat s urditou vili potfebnou
pro bezproblémové vlozeni plotovych vyplini do drazek sloupkd.
Predpokladana délka vymezovacich prken, resp. rozte¢ od drazek
sousednich sloupkd tak bude min. 208 cm. Je nutno v8ak pocitat
s urcitou rozmérovou toleranci dilll a potfebnou délku vymezova-
cich prken je tak vhodné ovéfit dle vioZzené plotové vypiné mezi jiz
zajistény krajni sloupek a osazovany sousedni sloupek.

Po osazeni a zajisténi stability jednotlivych sloupk jejich zavétrova-
nim je mozno pfistoupit k betonazi zakladovych patek. Pro betonaz
zakladovych patek se pouzije beton minimalni tfidy C20/25 XC2 dle
CSN EN 206-1. Rozmezi teplot pro betonaz by mélo byt v rozsahu
+5 az +30 °C. Ukladana betonova smés se pribézné dostatecné
hutni. Zhotovené zakladové patky se chrani pfed povétrnostnimi
vlivy (pfed intenzivnim destém, ale i pfed nadmérnym vysychanim)
zakrytim nejlépe igelitovou folii.

Montaz plotovych vyplni

Po dostateéném vytvrdnuti betonu zékladovych patek a dostatec¢-
né stabilité plotovych sloupkd je mozné do sloupkovych drazek
spoustét jednotlivé plotové vyplné. V pipadé vétsi vile vioZzenych
plotovych vyplini se vypIné zaklinkuji a v drazce zafixuji montazni
pénou nebo flexibilnim lepidlem.

Spodni plotové vyplné by nemély lezet na zeminé z dlvodu, aby se
jejich tiha pIné prenasela do sloupkd. Toto opatfeni napomaha sta-
bilité sloupkd.

Montéaz zakrytovych desek plotovych vyplni a sloupki
Zéakrytové desky plotovych vyplini a sloupkl se uloZi na flexibilni
lepidlo. Doporucujeme pouzit flexibilni lepidlo tfidy C2 TE S1.

Dalsi doporuceni

Obdobné jako u jinych betonovych prvkd je rovnéz doporuéeno k op-
tickému potlaceni pfipadnych barevnych odliSnosti, odebirat panely
z vicero palet sou¢asné.
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Schéma ukladani plotovych desek - oboustranny systém

POHLED OPLOCENi

POHLED SLOUPEK DRAZKA
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/plofovy sloupek
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55 | 40 || 55
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150
Tabulka
Orientacni dimenze zakladovych patek*
vétrna oblast dle CSN EN 1991-1-4
I 1l Iv.
. patka ¢tvercova patka kruhova patka ¢tvercova patka kruhova patka ¢tvercova patka kruhova
s}'g:k:u strana vy$ka primér vySka strana vySka primér vy$ka strana vy$ka primér vySka
pu B Hz D Hz B Hz D Hz B Hz D Hz
nad zemi
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
120 55 50 55 50 60 50 60 50 65 50 65 50
160 65 50 70 50 70 50 75 50 75 50 80 50
200 75 50 80 50 85 50 90 50 90 50 95 50
240 85 50 90 50 95 50 100 50 100 50 110 50

*Pozn: jednd se o orientacni dimenze zékladd pfi uvazovani standardnich geologickych pomérQ. Pro konkrétni lokalitu je nutné navrhnout
zpUsob zaloZeni, velikost patek, hloubku zaloZeni a ostatni parametry na Ucinky ve vetknuti dle vétrné oblasti.



OPERNE STENY Z DUTINOVYCH TVARNIC A ZTRACENEHO

BEDNENI

PFi vystavbé opérné zdi je zcela nezbytné dodrzet spravny techno-

logicky postup, a tim zabranit nejen naruseni stability a nosnosti

zdi, ale i pozdéjSimu moznému znehodnoceni povrchu stény pro-

macenim vodou a naslednému vyskytu vapennych vykvétd nebo

porostu mechu na vlhkém povrchu. Tato stavebni konstrukce musi

byt provedena tak, aby nebylo mozné hromadéni vody za zdi a jeji

trvalé pronikani pres zed; tj. zed musi byt v Urovni zaklad( opatfena

drenazi pro odvod vody. Zasyp za zdi musi byt az k drenazi vodo-

propustny (nejlépe hrubé kamenivo) a zasypany povrch je vhodné

od zdiva oddélit nopovou folii. Podcenéni vyse uvedenych opatreni

muUZe byt pficinou trvalé tvorby vapennych vykvétd. Tomu Ize na-

sledné zabranit pouze dodateénym odkopanim zasypu a provede-

nim vySe uvedenych stavebnich Uprav dodatecné.

Nize uvedené parametry obecného statického posouzeni opérnych

stén byly stanoveny pfi uvazovani nasledujicich podminek:

1) zaklady provedené z betonu C20/25 XC2 ve standardnich pod-
minkach,

2) probetonovani tvarovek betonem C20/25 XC2,

3) vyztuz zakladu a stény R 10505 na kotevni délku dle obecnych
zasad,

4) zpétny zasyp za opérnou sténu z nesoudrzné zeminy tfidy S3/
G3 - pisek/stérkopisek s Uhlem vnitfniho tfeni ®ef = 30°,

5) upraveny terén za opérnou sténou rovinny, hloubka zalozeni pod
upraveny terén minimalné 800 mm,

6) neni uvazovano s vlivem podzemni vody,

7) za opérnou sténou je uvazovano s nahodilym uzitnym zatizenim
o intenzité 5,0 kKN/m?,

Schéma polohy vyztuze

terén
sypky material s vnitinim

Ghlem treni ¢ > 30
(pisek, drceny nebo tézeny sterk)

J—/af///l ocelova vyztuz
1 <

50 ., zdici tvarovka

/ hydroizolace

< - drenaz

eN
min 800\
QO
7

nopova falie

2
&
N

betonovy zaklad C20/25

600 podkladni beton

8) dilatace doporuceny po vzdalenostech 6-12 m dle mnozstvi roz-
délovaci vyztuze a vySky stény,

9) podélné vyztuzeni doporu¢eno v mnozstvi min. 25 % pficné nosné
vyztuze.

Kazda konstrukce by méla byt individualné posouzena dle konkrét-
nich podminek dané stavby (posouzeni Unosnosti zékladové pldy
a celkové stability opérného systému dle geologickych podminek,
nezamrzna hloubka, vyztuZeni stény a zakladd dle skute¢ného pri-
béhu vnitfnich sil, podélné vyztuzeni, odvodnéni v koruné opérné
stény atp.). Nize v tabulkach uvedené parametry jsou pouze informa-
tivniho obecného charakteru.

Statické schéma opérné stény

t - tloustka zdiva

TYP,L" t
— ] b — tloustka spodniho zakladu
m B - sitka spodniho zakladu
H1 - nezamrzna hloubka
777 H2-vyska nad terénem
H2 . o
H SoEee
4 Y
AR \4
4 z “n 41\. PRI
1 ,HL . = ir—_-ﬁ‘ 4 ﬂﬁ
¥ [P | Ko
< < [ |
B podkladni beton

P, T" t
%
7 Z
4z \44
He e
a4 < 4
H coi
g ey
W CEPEE I AR
SR NN ISR
A

podkladni beton

1. sténa tl. 200 mm — FACE BLOCK + CRASH BLOCK + SIMPLE BLOCK priibézna + ZB 25-20 + Duo Stone s otvorem + DEMI BLOCK + VISTA BLOCK + ALFA BLOCK

geometrie opérné stény typ ,,L“ nebo , T vyztuzeni

vyska vyska vyska Sitka tloustka tloustka profil vzdalenost .

H2 H1 H B b t o a pozndmka
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

400 800 1200 600 200 200 8 200

600 800 1400 700 200 200 8 200

800 800 1600 800 200 200 8 200

1000 800 1800 900 200 200 8 200

1200 800 2000 1000 200 200 10 200

1400 800 2200 1100 200 200 10 200
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2. sténa tl. 250 mm - ZB 25-25

geometrie opérné stény typ ,L“ nebo ,T* vyztuzeni
vyska vyska vyska Sitka tloustka tloustka profil vzdalenost .
H2 H1 H B b t 0 a poznamka
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
800 800 1600 800 250 250 8 200
1000 800 1800 900 250 250 10 200
1200 800 2000 1000 250 250 10 200
1400 800 2200 1100 250 250 10 200
1600 800 2400 1300 250 250 10 200
1800 800 2600 1400 250 250 12 200
3. sténa tl. 300 mm — ZB 25-30 + SIMPLE BLOCK sloupkova (strana 300 mm) + LINE BLOCK
geometrie opérné stény typ ,L“ nebo ,T“ vyztuzeni
vyska vyska vyska Sitka tloustka tloustka profil vzdalenost .
H2 H1 H B b t 0 a poznamka
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1200 800 2000 1000 300 300 10 200
1400 800 2200 1100 300 300 10 200
1600 800 2400 1300 300 300 10 200
1800 800 2600 1400 300 300 10 200
2000 800 2800 1500 300 300 10 200
2200 800 3000 1600 300 300 12 200
4, sténa tl. 400 mm - ZB 25-40 + SIMPLE BLOCK sloupkova (strana 400 mm)
geometrie opérné stény typ ,L“ nebo ,T“ vyztuzeni
vyska vyska vyska Sitka tloustka tloustka profil vzdalenost .
H2 H1 H B b t o a poznamka
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 400 alt.
1600 800 2400 1300 400 400 12 200
1800 800 2600 1400 400 400 12 200
2000 800 2800 1500 400 400 12 200
2200 800 3000 1600 400 400 12 200
2400 800 3200 1700 400 400 12 200
2600 800 3400 1800 400 400 12 200
5. sténa tl. 500 mm - ZB 25-50
geometrie opérné stény typ ,L“ nebo , T* vyztuzeni
vyska vyska vyska Sifka tloustka tloustka profil vzdalenost .
H2 H1 H B b t g a poznamka
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
18 400 alt.
2000 800 2800 1500 500 500 14 200
2200 800 3000 1600 500 500 14 200
2400 800 3200 1700 500 500 14 200
2600 800 3400 1800 500 500 14 200
2800 800 3600 1900 500 500 14 200
3000 800 3800 2000 500 500 14 200




OPERNA STENA ZE SVAHOVEK RIMSKY KVADR

Vystavba opérnych zdi ze svahovych tvarnic Rimsky kvadr se
provadi podle projektu nasucho, bez pouziti malty. Tvarnice jsou
kotveny proti posunuti vlastnim zamkovym tvarem profilu. O cel-
kovém sklonu zdi rozhoduje sklon ulozeni prvni fady tvarnic, ktera
se zabuduje do betonového zakladového pasu, jak je znazornéno
ve schematickém nacrtku. Pro spravné pinéni funkce uzitné i es-
tetické je nezbytné stranu opérné stény pfilehlou k zeminé opatfit
nopovou folii, filtraéni vrstvou ze Stérkopisku a drenazi pro odvod
srazkové vody od paty zakladu.

Upozornéni

Zakladnim predpokladem pro realizaci stavby opérné stény z tvar-
nic Rimsky kvadr je projektova dokumentace a kvalifikovany sta-
ticky vypoc€et s ohledem na predpokladanou vysku stény, tfidu

Sklon zdi v poméru
vy$ka:Sitka

PFi vypoctu skutecné
soudrznosti zeminy,
zejména u tfid F1-F6,
je mozné dosahnout
vétsiho sklonu zdi.

zeminy a dalSi okolnosti v dané konkrétni lokalité. Uvedené nacrt-
ky a udaje jsou jen orientacnim voditkem pro pouziti tvarnic pro
opérnou zed.

Charakteristika zeminy pro vypocet

F1 - hlina Stérkovita (konzistence mékka a tuha)
F3 - hlina piscita (konzistence mékka a tuha)
G4 - §térk hlinity

Predpoklady

1 - vodorovny terén za opérnou zdi

2 - terén za opérnou zdi neni zatizeny nahodilym nebo jinym zatizenim
3 - pfi vypoctu neni uvazovana soudrznost zeminy (na stranu bez-
pecnou)

Al /
zemina F1-F6
T
nopova félie
proti zemni vihkosti
Stérkopisek 11/22
c— ~3‘3/,¢/
g ;;’vﬁ"e
= @© »
£= )‘ drendz
g 2
c = zakladovy pas
4 N yp

Navrhova tabulka pro opérnou zed' sestavenou ze svahovych tvarnic RIMSKY KVADR

poradi objemova tiha zeminy vnit:r:&?t‘:"‘zlnlil:::niny tfida zeminy vyska stény sklon'gdi Yv!)'oméru skﬂ?lﬁlg‘:t!;::: ':ili B
y (kNm3) @ ef(deg) H (m) vySka:Sirka (ve stupnich)
1 19 32 F1-G4 <1,0 10:1 84,3°
2 19 32 F1-G4 1,0-1,5 41 76,0°
3 19 32 F1-G4 1,5-2,0 2,51 68,2°
4 19 32 F1-G4 2,0-2,5 2:1 63,4°
1 18 24 F3 <1,0 71 81,9°
2 18 24 F3 1,0-1,5 2,5:1 68,2°
3 18 24 F3 1,5-2,0 1,6:1 58,0°
4 18 24 F3 2,0-2,5 1,2:1 50,2°

Déleni dvojbloku RK-03

-
J
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SVAHOVE TVARNICE

TVARNICE NORDIK STONE

Svahové tvarnice NORDIK STONE jsou uréeny k Upravé a zpevné-
ni mirnych svahd, ke zfizovani mimourovriovych ploch v méstské
a zahradni architektufe a k vytvoreni malych zahradnich okrasnych
stén nebo zidek. Tvarnice plsobi pouze gravitacné (tj. vlastni vahou)
a nejsou uréeny pro vystavbu opérnych stén. Je tak nutné zajisténi
pfiléhajici zeminy proti posunu pomoci geotextilie, nebo geomfize,
jak je nazna¢eno na schematickém obrazku. Max. vyska zidky bez

Tvarnice NORDIK STONE

TVARNICE
NORDIK STONE
LEPENE

=3
8
— PRVNi RADA KOTVENA
DO ZAKLADU
OCELOVY TRN min. 6 mm
TS DRENAZ

- 000007

g LI

E Lo //>,<<<

£ BET.ZAKLAD

DalSi varianty skladby NORDIK STONE:

varianta 1

[X T YT YT U7

varianta 2

LA NN

provazani se zakladem je 600 mm (4 vrstvy). Lepeni blokd na celou
plochu loznych spar (doporu€ené lepidlo Adesilex P9, MAPEI, nebo
lepidlo srovnatelnych parametrll). Kladeni zdicich kamend stuprio-
vité s odskokem 3-5 cm. Pod takto vytvofenou zidkou by mél byt
proveden zaklad do nezamrzné hloubky. Pro konstrukce mimo tyto
obecné vychozi podminky je nutna konzultace se statikem.

Vedle rovnych UsekU, Ize z tvarnic vytvofit rovnéz rohy, nebo za-
oblené sestavy.

TVARNICE
NORDIK STONE

NA SUCHO
ODSKOK 3-5 cm —

GEOTEXTILIE NEBO GEOMRIiZ

cca 600

DRENAZ

min.800

BET.ZAKLAD

VIVARVARV AR,




TVARNICE ARKTIK STONE

Svahové tvarnice ARKTIK STONE jsou urCeny k Upravé a zpevnéni
mirnych svah(, ke zfizovani mimouroviiovych ploch v méstské a za-
hradni architekture a k vytvoreni malych zahradnich okrasnych stén
nebo zidek. Jedna se o systém dvou blokd, které Ize pouzivat rov-
néz samostatné. Tvarnice plsobi pouze gravitaéné (tj. vlastni vahou)
a nejsou uréeny pro vystavbu opérnych stén. Je tak nutné zajisténi
pfiléhajici zeminy proti posunu pomoci geotextilie, nebo geomfize,
jak je nazna¢eno na schematickém obrazku. Max. vys$ka zidky bez
provazani se zakladem je 600 mm (4 vrstvy). Lepeni blok{ na celou
plochu loZznych spar (doporuc¢ené lepidlo Adesilex P9, MAPEI, nebo

Schematicky nakres ulozZeni tvarnic ARKTIK STONE

TVARNICE
ARKTIK STONE
LEPENE

cca 600

PRVNI RADA KOTVENA
DO ZAKLADU
OCELOVY TRN min. 6 mm

DRENAZ

min.800

BET.ZAKLAD

DalSi varianty skladby ARKTIK STONE:

pfima < )[ y y \g §

vinita

kombinace 1 a 2

XD

C OO0

L
Ll |

lepidlo srovnatelnych parametrl). Kladeni zdicich kamen( stupiio-
vité s odskokem 3-5 cm. Pod takto vytvorenou zidkou by mél byt
proveden zaklad do nezamrzné hloubky.

Pro konstrukce mimo tyto obecné vychozi podminky je nutna kon-
zultace se statikem.

Vedle rovnych Usekd, Ize z tvarnic vytvofit rovnéz rohy, nebo zaoble-
né sestavy.

Tvarnice jsou vyrabény technologii vibrolisovaného betonu v zaklad-
nim barevném odstinu pfirodnim. Povrchova Uprava tvarnic je Stipa-
no-rumplovana.

TVARNICE
ARKTIK STONE

NA SUCHO
ODSKOK 3-5cm —

GEOTEXTILIE NEBO GEOMRIZ

cca 600

DRENAZ

min.800

BET.ZAKLAD

—~
0L
T
varianta 1 %
ERER R

varianta 2

wt YY)
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OKRASNE STENY Z TVARNIC LUNA, SARA A VERA

Tvarnice LUNA, SARA a VERA slouzi pro vystavbu okrasnych lemd,
zpevnéni mirnych svahd nebo k vytvoreni okrasné stény v zahra-
dach. Sténa miZe byt kolmd nebo mlze kopirovat mirny svah
do sklonu cca 60°. Stavbu vyssi jak 1,2 m je nutno konzultovat se
statikem s ohledem na typ zeminy a dalS$i okolnosti daného mista.
Tvarnice se vyrabi vibrolisovanim mezerovitého betonu.

Diky okrouhlému tvaru prvku LUNA do sebe tvarnice dobre za-
padaji a vytvofi tak pevny zamek, ktery zabrafuje posunuti jed-
notlivych fad. Tvarovka SARA zase tvoii zamek proti posunuti
diky tvarovanému celu. Podle polohy uloZeni tvarnic Ize kopi-
rovat rovné nebo libovolné zatocené putdorysné linie (oblouky,
vinovky). Hotové stény se obvykle osazi vhodnymi trvalkami
a okrasnymi drevinami, ale mohou se také ve spodnich fadach
pouze prosypat kamennou drti. Kofeny vysazenych rostlin poz-
déji mohou prispét k dalSimu zpevnéni svazitého terénu, nebot
tvarnice maji dno s otvorem. Okrasna zed slouzi jen jako este-
ticky a technicky prvek chranici dané misto proti pfirozené erozi
pldy nebo vyplavovani zeminy vodou z vegetacnich ploch, ne-
muUzZe byt pouZita jako nosna opérna zed.

Schematicky nakres ulozeni tvarnic SARA

Schematicky nakres ulozZeni tvarnic LUNA

Okrasnou sténu stavime na zakladovy pas z betonu a musime ji ze
zadni strany odizolovat vrstvami Stérku, ktery co nejvice zhutnime,
dale opatfit geotextilii a drenazi pro odtok prebytecné srazkové vody
(viz — schematické nakresy). Kazda nasledujici fada tvarnic by méla
alespon do poloviny prekryvat fadu pfedchozi, pro udrzeni stability.
Nic v8ak nebrani tomu ukladat tvarnice také volné vedle sebe jako
trvanlivé truhliky pro stalozelené dfeviny nebo kvétinové trvalky
a ozivit tak plochu v kombinaci s okrasnymi valouny, zasypovym
Stérkem €i kamennou drti.

Préce s tvarnici SARA je obdobna. Tento prvek ma profil s vyfezem.
Jednotlivé tvarnice se kladou tésné vedle sebe tak, Ze vytvori souvis-
lou sténu, nebo je Ize ukladat s mezerami, které se prosypavaji zemi-
nou, nebo Stérkem, a to v roving, nebo do oblouku. Spodni tvarnice
se mohou ¢aste¢né osazet rostlinami a vysypat $térkem a zeminou,
posledni fada tvarnic se osazi okrasnymi rostlinami nebo trvalkami
tak, aby celkovy charakter stény korespondoval se zbyvajicim fe-
$enim pozemku. Tvarnice SARA se pfi pokladani neposouvaji diky
tvarovému zamku, kdy kazda fada je pevné usazena v predchozi.

Schématicky nakres ulozZeni tvarnic VERA

tvamice SARA

w drendz
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rovna sténa

O

tvamice LUNA ——
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zemina

cca 1200

min.800 a
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betonovj zaklad
nezamrzna hloubka
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POKYNY PRO ZABUDOVANI PALISAD

amensichstén, kteréjsou vétSinouurceny k oddéleniokrasné zelené
od pochozich ploch s rliznym vy$kovym rozdilem. Umoznuji vytvaret
libovolné tvarované obruby - kruhy, elipsy, oblouky, vinovky aj. Také

Pouziti distanéniku pro vyrovnani konicity palisad

Dulezité zasady

Palisady se kladou tésné vedle sebe do betonového loze ze za-
vihié betonové smeési tfidy C 20/25 XC2. Pfi zabudovani je nutné
kontrolovat svislost kazdé palisady a respektovat jejich kénicitu,
ktera je dana technologii vyroby. Z tohoto divodu je nutno pred
zatvrdnutim betonového lozZe fixovat jejich svislost, napf. pomoci
drfevéného nebo plastového distanéniku (napf. obklada¢skym klin-
kem). Doporuc¢ujeme rovnéz nepodcenovat funkci nopové félie za
predpokladu, Ze palisady budou z jedné strany zasypany zeminou,
byt i jen ¢asteéné, nebo budou zabudovany v misté se zvySenou
vlhkosti. Pfedejde se tim pozdéjSimu zvySenému vyskytu vapen-
nych vykvétd, rdstu mechl nebo znedisténi zeminou.

Pro zabudovani palisad vétsich dimenzi a hmotnosti je vhodné po-
uzit mechanizaci. Palisady PASO se kladou v linii jejich "zamku".

Orientace prvkii pii zabudovani

e zemina

vy$ka obruby se mize pribézné ménit podle charakteru terénu.
VSechny varianty zabudovanych palisad viz. Tabulka zapusténi pa-
lisad, splfiuji pozadavky na rovhomérné i napravove zatizeni vozidly
s maximalni hmotnosti do 3 t.

Technické tidaje pro zabudovani palisad

A :{SUmm

« zemni tlak

| = -

opérny tlak

A

=

A

Schéma zabudovani palisad

Dovolené uzitné zatizeni dle tabulky
(Tabulka zapusténi palisad)

zpevnény podklad

nopova félie

. sypky zasypovy material
j (pisek, drceny nebo
tézeny sterk), sitka
zasypu cca 500 mm

drenaz (odvodnéni)

zaklad z betonu

el C 20/25 XC2
_ . Ve . "
Tabulka zapusteéni palisad (v mm)
kategorie F - uzitné zatizeni 2,5 kN/m? kategorie G — uzitné zatizeni 5,0 kN/m?
- - Ik e BETONOVY ZAKLAD C 20/25 Ik e BETONOVY ZAKLAD C 20/25 XC2
vySka palisady L L 15k i5k
(celkova) vySka vySka I yska yyoka N
(nad terénem) (zapusténi) vySka -t Siftka—-b (nad terénem) (zapusténi) vySka -t Siftka—-b

400 280 120 170 300 250 150 200 300
600 420 180 230 300 400 200 250 350
800 550 250 300 400 500 300 350 400
900 620 280 330 430 570 330 380 450
1000 700 300 350 450 650 350 400 500
1200 800 350 400 500 - - - -

MONTAZNI POSTUPY PRO STENY STANDARD, PRAKTIK A

ZAHONOVE OBRUBY PINIE

Jedna se o prvky k oddéleni zpevnéné plochy od terénni nerovnosti
nebo k rozélenéni plochy vytvofenim umélého zahonu. Lze je pouzit
jako pohledovou opérku v okoli komunikaci. Zahradni stény STAN-
DARD a PINIE jsou vyrabény technologii litého betonu a jsou opatre-

ny vyztuzi, zatimco stény PRAKTIK jsou vyrobeny z vibrolisovaného
betonu bez vyztuze.

Ze stén STANDARD se daji sestavit pfimé, pravouhlé a trojuhelnikové
sestavy. V zakladnim provedeni s pfirodnim hladkym povrchem.
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ZAHONOVA OBRUBA PINIE 2

ZAHONOVA OBRUBA PINIE 2

o
ZPEVNENAPLOCHA—‘ 3

N—

UPRAVENY TEREN / ZEMINA /
100 TRIDA G4 ( STERK HLINITY )

NOPOVA FOLIE

|

POLSTAR - kamenna drt.
8-16,11-22, 16-32 { popF. recyklat )
TR.G2 (kamenna drt , Stérk Spatné zimény )

100(80

v

|
A

200

325 L 280 L 325 \/
+

7 i

ZEMINA PODLOZI

TR.F6 (hlina s nizkou az stfedni plasticitou mékke konzistence )

STANDARD S 40, PRAKTIK

NEBO PRAKTIK

80 UPRAVENY TEREN / ZEMINA /
#4 ’7 TRIDA G4 (STERK HLINITY )
M —
ZAHRADNI STENA STANDARD 7,
8 NOPOVA FOLIE
ZPEVNENA PLOCHA =
R

—‘ B
)
vy 2
8

~

POLSTAR - kamenn drt .
8-16, 11-22,16-32  popr: recyklat )
TR:G2 (kamenné drt , Stérk Spatn zr

200

325
!

L 280 L 325 4\,

# K

ZEMINA PODLOZI

TR.F6 (hlina s nizkou az stiedni plasticitou mékke konzistence )

STANDARD S 55

ZAHRADNI STENA STANDARD
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UPRAVENY TEREN / ZEMINA /
TRIDA G4 ( STERK HLINITY )

o
2
s}

ZPEVNENA PLOCHA —‘

NOPOVA FOLIE
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ZEMINA PODLOZI

TRF6 (hlina s nizkou aZ stfedni plasticitou mékké konzistence )

STANDARD S 80

ZAHRADNI STENA STANDARD
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UPRAVENY TEREN / ZEMINA /
’7 TRIDA G4 ( STERK HLINITY )

800

ZPEVNENA PLOCHA —‘

NOPOVA FOLIE

¥ 2\ poLsTAR

o,

200 qL o [120
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ZEMINA PODLOZI

TR.F6 (hlina s nizkou az stredni plasticitou mékke konzistence )

STANDARD S 100

ZAHRADNI STENA STANDARD
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ZPEVNENA PLOCHA
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L 200 WQOL
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ZEMINA PODLOZI
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STANDARD S 120
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STANDARD S 150
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ZEMINA PODLOZI

TR.F6 (hlina s nizkou aZ stfedni plasticitou mékkeé konzistence )



Tabulka

Sifka zakladny sila stény .
zahradni sténa STANDARD zatéZovaci stavy (ZS)
(mm) (mm)
S 55 (vyska 550 mm) 300 100 1,2,3,4,5,6
S 80 (vy$ka 800 mm) 450 100 1,2,3,4,5,6
$100/60 (vy$ka 1000 mm) 600 100 1,2,4,5,6
$100/75 (vy$ka 1000 mm) 750 100 1,2,3,4,5,6
550 120 4,5
S 120 (vy8ka 1200 mm) 700 120 1,2
850 120 3,6
900 120 1,4,5
S 150 (vy$ka 1500 mm) 1000 120 2,6
1250 120 3
1.28 2.28 3.8
povrch za rubem stény vodorovny s pfitizenim povrch za rubem stény svazity ve sklonu 30° povrch za rubem stény svazity ve sklonu 1:1,5
automobily do 16 t (charakteristické zatizeni (33,7°)

povrchu terénu 5 kNm-?)

%

%

X
35
e

55

%

%

-
2

"’({
.‘Z( .

X
2

<%

0%

5

¥

>
5
o

<ges
e
74

A

4.7S 5.2S 6.2S

povrch za rubem stény vodorovny s pfitizenim povrch za rubem stény vodorovny s pfitizenim povrch za rubem stény svazity ve sklonu 30°
automobily (obsluzna doprava, charakteristické  automobily (téZzka doprava, charakteristické do vzdalenosti 2,5 m, déle pak vodorovny
zatizeni 16,7 kNm) ve vzdalenosti min. 1 m za zatizeni 33,3 kNm) ve vzdalenosti min. 1 m za s pritizenim automobily do 16 t (charakteristické
rubem stény rubem stény zatizeni povrchu terénu 5 kNm?)

ol —

/ <D
S
=
[D} ST
Upozornéni
Stény STANDARD S 120 a S 150 je, pro jejich bezproblémovou dry. P¥i absenci propojeni miize dochazet k nerovhomérnému pre-
funkci, nutno vzajemné propojovat systémovymi spojovacimi pouz- tizeni jednotlivych prvk s rizikem jejich posunuti.
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ZAHRADNI STENY PRAKTIK

Prvky slouzici k oddéleni zpevnéné plochy od terénni nerovnos-
ti nebo k roz&lenéni plochy vytvofenim umélého zahonu. Lze je
podobné jako zahradni stény STANDARD pouzit jako pohledovou
opérku. Ze zahradnich stén PRAKTIK se daji vytvofit opérky pfi-
mych tvarl nebo také lehka zahradni schodisté.

Tyto zahradni stény se vyrabi vibrolisovanim zavlhlé betonové smési
pouze v provedeni s pfirodnim hladkym povrchem.

Doporuéeni pro realizaci

Na vyspadovanou zemni plan naneseme a rozprostfeme predepsané
vrstvy kamenné drti (pfipadné vrstvu podkladniho betonu) tak, jak je
uréeno pro provedeni pokladky budouci navazujici dlazby. Prvky se
kladou na sraz. Manipulace je umoznéna pomoci ocelovych ok vystu-

stény je tak jednoznacné patrnd). Plocha styku se zeminou se opatfi

folii, aby nedochazelo k vyplavovani zeminy sparami stén. Spary se
mohou pfipadné vyplnit napf. transparentnim silikonem. Pfiklady osa-
zeni viz pfilozena schémata.

Poznamka

Z dilct stény STANDARD je mozné tvofit pouze rovné a pravouhlé
tvary. Dolni plocha stény ve tvaru ,L* se poklada smérem dovnitf
stény nebo zahonu. Nékteré zakladni skladebné varianty najdete
v nasledujicich nakresech.

Zahradni sténu PRAKTIK Ize zbudovat pomoci betonovych dilc(,
které je mozné ulozit v nékolika variantach.

Prvky stény PRAKTIK
A, B - varianty ulozeni dilci PRAKTIK pro realizaci vy$si stény nebo
niz&i obruby, C — moznost vystavby zahradnich stupni.

SCHODISTOVE STUPNE, MONTOVANA SCHODISTE

SCHODISTOVE STUPNE, NATURAL SCHODY
Venkovni schodiStové stupné jsou idealnim feSenim pro prekonani
vyskovych rozdill na zahradach a v okoli rodinnych ¢&i bytovych
dom0. Jsou vyrabény dvéma zplsoby vibrolisovanim a z litého po-
hledového betonu, coz zajistuje Siroké moznosti vyuziti podle indi-
vidudlnich pozadavkd.

V nabidce jsou dvé povrchové Upravy — hladka a tryskana, pfi¢emz
standardni provedeni je v pfirodni barevné varianté. Lze je kombi-
novat do rlznych tvard — od zaoblenych po pravouhlé. Pro pfirodni
vzhled je k dispozici varianta Natural, ktera vérné napodobuje pfi-
rodni materidly, jako je kamen ¢i dfevo, a je dostupna v nékolika
barevnych provedenich.

Diky promyslenému systému je montaZz schodistovych stupid

snadna a ¢asové nenarocna. Postup pokladky je uveden nize na
ilustracich.

Varianta 1

schodistové stupné

x

vz betonové loze
‘4 M
Z .
4‘
4

a

podkladni vrstva
z kamenné drté
11-22,16-32
(popt. recyklat)

vyspadovana zemni plan

— betonova patka

POSTUP POKLADKY SCHODISTOVYCH STUPNU - KLICOVE
KROKY
1. Priprava podlozi: Vyspadovani terénu pro zajisténi spravného
odvodu vody dle projektové dokumentace.
2. Podkladni vrstva: Kamenna drt 11-22 mm nebo 16-32 mm,
zhutnéni vibra¢ni deskou.
3. Podklad:
Varianta 1: Betonova patka (min. 250 mm)
Varianta 2: Suchy, vyzraly beton (min. 28 dni), oCiStény od necistot.
4. Pokladka stupn:
Varianta 1: Na betonové loze, pfesné vyrovnani.
Varianta 2: Na lepidlo/potér aplikovany zubovym hladitkem.
5. Dokonéeni: Kontrola rovinnosti, dosypani, zhutnéni a vypInéni
spar pruznym tmelem.

Dulezité: Pouzivejte mrazuvzdorné materialy. Pravidelné kontroluj-
te a Cistéte schody. Dbejte na spravnou instalaci, aby se predeslo
nerovnostem a uvolnéni stupndi.

Varianta 2

flexibilni lepidlo
nebo betonovy potér

schodistové stupné

betonovy podklad

podkladni vrstva
z kamenné drté
11-22,16-32
(popf. recyklat)

vyspadovana zemni plan




MONTOVANA SCHODISTE

Venkovni Zelezobetonové montované schodisté je uréeno zejména
pro zajisténi pfistupu k rodinnym a bytovym domim. S vyhodou Ize
pouzit napf. v rdmci rekonstrukci vstupnich schodist panelovych
bytovych dom(. Mozné je i jeho pouZiti k bezpeé¢nému prekonani
rlznych vyskovych rozdild v terénu, napt. v zahradach apod. Vy-
hodou téchto schodist je pomérné snadna montaz, diky které je
v kratkém ¢ase mozné jeho okamzité pouzivani.

Vyroba probiha na zakazku dle pozadavk( zakaznika. Konstrukéné se
cely systém sklada ze schodnice pro ulozeni jednotlivych schodisto-
vych desek (stuprid), nosné podpéry, vlastnich schodistovych desek
a schodistové podesty. V pfipadé pozadavku zakaznika je samozfejmé
mozné dodat pouze nékterou Ci nékteré ¢asti tohoto schodistového
systému. Nosna podpéra mdze byt nahrazena vetknutim schodnice
do nosné stény.

MOZNE KONFIGURACE PRO LIMITNi ROZMERY SCHODISTE

Schodistové desky a podesty jsou standardné opatfeny protisklu-
zovou Upravou, budto v podobé podélného pemrlovaného pasku
umisténého pfi hrané naslapné plochy nebo jsou plochy otryskany
celoplo$né.

Kotveni zabradli je FeSeno individualné po dohodé se zakaznikem,
napf. pomoci zavitového pouzdra, nebo ocelové plotynky.

Schodisté Ize na zakazku vyrobit i v barevném provedeni (Cerna,
cihlova, hnéda, okrova).

Dal$i variantou tohoto programu je vyroba schodistovych desek,
ve kterych je zalito zavitové pouzdro nebo plotynka. Takto modifi-
kované schodistové desky je mozno ukotvit na ocelové schodnice.

Podrobny navod na montaz venkovniho schodisté najdete na
www.presbeton.cz.

Sitka schodisté Hloubka stupné schodnice / hloubka| Max. vyska schodisté Max.* Max. pﬁdoryvs.v MinlieKaj(hioukal
o . . délka schodisté podesty
(mm) stupné (mm) (mm) pocet stupiid
(mm) (mm)
a b/c d — e f
300/350 1530 9 3100 700
do 1500 vcetné
250/300 1700 10 2700 450
E S 300/350 1360 8 2800 700
> X 1500-2100 véetné
'é 8 250/300 1700 10 2700 450
=}
§ 300/350 1190 7 2500 700
2 2100-2450 véetng
"'_?_ 250/300 1530 9 2450 450
o
&
é do 2450 vcetné 300/350 1700 10 4200 1800
'3}
* v€etné podestového stupné
V f

n*170

+0,000

N\
\

/.50
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VEGETACNI A DRENAZNI DLAZBY

Tyto dlazebni prvky kombinuji potfebu zpevnéni plochy se snahou
o respektovani prirozeného kolobé&hu vody v pfirodé, tj. jejiho pone-
chani v misté srazek. Vegetacni dlazby jsou charakteristické ur€itym
podilem své plochy vyhrazené pro zelen, pfipadné okrasnou kamen-
nou drt. Toho je docileno konstrukénim tvarovym fesenim v podobé
otvor v dlaZebnich prvcich, pfipadné zvétSenou Sifi spar.

Miru mozného vsaku srazkovych vod charakterizuje tzv. souc€initel
odtoku W, ktery je odvisly od druhu &i upravy povrchu. Jedna se
0 bezrozmérnou veli¢inu v rozmezi hodnot od 0 do 1. Soucinitel od-
toku vyjadfuje jakou ¢ast z celkovych srazek predstavuje povrchovy
odtok. Cim niz&i tato hodnota je, tim vétsi mnozstvi srazkové vody
mUize zasakovat skrze povrch do podloZi (hodnota 0 — veskerd voda

Soucinitel odtoku vyrabénych vegetacnich a drenaznich dlazeb

prosla do podkladu, hodnota 1 - veSkera voda odtekla z povrchu)

soucinitel odtoku W
sklon povrchu B
dlazba Bim" VZd‘,UCh Prostor pro pfimou Mozna zatizitelnost *
do1% |1%az5% | nad5% % % vodopropustnost

Hydrobar skladba | 5 06 07 | 100 | 0 |Kasickaspiraz-5mm | \cAdlaazdo30tun

HB1 (min. dvounépravoveé)

Hydrobar skladba 03 0.4 05 92 8 Klasicka spara 3-5 mm + | Vozidla az do 30 tun

HB2 ’ ’ ’ dutiny cca 75 x 40 mm (min. dvoundpravoveé)
g > RozSifena spéra cca Vozidla do 3,5 tuny
'Wi - il Hydrostar 0,3 0,4 0,5 92 8 12 mm (obéasné do 8 tun)
<> RozSifena spara cca Vozidla do 12 tun
% N i Hydroset 0.2 0.3 04 84,5 15,5 30 mm (obCasné do 16 tun)

O C ) TBX 40/60/8 do 3,5 tuny
<> <> TBX 40/60/8, 0.2 03 0.4 58.9 1 Klasicka spara 3-5 mm + | TBX 40/60/10 do 3,5 tuny
<> <> TBX 40/60/10 ’ ’ ’ ’ ’ dutiny cca 90 x 90 mm (obCasné do 8 tun

& & napF.popelaFsky viiz)

000

Klasicka spara 3—-5 mm + ’
| H-E-X 120 0,3 0,4 0,5 62 38 ) Vozidla do 3,5 tun
@ | ‘ [ | ‘ [ | ‘ \ dutina cca 200 x 105 mm y
alele
Klasické spara 3-5 mm + | Pochozi (ob¢asné vozidlo
/ H-E-X 100 0,25 0,35 0,45 74 26 )
@ | ‘ & ‘ & ‘ \ dutina cca 335 x 145 mm | do 3,5 tuny)

AN Al

Klasickd spara 3—5 mm + .
@ H-E-X 80 0,2 0,3 0,4 83,5 16,5 ) pochozi
Wm' dutina cca 385 x 185 mm

HYDROPAS 0,25 0,35 0,45 78 | 2o | Rozsirend spdracca Vozidla do 12 tun
30 mm
rozSifena spéra cca

HYDROLINE HL1 0,27 0,37 0,47 88 12 30 mm v delSi strané vozidla do 12 tun
prvku
rozSifena spara cca

| _ [ ] [ HYDROLINE HL2 0,27 0,37 0,47 88 12 30 mm v delSi strané vozidla do 12 tun
| [ prvku

\ [ |

* za predpokladu odpovidajici dimenze podkladnich vrstev ve vazbé na jejich potfebnou Unosnost a sou¢asné dostateénou vodopropustnost



Tabulka hodnost sougéinitele odtoku W pro riizné povrchy (dle CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod)

Sklon povrchu

do1% do1az5% nad5 %
Druh odvodiiované plochy; druh tipravy povrchu
Soucinitele odtoku srazkovych povrchovych vod
Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zdlivkou spar 0,7 0,8 0,9
Dlazby s piskovymi sparami 0,5 0,6 0,7
Upravené $térkové plochy 0,3 0,4 0,5
Neupravené a nezastavéné plochy 0,2 0,25 0,3
Komunikace ze zatraviiovacich tvarnic 0,2 0,3 0,4
Komunikace ze vsakovacich tvarnic 0,2 0,3 0,4
Sady, hristé 0,1 0,15 0,2
Zatravnéné plochy 0,05 0,1 0,15

Pokladka tohoto druhu dlazeb je obdobna jako u klasické tvarova-
né/zamkové dlazby. Pfi pokladce vyraznéji ploSnych formatl (TBX
40/60/8, TBX 40/60/10, H-E-X) je zpravidla nutno provadét hutnéni
pouze poklepem gumovou palici. Pfi pfipadném pouziti hutnici vib-

ra¢ni desky je velmi pravdépodobné popraskani dlazebnich prvka.
Otvory v téchto prvcich se mohou néasledné vyplnit humusovitou
zeminou s travnim semenem cca do % vysky dutin, nebo je mozno

dutiny vyplnit vhodnou kamennou drti.

PRIKLAD SKLADBY PODKLADNICH VRSTEV VEGETACNICH A DRENAZNiICH DLAZEB

Plocha s pojezdem vozidel do 3,5 t — zatravii

ovaci dlazby

T 1T T T [ [ T [ 1=
2
~ 2 4. h R Cw |3
gl - s ™ 1 ~ - -,
2 Vo2 V2 Ve L V2 Ve 2 VN 2 Ve

\/\//t/«\//i/\/\//t/«\/ \/\/\//t/«\//':/\/\//t/«\/// 5 Eue12245 MPa

VSAKOVACI DLAZBY

1. 80 mm - betonova tvarovana (zatraviiovaci dlazba) dlazba

2. 40mm - kladeci vrstva — kamenna drt 4-8 mm (2—-5mm)

3. Geotextilie s pfesahem, 300 g/m?

4.150-200 mm — podkladni nosna vrstva — kamennd drt
11-22, 16-32 mm (pfipadné smés)

5. 150-200 mm — ochranna vrstva — kamennd drt
(betonovy recyklat 8-63 mm)

6. Zemni plan (modul pfetvarnosti podloZi 45 MPa)

PRIKLADY SKLADEB V ZAVISLOSTI NA PREDPOKLADANEM ZATiZENi

S ohledem na nezbytnou mezerovitou strukturu téchto dlazeb je nut-
no pocitat s jistou mirou omezeni pouzitelnosti ve vztahu na moznou

zatizitelnost a s tim spojenymi moznostmi rozmérovych formatd VSK

dlazeb.

Plosny format dlazby

cca do plosného rozméru 200 x 200 mm

Tloustka dlazebniho bloku (mm)

80 mm

100 mm

Mozna zatiZitelnost

Vozidla s celkovou hmotnosti aZz 8 tun

Vozidla se zatizenim aZ 10 tun na napravu (5 tun / kolo)

Konkrétni reprezentant napf.

Holland | 8 cm
Holland 111 8 cm
H-profil 8 cm
Hydrobar 8 cm

H-profil 10 cm
Holland 1 10 cm




Skladba &. 1: Pochozi plocha

1. 60 mm — betonovd tvarovana (zdmkovd) dlazba

(o]
300100 o0 °s S
e A X ‘o; s yo O o -" 0%

1
E,, =90 MPa

def2 =

9 vsakovaci
2. 40mm - kladeci vrstva — kamennd drt 4-8 mm,
2 koef. filtrace cca k, = 1.10* = 1.10° m/s

3. 150 mm - podkladni nosnd vrstva, Stérkodrt
0-32mm, koef. filtrace cca k, = 1.10 = 1.10° m/s
3 4. filtragni vrstva
5. vyrovnavaci vrstva kameniva
6. zemni plai (modul pretvarnosti podlozi 30 MPa)

Skladba ¢. 3: Plocha s pojezdem vozidel nad 3,5 t E—EI

1
-_-- E, = 90 MPa

3 E,,>65MPa

° o 3 E_ >65MPa
FNO) =0 ° “‘ .‘ °on © .. def2
' 58° Y08 1o O’ e =%, ° S8

4 E_,>45MPa

def2 =

4 E_, >45MPa

def2 =

1. 80mm — betonové tvarovand (zdmkové) dlazba vsakovaci
2. 40mm — kladeci vrstva — kamenna drt 4-8 mm, koef. filtrace cca k, = 1.10* + 1.10° m/s
3.150-200 mm — podkladni nosna vrstva, $térkodrt 0-32mm,
koef. filtrace ccak, = 1.10* + 1.10° m/s
4.150-200 mm — ochrannd vrstva, $térkodrt 0-63 mm,
koef. filtrace ccak, = 1.10° + 1.10“ m/s
5. Zemni plan (modul pfetvérnosti podloZi 45 MPa)

FILTRACNI VRSTVA

1. 100mm — betonova tvarovand (zdmkova) dlazba vsakovaci
2. 40mm - Kladeci vrstva — kamenna drt 4-8 mm, koef. filtrace cca k = 1.10* = 1.10° m/s
3. 250 mm - podkladni nosnd vrstva, $térkodrt 0-32 mm,

koef. filtrace cca k, = 1.10* + 1.10° m/s
4.250mm — ochranna vrstva, Stérkodrt 0-63 mm, koef. filtrace cca k, = 1.10% + 1.10* m/s
5. Zemni plan (modul pretvarnosti podloZi 45 MPa)

V pfipadé pozadavku na dlouhodobé zadrzeni vét§Siho mnoZzstvi rop-
nych latek je nutno do skladby podkladnich vrstev zahrnout vrstvu
filtraéniho materidlu se silné porézni strukturou. Toto je individualni

opatteni odvislé od konkrétnich pozadavk( a podminek dané stavby
a je kompetenci projektanta.

Skladba €. 1: Plocha s pojezdem vozidel do 3,5 t E
1. 80 mm — betonova tvarovana (zdmkovd) dlazba

1 vsakovaci
2. 40 mm — kladeci vrstva — kamenna drt 4-8 mm,
2 koef. filtrace ccak, = 1.10* + 1.10° m/s
‘ o 3. 150-220 mm — podkladni nosna vrstva, Stérkodrt
.- _ o0 © :‘ 0-32mm, koef. filtrace cca k, = 1.10 = 1.10° m/s
, oy Q° & 3 4. filtraéni vrstva
°s ‘: X 5. vyrovnavaci vrstva kameniva
—= f 6. zemni plan (modul pfetvarnosti podloZi 45 MPa)
S/ - T -
F SR
2 LGN GNIN I I -
6
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MONTAZNI SCHEMA ZLABU RADY TBO 4-20 A TBO 5-23

Schéma propojeni TBO 4-20/100 s ¢isticim a napojovacim kusem TBO 50/DN 100

\_TBO 4-20/100 UP

Stérbinovy zZlab

KG TRUBKA DN 100

TBO 4-20/100

Stérbinovy Zlab TBO 50/DN100

TBO 4-20/100 UL
Stérbinovy Zlab

TBO-Z
zaslepka

TBO 4-20/100
Stérbinovy Zlab

' KG TRUBKA DN 100
TBO 4-20/100

Stérbinovy zlab

TBO 50/DN100

\_TBO-Z

zaslepka

Schéma propojeni TBO 5-23/100 s ¢isticim a napojovacim kusem TBO 50/DN 100

TBO-Z

zaslepka

TBO 5-23/100
Zlab s rostem

KG TRUBKA DN 100

\_TBO 5-23/100

Zlab s roStem

TBO 50/DN100

zaslepka

Cistici a napojovaci kus TBO 5-23/50/0 je kompatibilni s ob&ma typy Zlab(, tj. mozno pouzit rovnéz v sestavé s TBO 4-20.

Schématicky pfiklad zabudovani Zlabi Fady TBO 4-20/100.

betonovy Zlab TBO 4-20/100
90 200

betonovy Zlab TBO 4-20/100

— betonova dlazba

(2

150 100

~—— kamenna drt 40 mm

> podklad kamenna drt
8/16, 11/22, 16/32

betonova patka Y r. - - (popf. RECYKLAT)

C 25/30 - J/%S/O/ J/

7— zhutnéna zemni plan

Tridy zatiZeni Zlabti a mozné pouZiti

Tida zatizeni (CSN EN 1433) | Skupina mist zabudovani

Schématicky pfiklad zabudovani Zlabi fady TBO 5-23/100.

betonovy Zlab TBO 5-23/100
90 200

LUJ ~—— betonovy Zlab TBO 5-23/100
7 200

H ( betonova dlazba

150 100

—  kamenna drt 40 mm

. “ podklad kamenna drt

v / e
) P S J 8/16, 11/22, 16/32
Cao .~ (PPRRECYKLAT)
8
J//g/(]/ J’/ A— zhutnéna zemni plan

chodniky, pési zony a plochy podobného charakteru, plochy pro stani a parkovani osobnich vozidel
plochy pozemni komunikace u obrubniku, nepojizdéné zpevnéné krajnice apod.

TB04-20/100 | | B125
TBO 5-23/100 €250
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NAVOD PRO OSAZENI KVETINACU

SAZENi ROSTLIN DO KVETINACU — OBECNE SCHEMA VRSTEV KVETINACU

ODTOK PRO PREBYTECNOU VODU
OBVODOVA DILATACE (pé&novy polystyren tl. 2 cm)

@ ROSTLINA
POMER @ MULCOVACI VRSTVA - KERAMZIT fr. 8/16 mm, MULCOVACI KURA
JEDNOTLIVYCH VRSTEV .
© SUBSTRAT (uréeny pro péstovani rostlin v nadobéch), mnozstvi 2/4
2/4 substrat @ SEPARACNI VRSTVA — (napt. GEOTEXLIE, PLASTOVA MRIZKA
velikost ok cca 4 mm)
© KERAMZIT fr. 8/16 mm, mnoZstvi 1/4
@ SEPARACNI VRSTVA - (napt. GEOTEXLIE, PLASTOVA MRIZKA
) velikost ok cca 4 mm)
1/4 keramzit Pa—
@ DRENAZNI VRSTVY (napf. §térk fr. 16/32 mm, mnozstvi 1/4)
@ SEPARACNI VRSTVA - (napf. GEOTEXLIE, PLASTOVA MRIZKA
1/4 $térk velikost ok cca 4 mm)
(o]
®

PLETIVO PROTI HLODAVCUM

NOPOVA FOLIE (MIRELON)

DREVO VELKE, MALE

KURA, STEPKA

OTOCENE DRNY TRAVY, POSECENA TRAVA, LISTi

0t 0002020202020 20°2020202020 2§
20 R e AR (IA e R R D AIA D AL
O B T 5 S b S B ST B 3 T TS DT T S
G7 @70 pl7Ge pl2Ve pl7 V7 ploVd pl2 V7 12V plo Ve plo Ve I Ui IV plo Ve ol o Ve 20 o2l
3, T o0, o Tyl o' Gy o U o G 90 9 T oG T, o I A, T oS S
LT P A P P A T A T RO A N APPSO PRI

000000000

=————— 5 -— HNOJ

- ZEMINA

— ZAHRADNI SUBSTRAT, KOMPOST
(=) =) =) ’

&GP ROSTLINY

SAZENi ROSTLIN DO VENKOVNiCH TENKOSTENNYCH BETONOVYCH KVETINAC(O PRESBETON LITE CUBE / BLOCK

KROK PLNENI KROK 3 KROK2,5,7 KROK 4 KROK6 KROK 8

KA MRy Ve mmy | OBJEM | palvstyron l 2 em) |  GEOTEKTILIE= | KAMENNO KERAMZIT | PROFESIONALNI
(m?) ot NAPK.FLORTE (m?) | 16-32mm (k) | 8-16mm() | SUBSTRAT ()

BLOCK 1 500 x 1000 x 500 0,207 15 10ks (1,6) 50 20 cca 200
BLOCK 2 400 x 700 x 400 0,087 09 5ks (0,8) 25 10 cca 85
CUBE 1 600 x 400 x 400 0,073 1 4ks (0,64 20 8 cca 70
OUBE 2 500 x 500 x 500 0,099 1 5ks (0,9 25 10 cca 95
CUBE 3 400 x 400 x 400 0,047 07 3ks (0,48) B 5 cca 45
CUBE 4 300 x 300 x 300 0,018 04 2ks (0,32 5 2 cca 20
CUBE 5 200 x 200 x 200 0,004 02 1ks (0,16) 1 1 cca5
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MONTAZNI POSTUP PRO BAZENOVE LEMY

Bazénové lemy PRESBETON jsou Zadanou soucasti kazdého bazénu z praktického i estetického hlediska. Vybrat si miZete z nékolika

variant tvar( a barev.

TYP BAZENU A BAZENOVEHO LEMU

A/ BORNEO, VERTO, BARK, SLATE, BALI, 0AK
I I I I I I I I [ 1

B/ BORNEO, VERTO

C/ BORNEO, VERTO

| I I I I |

R1450

DOPORUCENI PRED POKLADKOU

Pfed samotnou pokladkou doporucujeme naskladat bazénové lemy
na sucho se sparou cca 0,5-1 cm dle pozadovaného vizualniho
efektu a pfesvédcit se, ze v§e odpovida. Pokud planujete pokraovat
dlazbou za bazénovymi lemy, doporucujeme mit dlazbu k dispozici
jiz ve fazi pokladky bazénovych leml. Mizete podle ni pfizplsobit
velikost spar mezi lemy.

U pravidelnych bazénd postupuijte nejdfive od rohovych kusd, na-
sledné pomoci provazku. U bazén( s polomérem R 1,45 za¢néte
oblouky a nakonec dokoncete rovné strany, tim nasledné ziskate
predstavu o pfipadnych fezech. Bazénové lemy vyrovnavejte vzdy
z vnéjsi strany, nemusi kopirovat vnitini stény bazénu.

POKLADKA

Podkladovy beton je nutné nejdfive odistit od prachu a oSetfit
penetracnim natérem (napt. MAPEI PRIMER). Penetraénim natérem
je zajisténa prilnavost lepenych ploch.

Pro pokladku pouzivejte zasadné kvalitni mrazuvzdorné flexibilni le-
pidlo na velkoformatové dlazby — ndmi doporuc¢ované lepidlo napf.
MAPEI Adesilex P9 a MAPEI Keraflex. Lepidlo nanaSejte na dilce po-
moci ozubené stérky. Aplikujte lepidlo na celou spodni plochu v do-
state€ném mnozstvi, pro zamezeni pfipadnych dutin a zabranéni
nasledného prichodu vihka z podkladniho betonu. Lepidlo doporu-
Cujeme nanaset opatrné i z bo¢ni strany lemu, ¢imz se zajisti vyplné-
ni i bo¢nich spar. Celoplo$né pfilepeni a dorovnani pfipadnych vys-
kovych rozdill provadime pomoci gumové paliCky pres podlozku,

ULOZENi BAZENOVEHO LEMU

[~ SPAROVACI HMOTA

|~ BAZENOVY LEM

I~ FLEXIBILNI LEPIDLO

max 20mm f— PENETRACNI NATER
P {— BETONOVA KCE BAZENU

Cofdhm

/ PODKLAD DLAZBY
< v
3 v N a
“ 3

BETON + LEPIDLO
BETON + STERKOVE LOZE
BETON + MALTOVE LOZE
STERKOVE LOZE

a.
b.
c.
d.

— SPAROVACi HMOTA

{— BAZENOVY LEM

{— FLEXIBILNI LEPIDLO

{— PENETRACNI NATER

— BETONOVA KCE BAZENU

Comtm—)
A,
o,

PODKLAD DLAZBY

BETON + LEPIDLO
BETON + STERKOVE LOZE
BETON + MALTOVE LOZE
STERKOVE LOZE

a.
b.
c.
d.

VNEJSI ROH

POKLADKA

PRUBEZNY KAMEN

VNITRNi ROH

aby nedoslo k poskozeni samotnych lemd. Vyskové nesrovnalosti
mUzete vyrovnat i pomoci klinkd.

SPAROVANI

Sparovani se provadi, az je lepidlo dostatecné ztvrdlé (cca za 2-3 dny).
Po tuto dobu bychom méli zajistit, aby se do spar a pod povrch
nedostala voda. Sparovani betonovych bazénovych leml se pro-
vadi specidlni sparovaci hmotou napt. MAPEI Keracolor a MAPEI
Kerapoxy. Vlastni sparovani se provadi vhodnym nastrojem, kte-
rym lIze vyhladit povrch spar. DllezZité je rovnomérné a celkové
vyplnéni spar. Doporu¢ujeme vypliiovat spary na dvakrat. V prvni
fazi se spara vyplni do poloviny, nasledné po ¢aste¢ném zatuhnu-
ti se spéra vyplIni celd. Timto zplsobem zamezime vzniku dutin
a nasledného odmrznuti. V pfipadé znecisténi povrchu odstrarite
hmotu z povrchu pomoci vody a houby. Sparovani je nutné pro-
vést i z vnitfni strany bazénu, vhodny je silikonovy tmel napt. MAPEI
MAPESIL AC. Sparovani provadéjte maximalné do 25 °C a po dobu
celkového zatuhnuti chrarite spary pred vodou a sluncem.

OSETROVANiIi POVRCHU A UDRZBA

Pro zlepSeni uzitnych vlastnosti je mozné oSetfit povrch nékterym
z impregnacnich pfipravkd vhodnych pro betonové povrchy, napt.
REBATEX BI SUPER (na bazi kfemicitand, uzavira kapilarni péry
a odpuzuje vodu, bez prohloubeni barevnosti), nebo REBA SK 30
(na bazi akrylatové pryskyfice, zceluje povrch, kterym ziska rovnéz
prohloubeni barevnosti a matny lesk).
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PREHLED NEJCASTEJI POUZIVANYCH VYROBKU
PODLE BAREVNYCH PROVEDENI

BEZOVA/HNEDA

TMAVE HNEDA

GERNA

HNEDA/CERNA

BEZOVA/SV.HNEDA

BRIDLICOVA

FUMO

SLONOVINOVA
ORECHOVA
KREMOVA
OKROVA

BILA

ANTRACITOVA

PRIRODNi
BiLOSEDA
SEDO

GERNA
DOMINO
PIANO
HNEDA
KARAMELOVA
CORTEN
KAMELO
NUEVO
LATTE
TMAVY OKR
PiSKOVA MIX
PiSKOVCOVA
PiSKOVA
ZLUTA

ARIDO

GALO

SEDA

OLIVOVA
CIHLOVA
GERVENA
ALBA
FESTIVAL

DLAZBY

HOLLAND

p= =
p= =

pm g
p= =
pm g
pm g

CANTA

x

HOLLAND Kombi

| T T | T
| T | T | T

MARMOLA

VEKTORIT RU

BRENDA H

HISTORIK RU RU RU RU

CALIPSO H H H

TIRRA H H,RU| H H,RU

KASTELA T T|T

ARKONA H H

SETIMO H

ALTERNO H TK TK | TK H | H H|H

PIANETA H,R H,R H,R H

MONUME XL TK TK| TK

H-E-X City TK TK| TK

KARETO TK TK| TK

PICADO R

HYDROPAS,
HYDROLINE

MODENA K K

PALERMO RK RK RK

NEAPOL TK TK TK TK

HLADKA

TATANA

TAMARA

— | |=|x

FATIMA

=
— ||| =

KATRINA T T

TRAVERTIN R R R

DAREA RK RK RK

LAURIA R R|R R

ALMA R R|R R

LEILA, KAYLA RK RK RK

0AK R R

TIMBER R

BARK R R R R

WOooDY R|R

SLATE, VERTO R R

RIGA MODERN,
RIGA

RUVIDO R

FERRA, DAKAR R

ROTO, STEEL,
KOBE

PATERN R
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PRIRODNi
BiLOSEDA

SLONOVINOVA

BiLA

SEDOCERNA

SEDA
GERNA

BRIDLICOVA
FUMO

ANTRACITOVA

DOMINO
PIANO

HNEDA

<t
&
-<’
< |. a2 |=<
gg | | = x |
| =23 5o £I=s=
R I 285 gES:: < < [ =
o = = . . << |

wl = B dolwEE=2 2228 <o S|S(2 =
> <= =Y S F olelelo=2 2228 EI2lelgl8 =«E
<|.':|:E|.u._.N,N>|.ou~mm<¥x::=__IE=n:mm
S| <o |<c|w|w 2 x| X = LLL S (I |wilaw
F X ol Z|doaln|T|o|X|0o|F|a|aaN| <|c| o|lc|o|a |

OBRUBNIKY H H H H|{H|H|[H H H|H H
L RIA RIR R

UKONCUJICI

KAMEN R RIR R

ZLABY BARK R R R

TRAVNI LEM H R, H R R H H
KRAJOVY KAMEN |RU RU RU RU
ZAHONOVY H

OBRUBNIK

PALISADY.ZAHRADNISTENY
PALISADY H H H H
PALISADA PULIA H

PALISADA BARK R R R

Eﬁt'ﬁém DUO 5RU

ZAHRADNI STENA H

PRAKTIK

ZAHRADNi STENA . e

STANDARD

ZAHONOVA .

OBRUBA PINIE

miaPOY
FACE BLOCK HS HS HS H,S

VISTA BLOCK H H H H

CRASH BLOCK RU RU RU RU
LINE BLOCK H H H H

DEMI BLOCK KL KL KL

DUO STONE SRU SRU

SIMPLE BLOCK H|H H H H H
ALFA BLOCK S8 § S

DESKOVE PLOTY  |H,R R

BAZENOVELEWY
BALI R

BARK R R R

BORNEO R R

0AK R R

SLATE, VERTO

SCHODISTOVE
PRVKY

SCHOD FURIE

SCHOD BARK

SCHOD PATERN

SCHOD wWOoOoDY

SCHOD DUO
STONE

SCHOD 0AK

SCHOD VERTO

H  POVRCH HLADKY

T  POVRCH TRYSKANY

RK  POVRCH RELIEFNi/KARTACOVANY

KL POVRCH KLADIVKOVANY

TK

SRU

POVRCH RELIEFNi RU  POVRCH RUMPLOVANY
POVRCH TRYSKANY/KARTACOVANY K POVRCH KARTACOVANY

POVRCH STiPANY/RUMPLOVANY S POVRCH STiPANY
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